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A Porotherm Rapid téglék Dryfix extra ragasztéval vagy Porotherm vékony rétegti falazéhabarccsal,
mig a tovabbi Porotherm és Macuphon falazéelemek hagyomanyos technolégiaval falazhatoak.
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Tisztelt Tervez0, Kivitelezd Kollégak!
Kedves Partnerunk!

Jelen Alkalmazasi és tervezési utmutatonkat abbdl a célbdl allitottuk dssze, hogy részletes
informaciot nyujtsunk Onnek piacvezetd termékeinkrél, a Porotherm Epitési Rendszerrdl.
Engedje meg, hogy réviden bemutassuk Onnek a véllalatot, termékeinket és ejtsiink néhany
sz6t Alkalmazastechnikai utmutatonkrol, melyet most a kezében tart.

Piacvezet6 cég

A Wienerberger elkotelezett az egészsé-
ges lakdkérnyezet megvalodsitasa, a ming-
ségi és fenntarthato épitéanyagok gyarta-
sa mellett.

Tébb mint 30 éves magyarorszagi jelenlétiink
alatt piacvezetd poziciot épitettlink ki az ége-
tett keramia anyagu falazéelemek, fodémek,
athidalok, burkolétéglak piacan. A Wiener-
berger név az innovativ termékek, a kivald
termékminéség, az Ugyfélkdzpontu szolgal-
tatasok és a magas foku szakmai hozzaértés
szinonimajava valt tGgyfeleink szamara.

Wienerberger Magyarorszagon

Az osztrak Wienerberger-konszern magyaror-
szagi lednyvallalatat 1990-ben azzal a szandék-
kal alapitotta meg, hogy elismert technoldgidjat
és termékeit egész Kozép-Kelet-Eurdpaban
helyi gyartas révén honositsa meg. A Wiener-
berger a megalapitasa 6ta folytatott dinamikus
piacpolitikdjanak és intenziv beruhazasi tevé-
kenységének koszonhetéen immar a magyar
épitéanyag-ipar vezetd cégei kdzé tartozik.
Hozzéértésiinket piacképes termékek gyar-
tasaval és értékesitésével bizonyitjuk, élen
dulallé, energiahatékony termékeink az un.
okostéglak, egyedulélldé, energiahatékony
termékeink a Porotherm Thermo és a 2021-
ben a magyar piacra bevezetett Uj Porotherm
X-therm téglatermékek. Szolgdltatasainkkal
- a tervezéstdl a beszerzésen &t a kivitelezé-
sig — az épitkezés teljes folyamatat segiteni
kivanjuk.

A Wienerberger termékvélasztékaban 2021-t6|
a Porotherm téglak és a Tondach keramia tet6-
cserepek mellett immaron a Semmelrock tér-
kovek és egyéb termékek is szerepelnek.

Wienerberger a vilagon
A Wienerberger a vilag legnagyobb falazé-
tégla-gyartd vallalata, elsé helyen all a hom-
lokzatburkold téglak gyartasaban, és vezet6
poziciét foglal el a keramia tetécserép gyar-
tasa terén is Eurépaban.

m Falazétéglak: No. 1 vilagszerte
m Homlokzatburkold téglak: No. 1 Eurépaban
m Kerdmia tet6cserepek: No. 1 Eurépaban

Az 1819-ben alapitott Wienerberger tobb mint
200 éves sikeres Uzletre tekinthet vissza.

A Wienerberger vilagszerte exportdl falazo-
tégldkat, homlokzatburkolati rendszereket,
tet6cserepeket és térburkolatokat annak ér-
dekében, hogy kivalé minéségl épitéanya-
gokat biztositson az embereknek almaik
megvalodsitasdhoz és egészséges életterlik
megteremtéséhez.

A Wienerberger jelenleg 31 eurdpai orszagban
van jelen, valamint Indiaban és az USA-ban is
vannak gyartéegységei. Nemzetkozi portfoli-
onkat egy kinai képviseleti iroda is kiegésziti.

Alkoto utmutato

Jelen kiadvanyunkban bemutatjuk Onnek a
Porotherm és Macuphon Epitési Rendsze-
rek alkotdelemeit, megadjuk a falazéelemek,
athidaldk és a fodémrendszer legfontosabb
mUszaki paramétereit. Ismertetjik a tervezési
eléirdsokat és a beépitésre vonatkozé irany-
mutatasokat, valamint tajékoztatasképpen
szerkezeti részletrajzokat is tartalmaz Utmuta-
ténk. Roviden szélunk szolgaltatasainkrol, és
kozoljik azokat az elérhetéségeket, amelye-
ken megtalal bennlinket, és ahol varjuk észre-
vételeit és javaslatait.

Reméljik, hogy Alkalmazasi és tervezési Ut-
mutatonkkal segitségére leszlink munkajaban!

Budapest, 2021. augusztus 31.
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Tartalomjegyzék

Felelsség:

A Wienerberger Téglaipari zRt. jelen kiadvanyaban leirt
szabdlyok és iranymutatasok, valamint a javasolt csomoépon-
ti megoldasok nem helyettesitik a kell6 részletességl kiviteli
terveket és a kivitelezés szakszer( felligyeletét, nem men-
tesitenek a tervezé és kivitelezé konkrét éplletre vonatkozd
felel6ssége aldl. Felhivjuk Tisztelt Ugyfeleink figyelmét arra is,
hogy a hatalyos épitésiigyi jogszabalyokban meghatarozott
hatésagok és a megfelel6 jogosultsaggal rendelkezé szakem-
berek kézrem(ikodését a jelen kiadvanyunkban kozolt ismere-
tek nem teszik foloslegessé, azokat nem helyettesitik. A méret
és tomeg (slir(iség) adatok névleges értékek. A szabvanyban
megadott tlréshatarokon belll eltérés lehet az egyes elemek
kozott. A pontos falazdhabarcs-sziikséglet probafalazassal
allapithatdé meg. A Porotherm Thermo és Porotherm X-therm
termékek hivatalos roviditett elnevezése PTH T, illetve PTH X.
A kiadvanyunkban foglaltak alkalmazasa elétt gyéz6djon meg
arrél, hogy nem jelent-e meg a prospektus médositasa, helyes-
bitése, illetve Ujabb kiadasa. Az esetleges nyomdai hibakért a
Wienerberger zRt. nem véllal felelésséget. A kiadvanyban fog-
laltak Uzleti célu felhasznalasa kizardlag a Wienerberger Tég-
laipari zRt. irasos beleegyezésével lehetséges.

Az egyes termékeknél megadott felhasznélasi terllet csak a
termék leggyakoribb felhasznalasat tikrozi, de annak mas te-
rUleten torténd alkalmazhatésagat nem feltétlen zarja ki. A ter-
mékek tényleges felhasznalasi terlilete a termékek megadott
mUiszaki teljesitményei alapjan a tervez6 / kivitelezd feleléssége.
Kiadvanyunkat a targyra vonatkoz6 szakmai ismeretek jelenle-
gi dllasa alapjan allitottuk 6ssze.

A Wienerberger Téglaipari zRt. fenntartja a termékfejlesztésbdl
adodo valtoztatasok jogat.

A kiadvany szerkesztése lezarult: 2021. augusztus 31.

23. kiadas

Dijak, elismerések:

m APorotherm X-therm téglacsalad 44-es falvastagsagu tagja
2021-ben Construma Dijban részestilt;

m Porotherm termékeink ezt megel6z6en négy alkalommal
lettek Construma Nagydijasok, Porotherm Rapid technolé-
giank 2004-ben elhozta a Construma Ujdonsag Dijat;

m A Porotherm markanév utoljara 2021-ben, elétte szamos
alkalommal részesilt Superbrands és Business Super-
brands elismerésben;

m 2013-ban a Porotherm Thermo és Klima termékek elnyer-
ték a rangos Magyar Termék Nagydij cimet;

m 2010-ben a Porotherm Rapid Dryfix technolégia a Magyar In-
novacios Nagydij palyazaton kiemelt elismerésben részesiilt;

m Porotherm Epitési Rendszeriink 2003-ban szintén Magyar
Termék Nagydijas lett, ill. a Min6ség Haza Dijat is elnyerte;

m Avéllalat 2002-ben kiérdemelte a Figyel& Vallalati Felel6sség-
tudatosséag — dijat, 2008-ban pedig a Podmaniczky dijat is.

Wienerberger
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Az agyagtdl a falig

A tégla majdnem olyan hosszi multra tekint vissza, mint
maga az emberiség. Azt viszont bizonyosan tudjuk, hogy
a téglat mar az altalunk ismert kultirak kezdetén alkal-
maztak.

Mi az a téglaépitészet?

Az épités torténete nagyon régen kezdédott, még messze a tor-
ténelem el6tti idSkben. Oseink akkoriban kezdték el talaj-kozeli
életmdd kialakitasukat és ki voltak szolgaltatva kornyezetilk — az
id6jaras, a vadallatok és a szomszédos homo sapiensek — tama-
dasainak, veszélyeinek. Elész6r megkeresték azokat az odukat,
amelyeket a természet kinalt, barlangokba, a fak gyokerei kozé
bujtak, mint a tébbi élélény, az emberhez szokasaikban még na-
gyon hasonl6 allatok. Aztan asni kezdtek, vermeket mélyitettek
és befedték valamivel. Kés6bb, amikor mar rajéttek arra, hogy
nem csak elszenvedhetik, de befolyasolhatjak is kornyezetiket
- szennyezésrdl akkoriban még nem volt sz6 — épiteni kezdtek.
Néhany fadgat nekidontéttek a tobbinek, vagy kéveket raktak
egymas tetejére. Voltak azonban olyan helyek, ahol nem volt
sem fa, sem k&, viszont béségesen rendelkezésre allt az agyag.

Az agyag, azaz az Anyafold

Vizzel Gsszekeverték, megdagonyaztak, meggyomaoszolték
és kis hurkakat gyurtak belSle. Az elején persze még nem ddélt
el, hogy edény, szobor vagy tégla lesz-e belble. Ahogy sike-
rilt. Késébb formalgattak is, kitaldltdk a megfelel alakokat.
Az asszirok szijtéglanak nevezett valtozatot gyartottak, amit 4
cm vastag 25-30 cm széles feltekert agyagszalagbdl éllitot-
tak el6. Kitették a napra, ahol megszaradt és készen is volt
az &s-tégla. A napon szaritott téglat mar nyolc-tizezer évvel
ezel6tt hasznaltak a kanaaniak, babiloniak, asszirok, hettitak
és a kinaiak is. A természetes agyagot novényi részekkel, t6-
rekkel és szalmaval keverték, hogy nagyobb szilardsagu és
kisebb zsugorodasu anyagot kapjanak. Az egyiptomiak Kr.

e. 5000 korul készitettek szaritott téglat. ,Szent anyagnak”
tekintették a nilusi iszapbdl formalt téglat. Minden templom
alapké letételekor az északi sarkcsillaghoz betdjolt éplilet
négy sarkan egy-egy téglat helyeztek el. igy jelezték, hogy
a templom szlletése kezdetét vette. A tégla gyartasat és a
beépités munkafazisait egy, Rec’mireh Kr. e. 1450-bdl sirjabol
szarmazo falfestmény is dbrazolja.

Mar a napon széritott téglanak is megvolt a sajat szakirodal-
ma. Vitruvius Tiz kdnyv az épitészetrél ciml mdvében irja:
»El6szdr is a téglakrdl fogok szdini, arrdl, hogy milyen féldbdl
kell vetni 8ket. Nem szabad ugyanis sem homokos, sem kavi-
csos agyagbdl, sem laza homokbdl vetni a téglat, s ha méegis
ilyesmibdl vetnénk, elészdr is nehezek lesznek, aztan ha esé
veri 6ket, a falban elmallanak és szétesnek, mivel a darabos-
sdg miatt a pelyva nem tartja ket 6ssze. Fehér agyagos féld-
bdl kell tehat csinalni, vagy vérésesbdl, vagy akar kététt ho-
mokbdl; e fajtak kbénnyliséglk miatt szilardak és a munkaban
nem sulyosak, kénnytiszerrel rakhatok.

Tavasz idején, vagy dsszel kell téglat vetni, hogy egyenletesen
szaradjon ki, mert amit a nyari napforduld tajan csinalnak, azért
lesznek hibasak, mivel amig kiilsé kérgliket a nap hevesen ki-
szaritja, szaraznak latszanak, holott belsejik még nem szaraz,
igy aztan, amikor szaradni kezdenek, zsugorodnak és 6sszeté-
redezik az is, ami szaraz volt. Es igy repedezve meggyengtilnek.
De a leghasznalhatdbbak akkor lesznek, ha két évvel elébb vetik
Oket, mert ennél el6bb nem tudnak teljesen kiszaradni.”

Ahogy az lenni szokott, az épitési gyakorlat soran ¢sszegy(ij-
tott tapasztalatokat fejl6dés vagy talan mar fejlesztés kovette.
Lehet, hogy egy nagyobb tlizvész vezette ra az épitéket, de
az is lehet, hogy a fazekasoktdl lesték el az Uj modszert, min-
denesetre a napon szaritott téglat az égetett tégla kovette.
Az épitéstorténetet tanulmanyozva lathatjuk, hogy sokaig
parhuzamosan alkalmazték és igazabdl még napjainkban is
parhuzamosan alkalmazzak a két technoldgiat.

A téglaégetést mar Modzes |. kényve is megemliti:

,Es 16n mikor kelet feldl elindultak vala, Sineér féldén egy sik-
sagot talalanak és ott letelepedének. (Ter 11,2)

Es mondénak egymésnak: Jertek, vessiink téglat és égessiik
ki jol; és I6n nékik a tégla k& gyanant, a szurok pedig ragaszto
gyanant. (Ter 11,3)

Es monddnak: Jertek, épitsiink magunknak vérost és tornyot,
melynek teteje az eget érje, és szerezziink magunknak nevet,
hogy el ne széledjlink az egész féldnek szinén. (Ter 11,4)”

Valészintileg ElS-Azsidban alkalmaztak elészér az égetést,
Babilont példaul egy 6t kilométer hosszusagu, harminc méter
széles és hatvan méter magas fallal vették kordl, a napon sza-
ritott téglat égetettekkel burkoltdk. A tégldk mérete 30 x 30 x
6-8 cm volt és az uralkoddk lenyomatos bélyegzéjével jelolték
meg. Babilonban idomtéglakat, partdzatokat, csatornatégla-
kat, és 6lom- vagy 6nmézzal bevont téglédkat is készitettek.

Wienerberger



A fejl6dés toretlen volt, és hogy az égetett kerdmia jé dolog,
az abbdl is kiderll, hogy a gorogok is atvették a taldlmanyt.
Persze nem lettek volna méltok hirnevikre, ha nem fejlesztet-
ték volna tovabb. A téglakat agyaghabarcsba raktak, valamint
el6szor hasznaltak terrakottat tetéfedésre és oromzatoknak.

A rémaiak aztan Osszefoglaltak az addigiakat, bar a tégla-
épitészetben is inkdbb a rendszerezés volt rajuk a jellemzd,
nem annyira az intuitiv 6tletek. Vitruvius tudomanyt csinalt az
épitésbdl, a prokuratorok és a hivatalnoksereg pedig — mai
nyelven szdlva — szabvanyositott. Szerte a birodalomban jel-
legzetes 4-5 cm vastagsagu, 20, 44 és 60 cm hosszUsagu és
szélességli négyzetes téglakat alkalmaztak. Hasznaltak persze
ezeken kivll Ureges téglakat és alagcsoveket is, készitettek
idomtéglakat és épitészeti tagozatokat. Ne legylink igazsagta-
lanok a rémaiak kreativitasa irant, mert 6k talaltak ki a viz alatt
is kotni tudd hidraulikus habarcsot, amit puccolannal kevert
mésszel készitettek.

Az emberiség fejlédése tobb szalon haladt. Pillantsunk az idé-
szamitasunk el6tti harmadik szazadi Kinara, ami akkoriban
tobb kulénallé fejedelemségbdl allt. Ezek a kirdlysagok folya-
matosan egymas ellen hadakoztak, igy oldva meg a mar akkor
is nagyon fenyeget6 tulnépesedés kérdését. Csin Si Huang-ti-
nek hivtak azt az uralkodot, aki kegyetlen harcok aran egye-
sitette a kirdlysagokat és megalapitotta a mai napig fennallé
egységes Kinat. A birodalomnak természetesen 6 lett az elsé
csaszara. Az emberiség egyik legkegyetlenebb uralkodojaként
tartjadk szamon, 6roksége azonban maradandoénak bizonyult.
Csin Si Huang-ti utakat épittetett, hogy hadserege, és annak
fegyverzete gyorsan eljuthasson a Birodalom minden részébe,
és 6 kezdte el annak az épitménynek a megvaldsitasat is, amit
- az emberkéz alkotta dolgok k&zul egyeduliként — egyes szak-
érték szerint a Holdrdl is szabad szemmel lehet latni. Tiz és
tizezrek haltak meg a munkalatok soran, de a 2500 km hosz-
szU Kinai Nagy Fal ma is all. Természetesen ebben a m(iben is
komoly szerepet kapott a tégla: a kdalapzatra foldet hordtak,
és két oldalrdl vastag téglaburkolatot épitettek, az értornyokat
pedig mazas tetécserepekkel fedték.

A tégla itt is bevalt.

Wienerberger

Miért ilyen népszerii évezredek ota a tégla?

Nyilvan az lehet a dolog mogott, hogy az embernek dromet
okoz a sok kicsi sokra megy érzete, azaz, hogy ott van az a
maréknyi nedves massza, amit kezembe tudok venni, gyurha-
tom és csavargathatom, forméazhatom és darabolhatom, majd
amikor eldontottem a méretét és a formdjat, akkor kiégetem,
és utana mégis mekkora dolgokat tudok épiteni ebbdl a ke-
zeim kozott megsziletett kis hasabbdl. Masrészt csodalat-
ra késztet, hogy ugyanaz az anyag mennyi mindent tud. Van
egy negyed arasszor fél arasszor egy arasznyi témor valamim,
amit végtelen valtozatban dssze tudok rakni, egyenesen vagy
ivesen, fliggblegesen, mert végll is tobbnyire fal lesz beldle,
vagy vizszintesen, gondoljunk példaul a boltdvek tul nem be-
csulhetd szerepére az épités és a technika fejlédésében. Ha
akarom, akkor vastag lesz a falam és hatalmas terheket képes
hordani, ha akarom, akkor vékony és éppen, hogy elvalaszt két
teret. Ha akarom, robosztus lesz a szerkezetem és erét, eset-
leg hatalmat sugarzé, ha pedig gy akarom, akkor visszafogott
és szerény. Megvéd a hidegtél, megvéd a melegtdl, megvéd
a zajtol, tarolja a meleget is és tarolja a nedvességet is. Ha
akarom, akkor elfedem, ha akarom, akkor megmutatom a tex-
tardjat. llyenkor az egyes kis darabkak homloklapjai és szinei
osszeadddva csodalatos fellletet tudnak kiadni kiegészitve
természetesen a fény és az arnyék jatékaival. Epithetek beléle
zikkuratot vagy csaladi hazat, Kinai Nagy Falat vagy keritést,
diadalivet vagy siremléket. Es mégis mindennek az alapja az a
megfoghato, kézben elférd, alig két ,liter” térfogatu kis hasab.

A téglaépitészet nem csak a fellleten megjelend téglak el-
helyezésének mUivészete, hanem az anyag és a szerkezet
megfelelé haszndlata a falszerkezeten belll is. Ott, ahol nem
lathatd. Tudniillik a Iényeg nem lathaté, az a bensénkben illet-
ve a fal belsejében van. A téglaépitészetbe tehat nem csak az
tartozik, amirdl ranézésre azt latjuk, hogy téglabél van. Vagy
a betonfalra feldrétozott vagy felragasztott keramialapka is
téglaépitészet lenne? Nem, ez lehet ugyan a hidegburko-
|6 szakma egyik szép teljesitménye, de semmiképpen sem
téglaépitészet. Nem sokkal tobb, mint a téglamintaju tapéta.
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Akkor mi is az a tégla?

A tégla legpontosabb meghatarozasa az, hogy égetett agyag
falazéelem. Az égetett tégla a keramiak kozé tartozik. A gérég
kerdmia sz6 égetett agyagot jelent. A keramia kifejezés ma
mar gyljténév, nem csak a szilikatos nyersanyagokbal eléal-
litott termékeket fedi, hanem az egyéb fémoxidokbdl készi-
tetteket is. Léteznek olyan téglak is, amelyeket nem falazasra
hasznalnak, példaul a padlastégla vagy a kabeltégla, azonban
ezek is égetett agyagbdl készllnek. A kéznyelvben szokasos
még a tégla sz6t mindenféle, nem égetett agyag elemekre
is hasznalni példaul gyeptégla, gazbetontégla, livegtégla, ez
azonban pongyola, félrevezeté megfogalmazas.

Ahhoz, hogy a tégla j6 tulajdonsagait megértsiik, az agyag jel-
lemzGirél is kell néhany szét ejteniink. Ehhez azonban fellle-
tesen ugyan, de érinteniink kell az épitési kémia terlletét is.

A tégla alapanyaga az agyag, az Anyafdld. Az agyag olyan el-
mallott masodlagos kézet, ami kilénb6zd vegytiletek és kris-
talyos fazisok keveréke, nem tekinthet6é egységes anyagnak.
Igen apro, 0,01 mm-nél kisebb szemcsékbdl all. Formazhato-
sagat és az égetés soran bekdvetkezd atalakulasat leginkabb
a harom legfontosabb agyagasvanynak (kaolinit, illit és mont-
morillonit) készénheti.

A tégla és cserépipari agyagok agyagasvanyai tobbnyire az il-
litcsoportba tartoznak, az agyagasvanyok mennyisége nagyon

valtozo, altalaban 15-50 m/m % (témegszazalék) kozotti. Az
agyagban még nagyon sokféle alkotéelem van: kvarchomok,
alkali foldfémek, foldpat, csillam, kalcit, dolomit, limonit, barit,
gipsz stb.

A réteges szerkezet(i agyagasvanyok aluminium-szilikat felU-
letlkon vizet képesek megkdtni. Szaraz allapotban igen kevés
vizmolekula van a rétegek kozott, a szaraz agyag szilard. A
nedvesités hatasara a rétegek tavolsaga né, elcsisznak egy-
mason, az agyag megduzzad és képlékeny lesz. Még tobb
vizzel s(irln folyé pépet kapunk. A viz az agyaggal nem Iép
kémiai reakcidba, mint példaul a betonban a cement, hanem a
nedvesség egyrészt az agyag formalhatésagahoz sziikséges,
masrészt pedig az agyagasvany rétegek kozotti hidrogén-hi-
dak révén Osszetartja a téglat. A szaritadskor, ami zsugorodas-
sal jar egyUtt, csak a fizikailag kotott megmunkalasi és porus-
viz tavozik el. Ez a folyamat megfordithat6. Amikor a széritott
tégla Ujbdl vizet kap, képlékennyé valik. Szomoru példai ennek
az utdbbi id6k pusztitd arvizeiben 6sszeddlt valyoghazak.

Egetéskor a hémérséklettdl fiiggéen eltérs folyamatok men-
nek végbe. Ha az agyagasvanyokban kotott viz is eltédvozik, a
folyamat megfordithatatlan lesz, az agyag mar nem tud vizet
megkotni. A hémérséklet emelkedésével tobb kémiai folya-
mat is lejatszddik, az apro kristélyok kdzott erés kémiai koté-
sek alakulnak ki. A szamottevd folyamatok 300-400 °C fol6tt
indulnak meg. Ezen a hémérsékleten a viztartalmi vas-oxid
és a pirit voros vas-oxidda alakul at, majd a hémérséklet n6-
vekedésével vas-szilikatok és vas-mész-szilikdtok keletkez-
nek. Az agyagban lévé kvarc 573 °C-on térfogat ndvekedés
kézben atalakul, a mészkébdl 800-950 °C-on égetett mész
lesz, majd vegyuletet alkothat az agyagkeverék mas alkotoi-
val is kis mennyiségUi Uvegolvadék képzédése kdzben.

Ezek a folyamatok azt eredményezik, hogy a tégla ellenall a
nedvesség hatdsainak. Ekkor alakul ki a tégla kapillaris haj-
szalcsOvessége, aminek a paravezetésben, a nedvesség ta-
roldsaban és gyors kiszaradasaban van szerepe. Az égetés
hatasara az agyag szine is valtozik, példaul az agyagokban
lév6 vastartalmu vegyiletek, a Fe3+ ionok miatt a kerdmia
szine levegén, azaz oxidos korilmények kdzott égetve voros,
leveg6tdl elzartan, redukcids kortimények kozétt égetve pe-
dig a Fe2+ ionok miatt kékes arnyalatu lesz. Alacsonyabb és
magasabb hémérsékletli égetés hatdsara ugyanazon agyag-
nak mas lesz a szine, csengése, szilardsaga, vizfelvétele stb.
A karbonatos agyagok altalaban sargara égnek.

A tégla gyartasdhoz szlikséges égetési hémérséklet az
agyagkeverék és a késztermék tulajdonsagaitél fligg. A mai
korszer( falazéelemeket altaldban 900°C korili hémérsékle-
ten égetik ki, ekkor a tégla porézus, max. 20 m/m % vizfelve-
v6 képességl lesz. Ezért van az, hogy az ilyen téglabdl épuilt
falakat szigetelni, fellletlket pedig vakolni vagy burkolni kell.
Gondosabban el6készitett nyersanyagbdl falburkold téglak-
nak nevezett téglakat is gyartanak hazankban, azonban ezek-
nek is nagy a vizfelvevé képessége. Csak akkor fagyalldak,
ha kapillarisan nem szivjak fel a nedvességet, és bar ezért
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lényeges lenne, a ,szakma” manapsag tébbnyire mégsem
tesz kllonbséget a falburkol6 tégla és a klinkertégla kozott.
Az égetési hémérséklet emelésével ugyanis az agyag egy-
re témorebb lesz, majd megolvad. A tomor kéagyag-gyart-
manyok, a zsugoritott keramiak, igy pl. a klinkertégla esetén
olyan alapanyagot vélasztanak, aminek témorre égési h6mér-
séklete és olvadaspontja kozott legalabb 120 °C hémérsék-
letkllonbség van. A zsugorodasi hémérséklet folott kiégetett
anyagban nagy mennyiségben képzédik a szilikatiiveg olva-
dék, ez ragasztja 6ssze a keramia vazat képezé kristalyos
részeket és csokkenti (vagy megszlnteti) az anyagban Iévé
pérusokat. Az 1200 °C korul kiégetett klinkertéglak szilard-
saga ezért nagyobb a falazd, vagy falburkold téglakénal és
vizfelvevé képességuk is sokkal alacsonyabb. Mindez azt
eredményezi, hogy a klinkertégla hosszu tavon is — nem csak
a falburkolo téglanal megkivant 25 ciklusig — fagyallé. Ezek a
klinkertéglak labazat, jarda, kerités kialakitasara is alkalma-
sak. Ezek a téglak csengd hangot adnak ezért ket régebben
~kongo téglaknak” nevezték

A teherbird képességet befolyasold kristalyos-liveges szer-
kezet is az égetés hatasara alakul ki. A tégla nagyon ko-
moly terheket is képes karosodas nélkil elviselni. Megfeleld
gyartassal, gondos tervezéssel és kivitelezéssel, azaz igazi
mérndki munkaval meglepd eredményeket is el lehet érni a
téglaépitményekkel. Zurichben példaul a mult szdzadban 18
szintes, teherhordd falas téglaéplleteket is épitettek. Ter-
mészetesen komoly odafigyelésre és az Osszetevék gondos
kivalasztasara volt sziikség. A feladatnak megfeleléen cellas
alaprajzu épliletet terveztek viszonylag témér homlokzattal,
nagy szilardsagu téglat alkalmaztak részletesen megterve-
zett kétésekkel, és idomdarabokat hasznaltak a szerelvények
szamara.

Torténelmi tény, hogy a gyonyorl gotikus katedralisok épi-
tése sordn rengeteg baleset fordult el6, az épitémesterek
ezekbdl is okulva fejlesztették egyre tokéletesebbre a szer-
kezeteket és technoldgidkat, bar még a XIX. szdzadban is
megtortént — nem mashol, hanem Budapesten —, hogy épités
koézben beomlott a lipbtvarosi Szent Istvan bazilika kupola-
ja. Manapsag a kivitelezést komoly tervezés, méretezés és
tartészerkezeti szamitasok elézik meg. Az évszazadok soran
felhalmozodott szakmai tapasztalatok 6sszegyUijtésének és a
késébbi nemzedékekre hagyomanyozasanak egyik eszkdze
a szabvany. Ahogy az idék valtoztaval az emberi élet egy-
re fontosabbnak tlinik, Ugy szigorodnak a tartdszerkezetek
kialakitasanal figyelembe veendé biztonsagi kovetelmények
és valtoznak a méretezési szabvanyok. Nem mindig voltak
azonban ilyen szigortak az el6irasok. A bajororszagi Lands-
hutban all Szent Marton temploma a vilag legmagasabb (133
m), téglabol éplilt templomtornyaval. Barmilyen hihetetlen, a
mai szabvanyok szerint méretezve a templom hajéjat csak
harmad olyan magasra lenne szabad megépiteni, mint amek-
koréara azt a kozépkori mesterek emelték.

Wienerberger

Emlitettik mar az okori romaiak tudasat dicséré akvaduk-
tokat, melyeknek egy késéi, de méreteiben azokat messze
meghaladd utédja a németorszagi Goltzschtalbriicke. A vilag
legnagyobb téglahidjat 6t év alatt épitették fel huszonegymil-
lié téglabdl és immar tobb mint masfél évszazada szolgalja a
vasuti kozlekedést, noha ma mar nem gézmozdonyok p6fog-
nek, hanem Inter City-k suhannak rajta.

Az agyag 6nmagdban is t(izallé és természetesen ez a tu-
lajdonsaga kiégetés utan is valtozatlan marad, azonban az
égetés hatasara kialakult szovetszerkezet eredményezi azt,
hogy tliz esetén is sokaig megtartja teherhord6 képességét.
Szélséséges igények esetén megfelel6 alapanyagokbol héal-
16 (1350-1580 °C-on lagyuld) és tlizallo (1580 °C folott lagyu-
16) keramiai termékek is gyarthatok. Tlzzel a t(iz ellen.

Hogyan késziil a tégla?

A téglagyartas részletei sokat fejlédtek az évezredek soran,
azonban a lényeg ugyanaz maradt: a nyersanyag megvalasz-
tasa, az agyag kitermelése, el6készitése, nedvesitése, forma-
zasa, szaritdsa majd kiégetése. Korllbelll szaz évvel ezeléitt
Ujfajta téglakat kezdtek kifejleszteni a teherhord6 falazatokhoz.
Mig a homlokzatokhoz alkalmazott burkold- és klinkertéglak
mérete és gyartastechnoldgidja nagyjabdl valtozatlan maradt,
addig a falazas munkaidejének csokkentése érdekében jelen-
tésen nagyobb lett a szerkezeti téglak mérete, az egyre szigo-
rubb hészigetelési kbvetelmények kielégitése érdekében pedig
Uregeket alakitottak ki a falazdéelemekben. Példaképpen ves-
slink egy pillantast egy mai téglagyarra, nézziik meg, hogyan
készlilnek a korszer(, nagyméret( falazdelemek.

A banyabdl kornyezetbarat technoldgiaval termelik ki az
agyagot. A ,kornyezetbarat” szé6 komoly karriert futott be az
utébbi id6kben. Valéban fontos mindenkinek tisztaban lennie
azzal, hogy Foldunket ,,nem apainktdl 6rokaoltik, hanem uno-
kainktdl kaptuk kdlcson”, ezért rogton tegylink egy kis kitérét
erre a terlletre. Az, hogy mit tekintiink kérnyezetbaratnak —
manapsag mar igy, egybeirva — igen bonyolult kérdés. A tég-
lagyartas alapanyaga a kezdetektdl fogva az agyag, maga az
Anyaféld. Taldlhatok benne apré mikroorganizmusok, kisebb
rovarok, azonban az agyagbanydszat altal az élévilagban
okozott karok ¢ssze sem mérhetéek mondjuk a fakiterme-
Iéssel, az erdGirtassal. Az agyag kitermelése sem kétlabuak,
sem négylabuak él6helyét nem veszélyezteti. Eléfordul, hogy
az agyagbanya partfaldban kisebb madarak, példaul gyur-
gyalagok élnek, azonban ilyenkor a kitermelés megkezdése
elétt kornyezetvédelmi szakemberek bevonasaval Uj helyre
telepitik at éket.

Atéglagyarakrol azt is tudni kell, hogy gazdasagossagi okokbdl
szinte kizardlag az agyagbanyak mellé épitik Sket. Ennek az az
oka, hogy a nagy témegl alapanyag nagy tavolsagra torténé
széllitdsdnak magasak lennének a koltségei, ebbdl viszont az
is kovetkezik, hogy elmarad a fuvarozas kornyezetet karositd
tésa. Az agyagbanyékat teljes kitermelésiik utan visszaadjak
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a természetnek, szakszoval rekultivaljak. Az igy kialakult zéldterlleteket vagy
Uj funkciokkal hasznositjak — példaul pihendéparkok, golfpalyak céljara, vagy
visszadllitjak az eredetit megkozelité allapotot. A kisebb ragcsaldk és a ma-
darak el&szeretettel kdltdznek ezekre a tertletekre.

A kornyezetbarat” szoét sokféleképpen lehet alkalmazni. Vannak olyanok,
akik azzal buszkélkednek, hogy termékeik gyartasa soran nem alkalmaznak
semmi olyan munkafolyamatot, ami veszélyes lehet a kdrnyezetre, tehat az
6 termékuk elballitasa nem karositja a természetet. Nagyjabol annyira mon-
danak igazat, mint az egyszeri pufferosné, aki azzal buszkélkedett, hogy az
6 mintézetében még egyetlen leany sem zUllott el. Persze, mert mar zul-
I6tten kerlltek oda! A téglagyarak termékeik el6allitasahoz nem mas gyar-
toktdl vesznek tdbbnyire nagy energiaigénnyel és karos-anyag kibocsatassal
gyartott félkész- és késztermékeket vagy vegyszereket, hanem valddi nyers-
anyagbdl dolgoznak. Nem haritjak at masokra, hanem sajat maguk oldjak
meg a kornyezetvédelmi és energiatakarékossagi problémakat.

Térjunk vissza az agyagbanyahoz. A kitermelt agyagot az el6készitébe szal-
litjak, ahol viz adagolasa kézben apréra 6sszezlzzak. Az el6készités kbdzben
keverik az agyaghoz az adalékanyagokat. Régebben polisztirol gydngyot
hasznaltak a gyarak, az utébbi években azonban atalltak a kérnyezetet ke-
vésbé karosito flirészporra. A flirészpor a késGbbiekben kiég az agyagbdl és
porusokat hagy hatra, amelyek fontos szerepet jatszanak a tégla kivald hé- és
parafizikai tulajdonsagaiban.

Az el6készitett alapanyag a présgép szdajnyilasan athaladva nyeri el tégla-
formajat. Aki még nem jart téglagyarban, az nehezen tudja elképzelni, hogy
miképpen alakitjak ki a korszer(, nagyméret( falazéelemek bonyolult Ureg-
rendszerét. A présgép szajnyilasat ugy kell elképzelni, mint egy negativ his-
daralét. Mindenki ismeri a konyhabdl, hogy ahol a husdaralé vége tomar, ott
nem jon ki semmi, a kis hus-rudacskak pedig az egymastdl fuggetlentl elhe-
lyezkedd lyukakon csusznak ki a gépbdl. A téglanal ez pont forditva van, itt
a szajnyilas Ures része az 0sszefliggd, itt jon ki a leendé tégla anyaga, és az
egymastdl fliggetlentl elhelyezkedd, ugynevezett dugok alakitjak ki az elem
Uregszerkezetét.

Ez az Uregszerkezet, a kis nyilasok formaja és elhelyezkedése, az lregek és
a bordak mérete, valamint egymashoz viszonyitott aranyuk eredményezik —
a pérusos anyagszerkezeten kivil — a tégla kivaldé héfizikai tulajdonségait.
Az energiatakarékossaggal szorosan 6sszefliggd hészigetelés szempontjabdl
a korszer( égetett agyag falazbéelemek specidlisan kialakitott Uregszerkeze-
tuk révén felveszik a versenyt a par évtizede, kimondottan hészigetelési cél-
bdl kifejlesztett Ujszerl falazé anyagokkal.

Egy szajnyilas megtervezése és legyartasa bonyolult és koéltséges dolog, ko-
moly mszaki feladat ezeknek a dugdknak a helyes formai kialakitéasa és el-
helyezése a slir(i acélszerkezetben. Kulondsen igaz ez a Porotherm K falazde-
lem-csalad gyartasanal hasznalt szajnyilasok esetében. A bonyolult &m nagyon
korszer( technoldgia azonban meghozza az eredményét. A Porotherm K és T
falazdelemek az egyréteqi falszerkezetek ,hészigetelési cstcstartoi”.

A présgépet elhagyva vagdgép huzalja a megfelelé méretlire vagja a ,téglaki-
gyot”, majd a nyers téglakat a szaritoba viszik.

A széritéban 40 - 100 °C kozotti hdmérsékleten a tégla nedvességének tul-
nyomo tébbségét elvesziti. A szaritdébol specidlis kemence-kocsikra kertlnek
a téglak. Most kovetkezik a téglagyartas legfontosabb folyamata, az ége-
tés, ahol az agyagban lejatszédnak a fentebb ismertetett kémiai folyamatok.

Wienerberger



Az égetés energiaigényes mlvelet és a nem is olyan régmultban erésen
szennyezte a kdrnyezetet, azonban a technoldgiai fejlesztések eredménye-
képpen a korszer( téglagyarak ma mar energiatakarékos és kdrnyezetkiméld
mobdszereket alkalmaznak, példaul a karos anyagok kisz(résére filter-beren-
dezéseket szerelnek a kéményekre, valamint Ujrahasznositjak az égetéskor
keletkezett hulladék hét, ami régebben a levegbbe kertilt.

A Magyarorszagon elész6r a Wienerberger altal meghonositott csiszolt gyar-
tasi technoldgia, a Porotherm Rapid téglak gyartasakor az égetés utan belép
még egy gyartasi fazis. A méretre vagott téglak nagyméretli csiszolékorongok
kozott haladnak at mialtal a falazéelemek milliméter pontossaguakka valnak.

Ezekutanmarcsakacsomagolasvanhatraésafalazéelemekkészenallinakarra,
hogynapjainktéglaépitészetének gyongyszemeitépitsékmegbelblik. Akarbur-
kolva, akar vakolva. A tdbbi mar az épitészeken és kivitelezd mestereken mulik.

Hogyan késziil a gerenda, az athidal6?

A 120 m hosszu gyartopadokon elhelyezik a kerdmia papucsidomokat. Ez-
utan beflizik nagy szilardsagu feszitéhuzalokat. Az acélbetéteket a teljes
120 m-es hosszon megfeszitik. Ezt kovetéen az leendd rudelemeket kibeto-
nozzak: a keramia elemek hornyaiba kllénleges minéségl betont éntenek.
A beton gyorsabb kotése érdekében az utdkezelés héérleléssel torténik, a
feszitéhuzalokat felftitik. A horonybeton megszilarduldsa utan a feszitést fel-
oldjak, az athidaléra/ gerendara raengedik a feszit6erét. Végul a gyartopadon
a terméket specidlis vagogéppel a kivant méretre vagjak.

A téglat nem lehet nem szeretni

Roviden végigszaladtunk a tégla torténetén, elmélkedtiink egy kicsit a tég-
laépitészet mibenlétén és megprébaltuk meghatarozni a tégla fogalmat. Be-
lekontarkodtunk a kémiaba és megismerkedtink az anyagjellemzékkel, va-
lamint a tégla ezeken alapuld elényeivel. Ellatogattunk egy téglagyarba és
medgfigyeltlk, hogy ,,mikor kerllnek bele a téglaba a fal kiilénb6zé tulajdon-
sagai”. Es végill megszerettiik az embernek ezt a régi tarsat, otthonanak ha-
gyomanyosan bevalt épitéanyagéat — a téglat.

Wienerberger
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MyPorotherm [N iRl

Porotherm X-therm
Megérkezett a téglak X generaciodja

Az elmult idészakban a hészigetelési kérdések egyre lényegesebb és fon-
tosabb szerepet toltenek be az épitSiparban. A hazak, éplletek, ingatlanok
hatarolé elemeit gyarté vallalatoknak ezekre az igényekre meg kell taldiniuk
a vélaszokat, s fejlett, a kor technoldgidjat maximalisan kihasznald terméke-
ket kell kinalniuk a vasarldk szamara. A Wienerberger Magyarorszéag is erre
fékuszalt Uj téglacsaladja elsé tagjanak, a Porotherm X-Thermnek a megal-
kotasa soran.

A munka folyaman a szektorban egészen Ujnak szamito fejlesztési folyamatot
kovetett a vallalat, amibe bevontuk a BME Epitészmérnoki Kar Szilardsagtani
és Tartészerkezeti Tanszékének kutatoit is. Az egyetem szakértdinek segitsé-
gével létrejott tobbek kozott egy olyan modellezési program, amivel a téglat
PTH 50 X-therm ér6 hatasokat digitalis térben tudtuk szimulalni és szamos kisérletet tudtunk
elvégezni. A munka soran az volt a cél, hogy az anyagjellemzéket figyelembe
véve mind a hészigetelés, mind a stabilitast illetéen a maximalis eredményt
érjunk el.

A feladatban a nehézséget az okozta, hogy amig a kifinomultabb Gregszerke-
zetnek kdszonhetéen javul a tégla hészigetel6 képessége, addig ez komoly
kihivast jelent a gyartas soran, hiszen manapsag mar nagyon finom szerke-
zetet kell késziteni, majd kiégetni. Ennek érdekében a Porotherm X-Therm
esetében teljes szemléletvaltast hajtottak végre a fejlesztésben résztvevé
szakemberek, és térbeli struktiraként tekintettek a téglara azért, hogy egy Uj
bordaszerkezetet tudjanak kialakitani. Eppen ezért volt sziikség a BME szak-
értdire, akik ilyen struktirakban otthonosan mozognak, sét kutatjék is azokat.
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TERMEKADATLAPOK

TERVEZESI ELOIRASOK

A k6z6s munka az elézetes varakozasokat is feltlmulta, s valéban egy egé-
PTH 44 X-therm szen innovativ téglat sikerlt megalkotnunk. A hészigetelési képesség javult
a kordbbiakhoz képest az Uj bordaszerkezetnek k&szdnhetéen, e mellett a
hangszigetelés terén is komoly elérelépés tortént. Ezeken felll a méretpon-
tossag ugyancsak jelentésen névekedett, ami végsé soron azt eredményezi,
hogy az épittetd ,kimélheti” a pénztarcajat, az épitkezés 6sszességét tekint-
ve ugyanis akar kevesebb falazo- és vakoldhabarcsot kell felhasznélnia, ami
megtakaritast jelent szamara. Arrél nem beszélve, hogy a fejlesztés soran
tobbek kozott csokkent a probagyartdsok szama, ezaltal a teljes fejlesztési
folyamat is kdrnyezettudatosabba valt. igy a vallalat nem csak, hogy a XXI.
szézad igényeinek maximalisan megfelel6 téglat alkotott, de a fenntarthatd
fejl6dés iranyaba is Ujabb Iépést tett.

BEEPITESI ELOIRASOK

PTH 38 X-therm

RESZLETRAJZOK

CSOMOPONTOK

PTH 30 X-therm

10 Wienerberger



Porotherm Rapid

Habarcs nélkuli falazas — lehetséges”?

A habarcs nem mas, mint ,hiba a falazatban”, ezért a legjobb,
amit tehetlink, hogy csbkkentjik a mennyiségét. A nutféde-
res falazdelemek elterjedésével a fliggdleges habarcsot sike-
ralt kikliszébdlIni — ezuttal a vizszintes habarcs vastagsaganak
csbkkentésén a sor.

Gyorsabban épithet6 a falazat a Porotherm Rapid falazée-
lemmel, amellyel egészen minimalis, mindéssze 1 mm vastag
vizszintes habarcs alkalmazaséaval épitkezhetlink. A Porot-
herm Rapid csiszolt fellletl keramia falazéblokkal a meg-
szokottnal nagyobb épitési pontossag érhetd el, mikézben
tovébbra is a Wienerberger termékeinél megszokott méret-
renddel szamolhatunk. igy a falazéelemek hossztisaga 25,
illetve 37,5 cm, szélessége terméktipustdl figgden ugyanugy
10 cm-tél akar 50 cm-ig terjed, és magassagi értelemben is
a 25 cm vehet6 alapul. A hagyomanyos falazéelemek eseté-
ben megszokott 23,8 cm tégla + 1,2 cm habarcsfuga helyett,
immar 24,9 cm tégla + 0,1 cm vizszintes habarcsfuga figye-
lembevételével. (Az indit6 téglasort tovabbra is egy rétegben
maximum 2 cm vastag habarcsagyon kell megépiteni.)

A gyorsan épithetd kézi falazéelemek az épitSiparban év-
rél évre névekedd munkaeréhianyra kivannak vélaszt adni,

de rovid hatéridejii munkék esetén is klloéndsen ajanlott a
csiszolt falazoblokk alkalmazésa, mellyel akér felére is csok-
kenthet6 az egységnyi felllet(i falazat megépitéséhez szUk-
séges munkaidé. igy esett a valasztas erre a falazéelemre a
vOrosiszap-katasztréfa uténi devecseri és kolontari Ujjaépi-
téskor is, mivel nagyon révid idé alatt kellett komplett varos-
résznyi hazat épiteni a kdrosult csalddok szamara, rdadasul a
legkeményebb téli hénapokban, 2011 januarjaban és februar-
jaban. A gyors, és a hideg id6t6l fuggetlen kivitelezés mellett
fontos érv a csiszolt tégla alkalmazésa mellett az is, hogy a
csokkentett mennyiségli habarccsal sokkal kevesebb ned-
vesség kerll a szerkezetbe épités kdzben, amely igy sokkal
hamarabb ki is szarad.

Wienerberger

A Porotherm Rapid rendszertartozéka a zsakos kiszerelésu,
vékony réteg(i falazdéhabarcs, amelyet habarcsterité kocsi-
val vagy habarcshengerrel lehet lehet gyorsan és pontosan,
az el6z6leg portalanitott és nedvesitett téglasorra felhorda-
ni. A kivitelezés tovabbi gyorsitasara ad lehet6séget a Rapid
Dryfix rendszer. Ebben az esetben nem falazéhabarcs, hanem
flakonos, poliuretan alapu ragaszto keril a téglasorok kozé,
amelyet kinyomépisztollyal lehet a szintén pormentes és ned-
vesitett fellletre felvinni a gyartdi utasitasnak megfeleléen,
falvastagsagtol fliggéen 1-4 csikban.

Mindkét rendszerhez alkalmazhaté a Rapid bekétdszalag,
amelyet a vékony falazéhabarcsba vagy a ragasztéhabba
agyazva helyezhetlink el, ezzel biztositva a vélaszfalak szak-
szerli csatlakozasat a féfalakhoz, ugy, hogy kézben nem kell
a fogado falba belevéssink.

A Porotherm Rapid falazétégla darabara tartalmazza a Ra-
pid habarcs, illetve Dryfix rendszer esetében a Dryfix ragasz-
té norma szerinti mennyiségének arat is, igy természetesen
kilon habarcs vételi dijjal és kiszallitasi koltséggel sem kell
szamolnunk.

A kivitelezés Utemezését konnyiti, hogy a Dryfix poliuretan
alapu ragasztéval a habarcsoknal megszokott minimum +5°C
helyett akar -5°C kornyezeti hémérséklet mellett is dolgoz-
hatunk.
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A hazépités tudom

A holnap haza

Kdzel nulla energiaigényl épuletek

Magyarorszagon is kialakult az EU-s szabdlyozassal harmo-
nizalé kozel nulla energiafogyasztas kévetelménye. Jelenleg
még felelés épitész szakemberek kozt is nagy a bizonytalan-
sag az épllet energetikai eléirasok sokrét( valtozasanak al-
kalmazasaban. Koncentralva a kulsé falakra vonatkozd sza-
balyokra a kévetkezd 6sszefoglalast adjuk.

A kozel nulla energiaigényl éplletek kdvetelménye altalanos
esetben 2020. december 31-e utani hasznalatba vételhez van
kotve, de a hatésagok haszndlatara szant, vagy tulajdonuk-
ban all6 éplilet esetén mar 2018. december 31-e utani hasz-
nalatba vétel esetén is meg kell felelni.

Ez a hatarnap 2021. marcius 11-én (ismét) modosult, és az Uj
hatarnap —ami utan mar csak kozel nulla energiaigény épulet
kaphat hasznalatbavételi engedélyt —: 2022. junius 30. A kivé-
tel hatdlya alé esé éplletek esetében a 2020. december 31.
napjan hatalyos energetikai eléirasokat viszont alkalmazni kell.
2018. januar 1-t8l minden éplletnek meg kell felelnie éplle-
tenergetikai szempontbdl a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 5.
mellékletében foglalt kovetelményeknek, ezt hivjuk koltség-
optimalizalt szintnek. A kozel nulla kévetelményszint beveze-
tése majd ezutan kovetkezik egy rovid atmeneti id6 utan.

A jogszabaly az alabbi ,U” értékeket tartalmazza a kuilsé fa-
lakra vonatkozdan az Uj épitési éplletek esetére 2018-t4l:

UJ EPULETEK ESETEN

0,24 W/(m?2K) 2017. december 31. utan. , Lo
Lakéépiilet | A teliesitends értékeket a kaltségoptimalizatt | Minden Uj éptilet

Ké6zépiilet

kévetelményszint alapjan hataroztak meg. | ©Seten

U=0,24 W/(m?K)
U=0,24 W/(m?K) U=0,24 W/(m?K) 2022. junius 30.
2017. december 2018. december 31. | utén.
31. utan. utan. A teljiesitendd érté-

A teljesitendd érté-
keket a koltségop-
timalizalt kdvetel-
ményszint alapjan
hataroztak meg.

A teliesitendd értéke-
ket a kozel nulla ener-
giaigény( épuletek ko-
vetelményszintje alap-
jan hatarozték meg.

keket a kozel nulla
energiaigény( épU-
letek kdvetelmény-
szintje alapjan
hatéroztak meg.

2018 2019 ‘ 2020 ‘ 2021 2022

A koltségoptimalizalt kovetelményszint és a kézel nulla kdve-
telményszint kozotti atmenet egy logikai valtast is jelent a ha-
zai épuletenergetikai szabdlyozasban, de sok a hasonldség is.
A hasonldsag az, hogy altalanos esetben mind a kéltségopti-
malizalt, mind akozel nullakdvetelményszintnélugyanazt a kiil-
s6 hatérolé szerkezetek héatbocsatasi tényezéjére vonatko-
z6 kovetelményt kell betartani. Kiilsé falaknal ez 0,24 W/m2K.
Hasonlosag tovabba, hogy mindkét kdvetelmény szintnél a
rendelet meghatdrozza szamunkra a fajlagos héveszteség-
tényezé megengedett legnagyobb értékét a fellilet/térfogat
arany fliggvényében.

A kozel nulla kdvetelménynél az adott felllet-térfogat arany-
hoz tartozé értékek szigorubbak.

Kivételt jelentenek azok az éplletek, melyek fajlagos hétaro-
16 tdmeglik szerint nehéznek mindstilnek, ebben az esetben
elegendd a koltségoptimalizalt kbvetelményszint szerinti faj-
lagos héveszteség tényezd kovetelményértéket teljesiteni ah-
hoz, hogy az épllet kdzel nulla energiaigénylinek minésuljon.
Az Osszesitett energetikai jellemzd terén térténik majd egy fon-
tos véltozas a kozel nulla energiafogyasztasu épliletek esetén.

AZ INGATLAN ENERGETIKAI TANUSITVANYA

Az eddigieknek megfeleléen az épliletek 6sszesitett energeti-

kai jellemzéjének szamértéke nem haladhatja meg az rendelet

szerinti értéket. Kulénbség az érték meghatarozasaban van:

m Koltségoptimalizalt kovetelményszint esetén az 6sszesitett
energetikai jellemzé szamértéke a felllet/térfogat aranytol
flgg, értéke szamitandd!

m Kozel nulla kdvetelményszint esetén (lako- és széllas jel-
legli épliletek esetén) egységesen 100 kWh/m?/év.

Kovetkez6 eltérés, ami Uj elemként jelenik meg a kozel nulla
kovetelményszintél a felhasznalt minimalis megujuld energia
részaranya. Altaldnos szabaly az, hogy az éplilet energiaigé-
nyét az osszesitett energetikai jellemz6 méretezett értékéhez
viszonyitva legalabb 25%-0s mennyiségben olyan megujuld
energiaforrasbol kell biztositani, amely az éplletben keletke-
zik, az ingatlanrél szarmazik vagy a kozelben eléallitott.

Az éplletek energetikai jellemz&inek tanusitasardl szolo6 ren-
delet (176/2008.VI1.30.Korm.rend.) irja elé szamunkra, hogy
kozel nulla energiaigénynél jobb besorolas csak tovabbi fel-
tételek teljesitése esetén adhaté csak:

»AA” vagy annal jobb besorolas

M a rendelet szerinti részletes médszerrel vagy dinamikus szi-
mulacidval aldtamasztott mdédon adhato. A dinamikus szimu-
lacio esetén is a rendeletben meghatarozott méretezési alap-
adatokkal egyenérték(i adatokkal kell végezni a szamitast

m csak olyan éplletnek adhatd, ahol a hétermelé idéjaras-
fliggé szabalyozasa megoldott

m csak olyan épulletnek adhatd, ahol a h(tési és f(itési
rendszer helyiségenkénti szabalyozhatésaga megoldott

Csaladi hazak épiiletenergetikai besorolasa:

A ,7/2006. rendelet”-tel egy idében a 176/2008. tanusitoi ren-
delet is valtozott. Az energetikai besorolasnal a viszonyitas
alapja a kozel nulla kévetelmény lett. A kdzel nulla kbvetel-
mény nem fligg az épulet A/V aranyatdl.

A Wienerberger, mint épitéanyaggyarté Iépést tart a kdve-
telmények véltozasaval, és folyamatos termékfejlesztése

VSRS <40% Minimalis energiaigényi
AA+ 40-60% Kiemelkedden nagy energiahatékonysagu
AA 61-80% Kozel nulla energiaigényre vonatkozd kdvetelménynél jobb

81-100% Kbzel nulla energiaigényre vonatkozo kovetelményeknek megfeleld
101-130% Korszer(i
131-160% Korszer(it megkdzelitd
161-200% Atlagosnél jobb
201-250% Atlagos
251-310% Atlagost megkdzelits
311-400% Gyenge
401-500% Rossz
>500% Kiemelkedden rossz

eredményeként olyan termékeket szolgaltat, melyek alterna-
tivat nyudjtanak a azoknak az Uigyfeleknek is, akik fokozottan
energiatakarékos otthont szeretnének, és a monolit, vagyis
egyrétegli falszerkezetet részesitik elényben. A Wienerberger
altal 2015-ben megépitett e4 kdzel nulla energiafogyasztasu
téglahaz pedig megépllt példaként igazolja, hogy az allitasa-
ink a gyakorlatban is megalljak a helylket!

Wienerberger



A holnap haza

A Wienerberger e4 energiahatékony mintahaza

ed szempontok

A haz épitéséhez olyan kévetelményrendszert fogalmaztunk
meg, amely figyelembe veszi a passzivhdzak tapasztalatait,
de (a koltségek optimalizalasa miatt) anndl kevésbé szigoru,
valamint tekintettel van a felhasznalé és a kdrnyezet igényeire
is. Ebbdl alakult ki az e4 koncepcio, amelynek célja tobbek
k6zott megmutatni azt, hogy a mai, elérhet6é technoldgiak-
kal is korszer(, energiahatékony épllet épithet6, és ez mar
az atlagembernek is megfizethet6. Az e4 jelentése roviden:
energiahatékony, élhetd, egészséges, elérheté. A legfonto-
sabb pedig, hogy ezeket a szempontokat az el6készités, a
tervezés, a kivitelezés és a haszndlat soran is folyamatosan
szem el6tt kell tartani.

A megépllt e4 mintahaz 16 jellemzdi

m azépllet jol hészigetel6 hatarold szerkezetekkel rendelkezik:
a haromrétegl Uvegezéssel rendelkezé ablakok héatbo-
csatasi tényezéje U_  =0,9 W/m?K, a Porotherm 44 Klima
Profi* téglabdl éplil6 falake U, =0,22 W/ m?K

m az épullet tdmege nyaron arnyékolja a nagy Uvegfellleteket,
télen azonban az alacsonyabb beesési szégnek kdszonhe-
téen beengedi a napsugarzast

m a nappali déli, a haldszobak keleti tajolasuak, a kiszolgald
helyiségek pedig az északi és nyugati oldalon talalhatéak.

m azelsédleges hétermel6 egy levegé-viz lizemU hészivattyd,
amely padlofiitésen és mennyezethlités-flitésen keresz-
tll tudja szabalyozni az épllet belsé hémérsékletét, és a
hasznalati melegvizet is el6 tudja allitani

W az elektromos rendszer alkalmas napelemek késébbi tele
pitésére

“AA” besorolas

A mintahaz AA épiiletenergetikai besoro-
last kapott, hiszen minden vonatkoz6 fel-
tétel teljesiilt.

*A Porotherm 44 Klima Profi termék helyett
2021. aprilisatol a PTH 44 X-therm Rapid fa-
lazdelemet kinaljuk.

Wienerberger

A ferde Porotherm foédém mintapéldaja

Az e4 hazban a nappali fol6tti nagy ferde tet6fédém a szok-
vanyostol eltéré mdédon nem kénnylszerkezettel, hanem nagy
témegU, keramia béléstestes Porotherm fodémrendszerrel ké-
szUlt. A fodém igy nagyban hozzéajarul a hétarolashoz, ezaltal
kisebb az esélye a tetén keresztll a tulmelegedésnek. A fo-
démrendszer alkalmas a mennyezetf(itési csévek rogzitésére
és a légcsatornak integralt beépitésére is (igy azok nem fog-
lalnak kulon helyet a szerkezeten kivil). A fodémrendszer a
keramia fellletekkel a parahaztartashoz is hozzajarul. A fodém
klils6 oldalan 6sszesen 25 cm hdszigetelés biztositja az ala-
csony héveszteséget. Erre kerllt a vizzard paraateresztd folia,
a 7,5 cm-es légrés, majd a Tondach Figaro Deluxe cserép.

Atfogd monitoringrendszer

Az energiatudatos éplletek nagyon fontos eleme a moni-
toring, azaz a m(ikddés kézben torténé mérés. Ez tdmasztja
ald a tervezés folyaman végzett szamitasokat, és segiti el
a tudatos haszndlatot. Ezzel a tervezé visszaigazolast kap a
tervek és szamitasok helyességérdl, a felhasznald pedig pon-
tosabb képet alkothat sajat éplletének mikodésérdl és arrdl,
hogy felhasznaldi szokasaival hogyan tud javitani az energia-
haztartason.

A Wienerberger mintahazat is folyamatos mérésnek vetjiuk
ala, az eredményeket pedig a www.wienerberger.hu hon-
lapon tesszik kdzzé — itt nem csak a mérési adatok, tehat
az épulet mikddése, hanem mar a kivitelezés is nyomon ko6-
vetheté. A honlapon hasznos informacidkkal talalkozhatnak
tovabba az olvasdk arra vonatkozdan, hogy mire kell figyelni
a tervezés és az épitkezés kdzben, és inspiraciét nyerhetnek
sajat hazuk megépitéséhez is.
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VLIS A hazépités tudomanya

A holnap haza - e4 koncepcid, a megvalosult jovo
Epiiletszerkezeti megoldasok érdekességei a magyarorszagi e4 hazban
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@ Egy energiahatékony haz épitése a mai komfortelvarasok mellett korant-
sem egyszer(i feladat. A hazai piacon szamos korszer(i, magas szinvo-
nalu és jo teljesit6képességii épitéanyag megtalalhaté. Az épiilet megfe-
lel6 teljesitményének eléréséhez azonban nem elegendd csak az egyes

v anyagokra és szerkezetekre gondolni, hanem azok megfelelé 6sszeépi-

2 tését is biztositani kell. Az alabbiakban a Wienerberger energiahatékony
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g mintahazanak példajan keresztiil bemutatjuk, milyen aprésagok képe-

E sek javitani az épiilet teljesitményét.
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g 1 Tet6ablak légzard beépitése

8 2 Nyilaszardk kavaszigetelése
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3 Teraszajtdk alatti nagyteherbirasi hészigetelés

14 Wienerberger



A ,héhid”, ami mindig Ulddz minket

Epliletszerkezetek Gsszeépitésekor az egyik legfontosabb
feladat a héhidak elkeriilése, helyesebben szélva minimali-
zalasa. Mivel a csatlakozasoknal elkerilhetetlenll kilénb6zé
anyagok taldlkoznak, azok eltéré épiiletfizikai tulajdonsagai
miatt a hé nem egyenletesen aramlik a kilsé tér iranyaba,
igy az adott szerkezetre jellemzé héatbocsatas is megvalto-
zik a csatlakozéas koérnyezetében. Ugyanez a jelenség lép fel
a sarkok, atfordulasok helyén is, ezeket nevezzik héhidnak.
Annak érdekében, hogy a héhidak mentén kicsi legyen a hé-
veszteség, a h6 aramlasanak iranyaban jo hészigeteld képes-
ségl anyagokat épitlink be.

Az egyik legjellemzdébb ilyen hely a nyilaszardk talalkozasa a
fallal. Az e4 haz esetében az ablakok elhelyezése el6tt a fal-
nyilast korben 4 cm XPS hészigetel6 anyaggal bélelték ki, igy
megakadalyozhatd, hogy a tok kdrnyezetében kiaramoljon a
hé. Szintén fontos, hogy a koszoruk elétt is megfelelé meny-
nyiségl hészigetelést helyezziink el. Az e4 haz kilsé falazata
44 cm-es Porotherm 44 Klima Profi* téglabdl épdlt, ami 6n-
magaban j6 hészigetel6 képesség(, igy a koszoru elé 15 cm
XPS hészigetelés kerllt, hogy hasonld teljesitményt érjlink
el. Ugyanigy a Porotherm elemmagas athidalok* elé is 15 cm
hészigetelés kerllt. A koszoru és a tetd csatlakozasara szin-
tén nagy figyelmet kell forditani. Az e4 haz zar6fédémének
koszorUja a szarufak folsé sikjaig hészigeteléssel lett korben
ellatva, igy itt is minimalisra cs6kkent a héhid mértéke.

A helyzet egy fokkal bonyolultabb a labazat esetén, hiszen
itt a szerkezetek nemcsak a kilsé levegbvel, de a talajjal is
érintkeznek. Az e4 hazban ezért a padldban 15 cm hdszige-
telés talalhato, tovabba a labazat el6tti 14 cm hészigetelés
egészen az alapozasig lefut. A labazati vizszigetelés elhelye-
zéséhez az elsé harom sor falazat PTH 30 Klima* téglabdl
épllt. Az elé kertlé 14 cm hdszigeteléssel igy biztosithaté a
kulsé felllet folytonossaga.

Kulén érdekes kérdés a nagyméret(i teraszajtok beépitése,
hiszen itt is gondoskodni kell a héhidak minimalizalasardl,
rdadasul a nyilaszardk nagy sulyat is at kell adni az alattuk
talalhat szerkezetekre. Enhez az e4 hazban poliuretan alapu,
nagy szilardsagu hdészigeteld anyagot (Purenit) hasznaltak a
teraszajtok alatt.

A héhidakra nem csak a héveszteségek csokkentése miatt
kell nagy figyelmet forditani, hanem az egyes szerkezetek al-
lagvédelmét is ezzel biztosithatjuk, ugyanis igy nem alakulnak
ki hideg sarkok, csatlakozasok, ahol paralecsapddas fordul-
hat el6, ami akar penészedéshez is vezethet.

Légtomorseég nelkul nincs hatékonysag

A szerkezetek Osszeépitésének kdvetkezé kulcskérdése a lég-
tomorség, hiszen ha mar igen j6 hészigetel6 képességl szer-
kezeteket épitlink 6ssze, nem hagyhatjuk, hogy a bent meg-
6rzott hé a réseken keresztll a légmozgassal tavozzon. Az e4
hézban alkalmazott tégla falazat és fodémrendszer ilyen szem-
pontbdl kivalo teljesitményt nydijt, aminek egyetlen feltétele a
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4 Korbehdszigetelt koszoru

5 Athidal6 el6tti hészigetelés helye

megfeleld vastagsagu kilsé és belsé vakolat folytonossaga.
A kulsé vakolat megléte még akkor is fontos, ha a falazatot
kiegészitd kiilsé hészigeteléssel latjuk el.

A csatlakozasok légtomorségét akkor biztosithatjuk, ha erre a
teljes kivitelezés soran nagy figyelmet forditunk. A nyilaszarék
beépitésekor példaul fontos, hogy a beépitési hézagot lég-
zar6 szalaggal zarjuk le, és a régzitési pontokat is tomitsik.
Ugyanezt a tetdablak beépitésekor is biztositani kell: az e4
hazban alkalmazott Velux tet6téri ablak esetén ezt egy gyari
kiegészitd foliaval érték el. Kiemelten fontos, hogy az ¢sszes
gépészeti vezeték és attorés helyén is kitdltsiik a hézagokat,
hogy ott se mozoghasson a levegé. A gondos odafigyelésnek
és kivitelezésnek koszonhetéen az e4 haz kész allapotaban
n50 = 0,99 1/h légtdmorséget mértiink, ami kivalé eredmény-
nek mindsdl.

Az elébbiekben csak néhany érdekességet emeltlink ki az
ed haz részletmegoldasai kozll, de ezek alapjan is lathato,
hogy energiahatékony és jol miikddé hazunkat csak alaposan
megtervezett csomopontokkal és gondos kivitelezéssel tud-
juk korrekt médon megépiteni. Ehhez j6 mindségti épitéanya-
gokra, valamint tervezéi és kivitelezGi szakértelemre egyarant
nagy szikség van. Az e4 hazrél tovabbi érdekes informacio-
kat a www.wienerberger.hu weboldalon olvashatunk.

*A Porotherm Klima termékcsalad 44-es és 30-as tagja he-
lyett 2021. aprilisatol a PTH 44 X-therm csalad 44 és 30-as
falazéelemeit kinaljuk. A Porotherm Elemmagas &thidald he-
lyettesitd terméke a Porotherm M-25 athidald.
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Sokaknak elsére talan nem mond semmit ezt a datum. Ha azonban mar a CPR mozaikszodval egyitt kerll emlitésre, rogton
egyértelmiivé valik, hogy ez az Epitési termék rendelet (Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU rendelete az épitési
termékek forgalmazdsara vonatkozo harmonizalt feltételek megallapitasardl és a 89/106/EGK tandcsi iranyelv hatalyon kivil
helyezésérdl) minden pontjara kiterjedé hatdlyba Iépésének, ezzel parhuzamosan pedig egy teljesen Uj szabalyozasi kérnyezet
megjelenésének az idépontja. Szamos Uj fogalommal és azok pontos jelentésével kellett megismerkedni, a teljesség igénye
nélkil: épitési termék / készlet, alapvetd jellemzdék, eurdpai értékelési dokumentum, rendeltetés, teljesitmény allandosaga-
nak értékelésére és ellenérzésére szolgald (AVCP) rendszerek és talan a legismertebb: a teljesitménynyilatkozat.

Valtozasok

Azéta eltelt kozel négy év, de gyakran most is Ugy érezziik, hogy csak tanuljuk, szokjuk az Uj tanusitasi rendet, a termékek
betervezésének, beépitésének feltételeit. Mindekdzben jogszabalyi oldalon is térténtek valtozasok, médosult maga a CPR
rendelet is [A Bizottsdag 574/2014/EU felhatalmazason alapuld rendelete (2014. februdr 21.), illetve A Bizottsag 568/2014/EU
felhatalmazason alapuld rendelete (2014. februar 18.) altal]. Ezek a modositasok azonban a korabbi nagyaranyu valtozasok-
hoz képest ,a lényeget” nem érintették: felhasznaldi oldalrdl tovabbra is a teljesitménynyilatkozat sziikséges minden épitési
termékhez, és ezt kérésre a gyartdnak, annak kiallitasatdl szamitva, 10 évig barmikor rendelkezésre kell tudnia bocsatani.

Az épitési termékek betervezését, beépitését, illetve egyes esetekben a forgalomba hozatalat szabalyozé 275/2013. (VII.16.)
Kormanyrendelet nem valtozott. A termékek mUiszaki alapjaul szolgalé szabvanyok kotelezd felulvizsgalat keretében végre-
hajtott médositasa, frissitése révén a hazai épitési terméktanusitasi gyakorlat toretlen fejlédésen megy keresztdl.

A kotelezé felllvizsgalat, illetve a CPR-hez vald pontos illeszkedés okan 2015-ben moédosult a téglakat szabalyozé honositott
harmonizalt termékszabvany, az EN 771-1. 2017. majus 31-ig még parhuzamosan él a szabvany ,régi” és ,Uj” kiadasa, 2017.
majus 31-t6l azonban minden gyarténak at kell allnia az MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 hivatkozasi szamu szabvanyallapotra.
A felhasznaldk szempontjabdl két igen lényeges valtozas tortént.

Az eddigi — a felhaszndldk altal a gyakorlatban nem nagyon hasznalt - LD (Védett falazatokhoz hasznalt kis bruttd szaraz-
testsdrliségli égetett agyag falazéelem.) / HD (Nem védett falazatokhoz hasznalt égetett agyag falazéelem, valamint védett
falazatokhoz hasznalt nagy bruttd szaraztests(lrliségli égetett agyag falazéelem) besorolast felvaltotta egy jol megfoghatd és
hasznos felosztas:

Elem tipusa Elem meghatarozasa

P-elem égetett agyag falazéelem védett falazatokban valé hasznalathoz

U-elem égetett agyag falazéelem nem védett falazatokban val6 hasznalathoz

Miért is j6 ez? Mert a szabvany definialja azt is, hogy mit is kell érteni védett, illetve nem védett falazat alatt:

Falazat tipusa Falazat meghatarozasa

védett falazat falazat, amely a vizbehatastél védett, és nem érintkezik a talajjal és a talajban Iévé ned-
vességgel

nem védett falazat falazat, amely csapadéknak, fagyasnak/olvadasnak lehet kitéve, és/vagy megfeleld védettség
nélkll érintkezhet a talajjal és a talajban Iévé nedvességgel

A tervezés, beépités soran ezek nagy jelentéséggel birnak: igy egyértelmden eldénthetd, hogy kell-e egyéb védelmi intézke-
déseket tenni, hogy az adott elembdl készilé falazat - mint példaul a kifejezetten homlokzatburkol6 tégla esetében - kulén
védelem nélkil kibirja-e kornyezetének a hatasait, vagy csak védett kornyezetben hasznalhaté.

A masik ilyen, hatasat tekintve szintén jelent6s valtozas a jeldlési kod bevezetése.
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Mi is az a jeldlés kod?

Roéviden a teljesitmények dsszessége.

Szavatosabban: a jelélési kod egy olyan elére meghatarozott tartalmi kodsor, amely megadja a jellemzett termék
6sszes termékteljesitményét. A jellemzé felhaszndlasi terilet (védett, nem védett) alapjan haromféle kotott kddsort ad meg
a szabvany. (Védett falazatra azért kétfélét, mert kiilon vannak kezelve a nagy pontossagu, azaz csiszolt felfekvé felllet( ele-
mek.) A falazdelem rendeltetésszerl felhasznalasahoz és tipusahoz kapcsoldddan a gyartd sajat, alapértelmezett értékeket
tartalmazo csoportokat hozhat 1étre, ha ezek megfeleléen vannak meghatarozva és megindokolva.

A szabvany szerinti alapértelmezett készletek csoportjanak jele és hasznalata

Csoport jele | Jel6lési kod hasznalata

A védett falazatokban hasznalt falazéelemek alapértelmezett értékeinek a csoportja
B védett falazatokban hasznalt, nagy pontossagu falazéelemek alapértelmezett értékeinek a csoportja
(] nem védett falazatokban hasznalt falazéelemek alapértelmezett értékeinek a csoportja

Amennyiben a jel6lési kodban meglatjuk a harom nagy kapitalis bet( (A / B / C) kozll valamelyiket, akkor biztosak lehetlink
benne, hogy a gyartd a szabvanyban elére meghatarozott kddsort hasznalja. Az alabbiakban latszik harom minta, hogyan is
néz ki a haromféle jelolési kod, kilonb6zé termékek esetében.

‘ cL ‘ P ‘ [ ‘ 1 ‘ 750(D1) ‘ 250x300x238 2 ‘ R2 ‘ B0.15 ‘ L0.410 ‘ v

T
‘ CL ‘ P ‘ | ‘ 10 ‘ 680 ‘ 250x380x249 n T2+ ‘ R2+ ‘LO,410‘

‘ CL ‘ u ‘ | ‘ 35 ‘ 1900 ‘ 250x120x65

N2100(2) ‘ G2 ‘ W<6 ‘ St ‘

A kodsornak a csoport betjeléig tartd része (azaz az elsé hét kdd) fix, kotelez6en mindig és ugyanebben a sorrendben kell
szerepelnitik a kddban (de a 4-5-6. poziciok lehetnek ,NPD”, azaz ,nincs meghatarozott teljesitmény” megadasuak is). A
csoport betlijele utani részen 1évé jellemzd, amennyiben teljesitménye megegyezik a tablazatban adott csoportra megadott
alapértékkel, akar el is hagyhatd, ha attol eltér, akkor viszont kételez6en meg kell adni a jellemzére elbirt kddot, majd a kozolt
értéket (amely lehet NPD is).
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.||| Porotherm

A hazépités tudom

Az egyes adatok jelentése (a vastag vonal alatti — a jellési kddban az alapértelmezett értékek csoportjainak azonosita-
sa jeldlése utan szerepld - jellemzdknek nincs kotott helyzetlk), illetve egy konkrét termék — a PTH 44 X-therm — példdja
(ddlt bettikkel a termék jeldlési kodjaban nem szerepld adatok, amelyek azonban abbdl a szabvany alapjan kiolvashatdak)

A jellemzének a jelo-
lési kddban elfoglalt
helyzete vagy elGirt

Jellemz6 megnevezése A jellemzé alapértéke csoportonként,

illetve egyedi értéke PTH 44 X-therm esetén

kédja (zaréjelben)
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1. falazéelem tipusa CL - CL
2. rendeltetésszerl felhasznalas P vagy U - P
3. kategodria 1. vagy II. - I
4. nyomészilardsag XXX, X N/mm? 10
5. bruttd szaraz testslirliség XXXX kg/m?® 700
6. hosszUséag, szélesség, magassag | Il x www x hhh mm 250x440x238
7. alapértelmezett értékek csoport- A/B/C - A
jainak azonositasa
L Mo oniras, aem~ETtEK X, XXX W/mK NPD NPD NPD 0,099
(F) fagyallésag FO, F1 vagy F2 - FO FO F2 FO
(D) tlirési kategoria (zardjelben, br. D1, D2 vagy Dm %, D2 D2 D1 D1
szaraz testsUr(iség utan) ha Dm
m mérettlirés kategodria T1, T1+, T2, mm, T1 T1+ T1 Tm(2,2,2)
T2+, vagy Tm ha Tm
R) mérettartomany kategoria R1, R1+, R2, mm, R1 R1+ R1 Rm(4,4,4)
R2+, vagy Rm ha Rm
(E) siktol valo eltérés X mm NPD 1 NPD NPD
(PL) parhuzamosséag X mm NPD 1 NPD NPD
(N) nettd szaraztests(rliség XXXX kg/m? NPD NPD NPD NPD
- tlirési kategoria (zardjelben, net. D1, D2 vagy Dm %, NPD NPD NPD NPD
szaraz testsUr(iség utan) ha Dm
Q) abra vagy csoport G1, G2, G3, G4 - G2 G3 G1 G3
vagy G1S
(FR) bemélyedések dsszes térfogata XX % nem alk. nem alk. <20 nem alk.*
(B) kezdeti nyirészilardsag X,XX N/mm? NPD NPD NPD 0,15
V) paradiffiziés ellendllasi tényezé X/XX vagy - 5/10 5/10 50/100 5/10
XX/XXX
(W) vizfelvétel XX, X % NPD NPD NPD NPD
() kezdeti vizfelvétel X,X kg/m? min NPD NPD NPD NPD
(S) kategodria S0, S1 vagy S2 - SO SO S2 S0
(M) nedvesség okozta alakvaltozas X,X mm/m NPD NPD NPD NPD
(RF) tlizvédelmi osztaly Al - A1 Al A1 Al
©) nyomészilardsag fekvé feluletre XXX, X N/mm? NPD NPD NPD 2
nem merélegesen (oldaliranyu)
(DS) veszélyes anyagok nemzeti rendel- - NPD NPD NPD NPD
kezés szerint
*nem alk.= nem alkalmazhat6
A fentiek alapjan a PTH 44 X-therm falazéelem jel6lési kodja:
‘ CL ‘ P ‘ | ‘ 10 ‘ 700(D1) 250x440x238 L0,099 Tm(2,2,2) Rm(4,4,4) ‘ G3 ‘ B0,15 ‘ c2 ‘
18 Wienerberger



BEVEZETO

Valamennyi, a Wienerberger altal gyartott falazéelem esetében, a jel6lési kod elérheté a termékhez tartozé CE jelo-
lésén.

A fenti termék esetében a CE-jeldlésre, illetve a teljesitménynyilatkozatra lasd az alabbi valos mintakat.

Wienerberger Téglaipari zRt. * . i
Bartfai u_ 34. Wi TELJESITMENYNYILATKOZAT ""
1119 - Budapest ienerberger DoP széma: -
P Tormetc Wienerberger
Porotherm 44 X Wienerberger Téglaipari zRt.
A termék tipusanak egyedi azonosito kodja a teljesitménynyilatkozat szama. Bartfai u. 34. - 1119 Budapest X
orotherm = |
Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, valaszfalakban: védett falazott szerkezethez j
A teljesitmény & osaga értékelésére és orzésére szolgalo rendszer: System 2+ -
alt szabvany: EN 771-1:2011+A1:2015 g
Ref No.. 62695258 DoP No.: Beielentet szerviek): e <
AZ) P - 5 i szerinti ényeli X
Wéretok és mérettarésck Tm | Rm g
Hosszusag: mm | 250 | 2 | 4 KX00a00a00a00(
‘ € . ! Szélesség: wm 440 |22 | 4 : \ ‘+‘¢‘¢*¢*¢‘¢:¢:|:¢:}:|:|:|:|:|:|:|:|} E
. a mm 238 | £2 4 -
illi' h‘] w*i' "l N IM‘ e oy Kozépértek tirése: kategoria Tm '* ) "‘ ‘1‘ \ ‘1""‘#&'Illllllllllli
B ||| IH 0 H . ; - L HHHHHHIIIIIIH
| “H j () w Mérettartomany: Kategoria Rm H (K HHIHII‘I_I (KK
21 l + "i"* ‘ ’ * ‘ *‘* |+‘1 h Fekvé feliiletek siktél valé eltérése: mm NPD
| ‘ |' * 2 “ ] Fekvd felilletek parhuzamossaga: mm NPD
EN 771-1:2011+A1:2015 ATk
csoport: - 3
NE o 25 ce.wienerberger.com Uregek ot arénya: % NPD X
B ger. : ardnya: % NPD A valosdregeliondezss ks mértskben el o)
CLP 110 740(D1) 2502440238 A L0.099 Tm(2,2,2) Rm(4.4 4) G3 B0,15 C2 Testsilrliség n
Brutto szaraz tests(irlség: [ kgme 740 <L
Rendeltetésszeri felhaszndlas: védett falazott falakban, pillérekben, valaszfalakban Netto szaraz testsiiriiség: | kgme NPD =
= =l : Tirés: kategeria 1% D1710 :3
250 Yoy ool (e 012 | kategéridjd észi g w
20 ottt (N 015 Fekvéfeliiletre meréleges: N/mm? 10 -
238 G i s = n {Wim-K): 0.0%8 [o] iranyu il N/mm?* 2 (2]
T i} : : S0 Oldaliranyu, falsikban 2: N/mm? NPD H
7] Toddeiy byt sanben: L sszilardsag: N/mm? 0,15 w
:g :\E‘:i:‘::u:n;aruhm: ;n ési tényez6, MO,szaraz,elem: W/(m-K) 0.099 Meghatarozasi mod EN 1745:2012 sz.- P5 >
| Ece - Fanmomem csopo, 3 ech oAy ko2 sskodasis gneniy: WD arad 6 ke é - = 5/10 E
[ vt sciras et g 740 T e —— Xl Tartéssag, fagyhatassal szemben: Kategoria ) -
1—"- o1 Mesriyes sy agoic M Vizfelvétel: % NPD
Tarolisi magassag maximum: Kezdeti vizfelvétel: kg/(m?min) NPD
Aktiv oldhaté sétartalom: kategodria S0
Nedvesség okozta alakvaltozas: mm/m NPD
J Tiizveszélyesség: osztaly A1 tiizvédelmi osztaly
Veszélyes anyagok: - NPD
X
A fent i termék teljesitmé meg'elel A 305/2011/EU rendeletnek @]
Porvédd maszk FFP3 (EN 149) Elektromos 3 Gen e teljesitménynyil ért kizérolag a fent meghatarozott gyarto a felelés. 2]
vagogéeppel vagva salikat és kvarcknstaly tartalmu por A gyérts nevében és részérdl aléiré szomély: é
keletkezik, mely belélegezve egészségkarosodast : o
okozhat. Elekiromos vagdgép hasznalata kizben et
e © Wienerberger Téglaipari zRt.
porvédd maszk hasznalata javasolt. E— Bérfai u. 3. - 1119 Budapest L
E— 2021-04-08 Magyarorszag 7
‘wl
e E
yyyy MM dd HHmm &
w
[a1]

A jel6lési kod megismerése utan a tégla — egy akar minimalis adattartalmu CE-jel6lés esetén is — minden teljesitménye — hely-
szinen, teljesitménynyilatkozat letdltése nélkil is — egyszeriien megismerhetd, illetve a nyelvi korlatok sem akadalyozzak
a termék teljesitményeinek megismerését.

A Wienerberger termékek teljesitmény-nyilatkozata letoltheté a wienerberger.hu oldalrél.
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A hazépités tudoma

Uj termékcsoportositas

20

2018-t61 kezdve uj termékcsoportositast vezetiink be épitési termékeinkre, ezzel is se-
gitve az eligazodast a termékvalasztékban.

Az egyes termékcsoportokat a termékek Iényeges terméktulajdonsagait figyelembe véve ala-
kitottuk ki. A termékcsoportok tiikrozik a legjellemzébb felhasznalasi tertletiiket.

Az Uj besorolasok azonban nem helyettesitik a tervezé épitész, kivitelezé szakember, valamint
kereskedd partnereink hozzaértését, szaktudasat. Ezeket a kategodriakat - a konnyebb atte-
kinthet6ség érdekében - a Porotherm Alkalmazastechnikai Utmutaté kiadvanyunkban is sze-
repeltetjik. Ez a termékcsoportositas azonban csupan javaslat, az alkalmazhatésag feltétele
tovabbra is az aktudlis épitési jogszabalyoknak, miiszaki kovetelményeknek valé megfelelés.
A termékek alkalmazhatdsagardl tovabbra is minden esetben a tervezésért, kivitelezé-
sért felelés szakembernek kell dontenilik az adott épitési helyzetnek, tervezési szitua-
cionak megfeleléen.

A hét Uj termékcsoport:

Energy+

Energy+ termékeink kimagaslé hészigetelé képességgel rendelkeznek, energiahaté-
konyak, optimalis megoldast nyujtanak energiahatékony kiilsé falazatokhoz. Innovativ
termékmegoldasokat nyujtanak kérnyezettudatos tligyfeleink részére.

Kornyezetlinket kimélve, 6koldgiai szempontokat is szem elétt tartva épitkezni — ez olyan érv,
amely az épitkezést tervezdk korében is egyre nagyobb jelentéséggel bir. Energy+ termé-
keinket azoknak az lgyfeleinknek fejlesztettlik ki, akik fokozottan energiatakarékos otthont
szeretnének, és a monolit, vagyis egyrétegl falszerkezetet részesitik elényben. A hészigetelés
a téglaba integraltan, annak belsejében, védett helyen talalhatd, igy a legkivaldbb hészigeteld
képességl falazat épithetd, mely tovabbra is biztositja szamunkra a falazat keramia felli-
lete altal nyujtotta elényoket: otthonunk alacsony energiafogyasztassal, kivald lakéklimaval,
egészséges belsé levegbvel rendelkezik majd, ezzel is ndvelve a téglahazunk értékét hosszu
tavon.

Comfort

Comfort termékcsaladunk innovativ és modern, j6 hészigetel6 képességli, mindemel-
lett versenyképes ar-érték aranyu falazati megoldast jelent vasarléinknak.

Az X-therm termékek kivalo hészigeteld tulajdonsagat Uj Uregkép kialakitasaval érték el szak-
embereink a termékfejlesztés soran. A tégla — méretétél fliggéen — masfélszer-kétszer t6bb
Uregsort tartalmaz, mint a hagyomanyos termékek. Az Uj Gregképnek koszonhetben a szer-
kezeten &t tavozd hének akar 130 %-kal tobb utat kell megtennie, mint a hagyomanyos ter-
mékek esetében. A jelenlegi éplletenergetikai elirasoknak megfelelve, ill. azokat tulteljesitve,
ezek a kivald hészigeteld képességgel rendelkezé téglak egy rétegben, monolit falként vagy
a szokasosnal vékonyabb kiegészité hészigetelés alkalmazasaval biztositja ugyanazt a hészi-
getel6 képességet mint a téglak korabbi verzidi.

Classic

Classic termékcsaladunkban olyan tradicionalis falazéblokkok kaptak helyet, amelyek
mar bevalt, megbizhaté megoldasokat kinalnak kiilsé homlokzati hGszigetelés alkalma-
zasaval épitett falazatokhoz, belsé teherhordé falakhoz.

A klasszikus nutféderes és habarcstaskas falazéelemek haszndlataval stabil, nagy teherhordd
képességl falazatok épithetdek, felhasznalasuk ezért els6dlegesen belsd teherhordd falak-
ban javallott, ahol a falazat a legnagyobb terhelésnek van kitéve. F(itott épuletek kulsé térrel
érintkezé falainak épitésére csak hészigetelve alkalmasak.
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Belsé

A Belsé termékcsaladba tartoz6 termékek optimalis megoldast nyujtanak a belsé terek
felosztasahoz, egy (laké)egységen beliili 6nallé helyiségek létrehozasara.

A tobbféle falazatvastagsagban is elérhetd Belsé falazoelemeket helyiségelvalasztasra hasz-
naljuk. A Porotherm belsé falak optimalisak az épilet miikodését biztositd vezetékrendszerek
elhelyezésre. A keramia ebben az esetben is biztositja az idedlis lakdklimat, és a tagabb érte-
lemben vett kivald lakékomfortot otthonunk minden helységében.

Hanggatlé

Hanggatlé termékcsaladba tartozé termékeink széles spektrumban nyujtanak megol-
dast azokhoz a falazatokhoz, ahol a hanggatlasi igény Iép fel.

Komfortérzetlinkhdz sziikséges, hogy ne csak a kornyezetiinkbél, hanem az éplleten belili,
szomszédos helyiségekbdl érkezé zajokkal szemben is kell§ védelemmel rendelkezzliink. A
nyugodt munkavégzés, vagy a pihenés eltéré6 mennyiségl zajt enged meg szamunkra, az
eltéré igényszintek kielégitéséhez nyujt segitséget a széles Hanggatlé termékvalaszték.

Kiegészit6

A falazatok megépitését, és kész szerkezetté tételét teszik lehetdvé a Kiegészitd ter-
mékcsalad termékeink.

A Rapid falazatok egyszer( és pontos kivitelezését biztosité szerszamokkal javasolt bedol-
gozni a Rapid falazatokhoz tartoz6 kotéanyagot. A Porotherm athidaldk keramia felUletlk-
kel egységes felliletet biztositanak a tégla falazatokban nyilasok felett is, mindamellett, hogy
nagy teherbird képességiikkel akar 3,25 m-es fesztavot is athidalhatnak. A tomor falazéelem
kivalé megoldas lehet athidaldk feletti nyomott 6v kialakitasara.

F6dém

A Fodém termékcsalad elemeinek felhasznalasaval keramia fellilet(i, gazdasagosan ki-
vitelezhetd, valtozatos befoglaloé formaju, fodém épithetd, akar kisebb-nagyobb nyila-
sokkal is. Optimalis megoldas csaladi hazak fodémeihez.

Nagy elénye, hogy a fallal egységes rendszerbe illeszkedik: a Porotherm foédémgerendak és
béléstestek keramia felliletlikkel anyagukban, és 25 cm-es méretrendjiikkel is igazodnak a
Porotherm Epitési Rendszerhez és annak 25 cm-es méretmoduljahoz. A Porotherm Fédém-
rendszer stabil, massziv szerkezete a kiilsé hatasokkal szemben biztonséagot, védelmet nyuijt,
j6 hészigetels, hétarold képességl, magas tlzallésagu, éghetetlen fodém. Az egységes ke-
ramia fellletek szakszer( vakolas esetén repedésmentes, esztétikus mennyezetet eredmé-
nyeznek. A keramia hasznalata nem csak az esztétikum miatt fontos, a keramia épitéanyagok
pordzus szerkezetliek, ezaltal a Porotherm fal és fodém egyarant jol gazdalkodik a belsd
paraval, egészséges lakoklimat biztosit.

Wienerberger
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T il A hazépités tudoma

FalazOelemek Gsszefoglalo tablazata
Energy+ falazdelemek

(o]
o ENERGY+
N
w
> PTH 50 Thermo PTH 44 Thermo PTH 38 Thermo PTH 32 Alfa
g Thermo
csiszolt csiszolt csiszolt csiszolt
Dryfix Rapid Dryfix Rapid Dryfix Rapid Dryfix Rapid
HosszUsag Névleges méret I, mm 250 250 250 250 250 250 250 250
Szélesség Névleges méret w, mm 500 500 440 440 380 380 320 320
« Magassag Névleges méret h, mm 249 249 249 249 249 249 249 249
g Bruttd széraztestsUriiség r kg/m?* 620 620 620 620 620 620 725 725
E Szamitott elemtdmeg m kg/db 19,3 19,3 17 17 14,7 14,7 14,37 14,37
9,: Tégla deklaralt nyomoszilardsag - N/mm? 10 10 10 10 10 10 12,5 12,5
4
g Alaktényez6 ¢) - 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
E Szabvanyos nyomdszilardsag f, N/mm? 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 14,37 14,37
(=
Falazéelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint) - - - - - - - - - -
Vakolatlan falvastagsag d cm 50 50 44 44 38 38 32 32
AnyagszUkséglet (kald nélkul) - db/m? 16 16 16 16 16 16 16 16
é PTH Rapid Dryfix extra ragasztohab kiaddssag - m?/flak. 5 5 5 5
7]
‘é Szamitott Rapid habarcs igény, szaraz - kg/m? 5,05 4,71 3,57 2,86
;§ Szamitott szaraz hészigetel§ habarcs-igény, csak R Vme
w vizszintes fellletre, az Uregekbe kerlil6 habarcs nélkul
w < . 1z 3 Z n P
H S;amnott \donorrrja, Dryfix és Rapid falazat elsé (fala- B ra/fm 0.37 0.37 0.34 0.34 0.31 0,31 0.28 0.28
g z6habarcsos) sorara
E Szémitott idénorma, altalanos falnégyzetméterre - Ora/m? 0,79 1,11 0,74 1,05 0,68 0,97 0,55 0,78
=
1 m? vakolatlan fal tomege
(kezd6 habarcsagy nélkil, Rapidnél Rapid habarcs, m kg/m? 316 321 292 296 255 259 230 234
hagyomanyos M2,5G, M10G / M5L)
PTH Dryfix extra ragasz-
é t6habbal A W/mK 0,064 0,064 0,064 0,08
7]
< PTH Rapid vékony rétegi
E% Egyenérték( falazéhabarcosal A W/mK 0,064 0,066 0,066 0,08
a hévezetési
w tényezd MB5L hészigetel6 falazo- 2 W/mK
& habarccsal
= .
& M2,5Q / M10G normal A W/mK
o falazohabarccsal
0 )
PTH Dnfixextraragasz- | | wme | 0,12 0,14 0,16 0,23
téhabbal
fPTH Rapid vekony rétegl | ;| yy/mak 0,12 0,14 0,16 0,23
HEatbocsatasi alazéhabarccsal
tényezd vakolt falra M5L hészi “ 4
geteld falazd .
é habarccsal U W/meK
N
o .
< M2,5G / M10G normél U W/mPK
'n_: falazéhabarccsal
E Paradiffuzids ellenallasi szam u - 5/10 5/10 5/10 5/10
E Sulyozott laboratériumi Iéghanggatlasi szam kétoldalt R 9B 50 51 48 50 46 48 43 45
vakolt falra w
Tlzalbsagi hatarértek - - REI120 | REI120 | REIQ0 | REI90 | REIQ0 | REI90 | REIQO | REIQ0
(adatlapon részletezett feltételekkel)
Tlzvédelmi osztaly - - Al Al Al Al
X
()
(=
2
2
g A tablazatban feltlintetett értékek részletes kifejtését lasd a konkrét termékadatlapoknal. (pl. sziikséges vakolatok a megadott akusztikai értékekhez.)
8 Az idénorma értékek a Terc Kft. altal kiadott Osszevont EpitSipari Normarendszer alapjan.
o
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Sy Porotherm A hazépités tudomanya

Falazbelemek 6sszefoglald tablazata
Comfort falazéelemek

0
COMFORT o
N
W
PTH 50 PTH 44 X-therm PTH 38 X-therm PTH 30 X-therm 2
X-therm g
csiszolt csiszolt hagy.* csiszolt hagy.* csiszolt hagy.*
Dryfix | Rapid | Dryfix | Rapid | M5L | Dryfix | Rapid | M5L | Dryfix | Rapid | M5L
Hosszlséag Névieges méret I, mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Szélesség Névieges méret w, | mm 500 500 440 440 440 380 380 380 300 300 300
Magassag Névleges méret h, mm 249 249 249 249 238 249 249 238 249 249 238 o2
Bruttd széraztestsiriiség r | kg/m® | 680 680 740 740 740 740 740 740 740 740 740 g
Szamitott elemtémeg m | kg/db 21 21 20,3 20,3 19,4 17,5 17,5 16,7 13,8 13,8 13,2 E
Tégla deklaralt nyomoszilardsag - | N/mm2 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
X
Alaktényezé [¢) - 1,15 1,15 1,15 1,15 1,138 1,15 1,15 1,138 1,15 1,15 1,138 “EJ
Szabvanyos nyomoszilardsag f, | N/mm?| 11,5 11,5 11,5 11,56 | 11,38 11,56 11,5 | 11,38 11,5 11,5 11,38 E
(=
Falazéelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint) - - 3 3 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
Vakolatlan falvastagsag d cm 50 50 44 44 44 38 38 38 30 30 30
AnyagszUkséglet (kalé nélkdil) - | db/m? 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
PTH Rapid Dryfix extra ragasztohab kiaddssag - | m¥flak. 5 5 5 5 g
7]
Szamitott Rapid habarcs igény, szaraz - kg/m? 5,05 4,71 3,57 2,68 “é
Szamitott szaraz habarcs-igény, csak vizszintes ) 5 23,75 ;§
fellletre, az Uregekbe kerll6 habarcs nélkul kg/m 36,88 82,5 (/m?) w
% . . P . \U)
Idénorma, Dryﬂx és Rapid falazat els6 (falazéha- - | rasim | 037 0.37 0.34 0.34 0,31 0,31 028 0.28 H
barcsos) sorara g
Ildénorma, altalanos falnégyzetméterre - | éra/m? | 0,97 1,11 0,74 1,05 1,55 0,68 0,97 1,39 0,55 0,78 1,14 E
=
1 m? vakolatlan fal tdmege
(kezd6 habarcsagy nélkiil, Rapidnal Rapid m | kg/m? | 358 365 324 330 332 280 285 287 221 224 226
habarcs, hagyomanyos M2,5G, M10G / M5L)
PTH Dryfix extra A | WimK | 0,087 0,1 0,099 0,089 ¥
ragasztéhabbal S
7]
o PTH Rapid vékony ‘<
Egyenértéki rétegli falazéhabarccsal A | W/miK 0.087 0.1 0,100 0.09 Eg
hévezetési — - |
tényez6 M5L hészigeteld A WK 0,1 0,101 0,091 o
falazéhabarccsal ’ ’ ’ 8
4 E
M2,5Q / M10G normél A | WK o
falazohabarccsal H
o
PTH Dryfix extra W/
ragasztéhabbal U m2K 0.17 0.21 0.24 0.27
PTH Rapid vékony ul| W 0,17 0,21 0,24 027
Heatbocsatasi rétegll falazdhabarccsal m?K
tényezd vakolt falra P “
M5L hosmgetelo U V\g/ 0.21 024 0.27 o
falazohabarccsal m?K o
N
M2,5G / M10G normél |, | W/ <
falazéhabarccsal m?K E
Péaradiffuzios ellenallasi szam g - 5/10 5/10 5/10 5/10 E
(7]
Sulyozott laboratériumi léghanggatlasi szam . o o ‘€
kétoldalt vakolt falra R,| d& | 48 | 80 46 (1:-2) 46 (:2:-2) 4429 x
Tlzallbsagi hatarérték . . REI REI REI REEIZSA?O REI FEélzgfo REI El 240
(adatlapon részletezett feltételekkel) 180 180 120 REI-M 90 180 REI-M 90 120 REI 180
Tlzvédelmi osztaly - - Al Al Al Al
4
o
[
2
2
* hagy. = hagyomanyos, nem csiszolt falazéelem, magassag = 23,8 cm g
A tablazatban feltlintetett értékek részletes kifejtését lasd a konkrét termékadatlapoknal. (pl. sziikséges vakolatok a megadott akusztikai értékekhez.) 8
Az idénorma értékek a TERC Kift. altal kiadott Osszevont Epitéipari Normarendszer alapjan. o
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T il A hazépités tudoma

Falazbelemek Gsszefoglald tablazata
Classic falazéelemek

CLASSIC

PTH 38 N+F PTH 30 N+F PTH 25 N+F P,;';:c?

hagy.* csiszolt hagy.* csiszolt hagy.* hagy.*

M2,5G Dryfix | Rapid M2,5G Dryfix | Rapid M2,5G M2,5G/M5L
Hosszusag Névleges méret I, mm 250 250 250 250 375 375 375 250
Szélesség Névleges méret w, | mm 380 300 300 300 250 250 250 380
Magassag Névleges méret h, mm 238 249 249 238 249 249 238 238
Bruttd széraztestsiriiség r | kg/md 750 750 750 750 750 750 750 740
Szamitott elemtémeg m | kg/db 17 14 14 13,4 17,5 17,5 16,7 16,2
Tégla deklaralt nyomdszilardsag - | N/mm? 1 1 1 ih 1 11 11 14
Alaktényezd ¢] - 1,138 1,15 1,15 1,138 1,15 1,15 1,138 1,138
Szabvanyos nyomdszilardsag f, | N/mm? 12,51 12,65 | 12,65 12,51 12,65 | 12,65 12,51 15,93
Falazéelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint) - - 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
Vakolatlan falvastagsag d cm 38 30 30 30 25 25 25 38
AnyagszUkséglet (kalo nélkul) - | db/m? 16 16 16 16 10,7 10,7 10,7 16
PTH Rapid Dryfix extra ragasztohab kiaddssag - | m¥flak. 5 5
Szamitott Rapid habarcs igény, szaraz - kg/m? 2,68 2,38
St s e g s | g | s
E;gg;gas,ggf;x és Rapid falazat els6 (falazéha- - | érasfm 0.28 0.28 023 0.23
Idénorma, altalanos falnégyzetméterre - ora/m? 1,39 0,55 0,78 1,14 0,49 0,7 1,00 1,63

1 m?2 vakolatlan fal tdmege
(kezd6 habarcsagy nélkdil, Rapidnal Rapid m | kg/m? 318/ 291 224 227 248 /228 187 190 210/192 354 /316
habarcs, hagyomanyos M2,5G, M10G / M5L)

PTH Dryfix extra A | wmK 047 0.30
ragasztohabbal ) ,
o PTH Rapid vékony
Egyenértekd réteg( falazohabarccsal A | WimK 0.17 0,30
hévezetési — -
tenyezs MBL hoszigetelG A | wimk 0,17 017 0,30 026
falazéhabarccsal ’ ’ ’ ’
M2,5G /M10G normal | | i | 0,19 0,19 033 0,28
falazohabarccsal
PTH Dryfix extra W/
ragasztéhabbal U m?K 048 097
PTH Rapid vékony W/
o . 0] 0,48 0,97
Hoatbocsatasi tényezo rétegll falazdhabarccsal m?K
vakolt falra M5L hészigeteld U ow 041 0.49 0.98 0.60
falazéhabarccsal m?K ’ ’ ' ’
M2,5G / M10G normal U W/ 0.47 0.58 104 0.64
falazéhabarccsal m?K ’ ' ’ '
Paradiffuzids ellenallasi szam vl - 5/10 5/10 5/10 5/10
Sulyozott laboratériumi léghanggatlasi szam . 42 (0;-2) 47 (-1;-3
ketoldalt vakolt falra R,| dB | 42002 67 (-2:-6)* 65 (-2-6)" 42
Tazalloségi hatarértek B reioey | RE Eeoa REl E1 240 o
(adatlapon részletezett feltételekkel) REI-M 180 180 REI-M 90 180 REI 180 REI-M 180
Tlzvédelmi osztaly - - Al Al Al Al

* hagy. = hagyomanyos, nem csiszolt falazéelem, magassag = 23,8 cm

** két rétegben, 5 cm kézetgyapot elvalasztassal

A tablazatban feltlintetett értékek részletes kifejtését lasd a konkrét termékadatlapoknal. (pl. sziikséges vakolatok a megadott akusztikai értékekhez.)
Az idénorma értékek a Terc Kft. altal kiadott Osszevont EpitSipari Normarendszer alapjan.
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Sy Porotherm A hazépités tudomanya

Falazbelemek 6sszefoglald tablazata
Bels falazdelemek

PTH 20 N+F PTH 12 N+F PTH 10 N+F
hagy.* csiszolt hagy.* csiszolt hagy.*
M2,5G Dryfix Rapid M2,5G Dryfix Rapid M2,5G

HosszUsag Névleges méret l, mm 500 500 500 500 500 500 500
Szélesség Névleges méret w, mm 200 120 120 120 100 100 100
Magasség Névleges méret h, mm 238 249 249 238 249 249 238
Bruttd széraztestsUriiség r kg/m? 750 800 800 800 820 820 820
Szamitott elemtdmeg m kg/db 17,9 12 12 11,5 10,2 10,2 9,8
Tégla deklaralt nyomoszilardsag - N/mm? 1 5 5 5 5 5 5
Alaktényez6 ¢) - 1,22 1,41 1,41 1,39 1,45 1,45 1,43
Szabvanyos nyomoészilardsag f, N/mm? 13,42 7,05 7,05 6,95 7,25 7,25 7,13
Falazéelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint) - - 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
Vakolatlan falvastagsag d cm 20 12 12 12 10 10 10
AnyagszUkséglet (k&ld nélkdl) - db/m? 8 8 8 8 8 8 8
PTH Rapid Dryfix extra ragasztohab kiaddssag - m?/flak. 10 10
Szamitott Rapid habarcs igény, szaraz - kg/m? 1,19 0,99
Szamnot‘[ szaraz habarcs-igény, csak vizszintes feltil- B kg/m? 2160 10,2 8.48
etre, az Uregekbe kerllé habarcs nélkul
Idonorma, Dryfix és Rgmd falazat els6 ~ éraffm 0,18 0.18 0,17 0,17
(falazéhabarcsos) sorara
Idénorma, altalanos falnégyzetméterre - bra/m? 0,84 0,35 0,5 0,79 0,32 0,46 0,57
1 m?2 vakolatlan fal tdmege (kezdé habarcsagy nélkul, 5
Rapidnél Rapid habarcs, hagyoményos M2,5G, M10g) | ™ | KM 167 /153 %6 101 120 82 87 101

PTH Dryfix extra ragasz-

tohabbal A W/mK 033 0,33

B PTH Rapid vékony rétegl

Egyenérteki falazéhabarccsal A W/mK 0,33 0,33
hévezetési
tényezd M5L hészigetel6 falazo- 3 W/mK

habarccsal

M2,5G / M10G normél

falazéhabarccsal A W/mi 033 033 033

PTH Dryfix extra ragasz- 2 B B

téhabbal U | wmK

PTH Rapid vékony rétegl U | wmeK . .
Héatbocsatasi tényezd falazéhabarccsal
vakolt falra Kot B )

M5L hészigeteld falazo- U | wWimeK . B

habarccsal

M2,5G / M10G normal .

falazéhabarcesal U | Wm¥K 1,24 . .
Paradiffuzids ellenallasi szam u - 5/10 5/10 5/10
Sulyozott laboratériumi léghanggatlasi szam kétoldalt 46 (0;-3) 4
vakolt falra R, | dB 65 (-2:-6) 43 (-1:-9) 40
Tizallbsagi hatarérték El 240
(adatlapon részletezett feltételekkel) - - REI 240 BSO | E120 | EI1320 B0
Tlzvédelmi osztaly - - Al Al Al

* hagy. = hagyomanyos, nem csiszolt falazéelem, magassag = 23,8 cm

** két rétegben, 5 cm kézetgyapot elvalasztassal

A tablazatban feltlintetett értékek részletes kifejtését lasd a konkrét termékadatlapoknal. (pl. sziikséges vakolatok a megadott akusztikai értékekhez.)
Az idénorma értékek a TERC Kift. altal kiadott Osszevont EpitSipari Normarendszer alapjan.
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FalazOelemek Gsszefoglalo tablazata

Hanggatlo, Kiegészitd falazdelemek

HANGGATLO KIEGESZITO

PTH 30 PTH 25 Macuphon | Macuphon | Macuphon PTH 30
AKU zZ AKU zZ 25 20 15 Alfa Rapid
habarcs- habarcs-
hagy.* hagy.* taskas, taskas, hagy.* csiszolt
hagy.* hagy.*
M2,5G M2,5G M2,5G M2,5G M2,5G Dryfix| Rapid
Hosszusag Névleges méret I, mm 250 330 250 247 250 248 | 248
Szélesség Névleges méret w, mm 300 250 250 200 150 300 | 300
Magasség Névleges méret h, mm 238 238 238 238 238 249 | 249
Brutt6 szaraztestsir(iség r kg/m?® 1000 1000 1900 1910 2020 650 | 650
Szémitott elemtdmeg m kg/db 17,3 20,6 27,82 21,2 17,5 12,2 | 12,2
Tégla deklaralt nyomoszilardsag - N/mm? 15 15 15 13 20 8 8
Alaktényezé ¢) — 1,138 1,138 1,138 1,22 1,326 1,15 | 1,15
Szabvanyos nyomoszilardsag f, N/mm? 17,07 17,07 17,07 15,86 26,52 9,20 | 9,20
Falazéelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint) - - 2. 2. 1. 1. 1. - -
Vakolatlan falvastagsag d cm 30 25 25 20 15 30 30
AnyagszUkséglet (k&ld nélkul) - db/m? 16 12,1 16 16 16 16 16
PTH Rapid Dryfix extra ragasztéhab kiaddssag - m?/flak. 5
Szamitott Rapid habarcs igény, szaraz - kg/m? 2,68
Szamitott szaraz habarcs-igény, csak vizszintes felll-
etre és habarcstaskaban, az Uregekbe ker(il6 habarcs - kg/m? 30,4 27,2 47 36,80 13,0
nélkdl
Szamitott idénorma, Dryfix és Rapid falazat elsd . .
(falazéhabarcsos) sorara ora/fm 028 | 0.28
Szamitott idénorma, altalanos falnégyzetméterre - ora/m? 1,14 1,04 1,19 0,9 0,82 0,55 | 0,78
1 m? vakolatlan fal tdmege (kezdé habarcsagy
nélkul, Rapidnal Rapid habarcs, hagyomanyos M2,5G, m kg/m? 366" 326* 550** 450** 340* 196 | 200
M10G / M5L)
PTH Dryfix extra ragasz-
téhabbal A W/mK 0,067
o PTH Rapid vékony
Egyenertéki réteg( falazohabarccsal A W/mi 0,067
hévezetési
tényez6 M5L hészigeteld A W/mK
falazéhabarccsal
M2,5G / M10G normél
falaréhabarccsal A W/mK 0,32 0,31 1,09 0,91 0,92
PTH Dryfix extra ragasz- 5
téhabbal U | wmk 0.21
fTH ,F;apt))id vekolny rétegl U W/meK 0.21
Héatbocsatasi tényezd alazohabarccsa
vakolt falra i “
M5L hészigeteld 5
falazéhabarccsal U W/mK
M2,5G / M10G normal .
falazéhabarccsal U W/mK
Paradiffuzios ellenallasi szam y - 5/10 5/10 5/15 5/15 5/15 5/10 | 5/10
Sulyozott laboratériumi léghanggatlasi szam kétoldalt R 9B 56 (-1:-5) 56 (-2:-7) 57 (-1:-4) 56 (-1:-5) 52 (-2:-7) 43 45
vakolt falra w
TGz4llésagi hatarérték El 240 El 240
(adatlapon részletezett feltételekkel) - - REI240 REI 240 REI 240 REI 240 EI180  |REI60)REI60
TOzvédelmi osztaly - - Al Al Al Al Al Al Al

* hagy. = hagyomanyos, nem csiszolt falazéelem, magassag = 23,8 cm

** vakolt fal minimalis témege

A tablazatban feltlintetett értékek részletes kifejtését lasd a konkrét termékadatlapoknal. (pl. szlikséges vakolatok a megadott akusztikai értékekhez.)

Az idénorma értékek a TERC Kift. altal kiadott Osszevont EpitSipari Normarendszer alapjan.
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Lényeges termektulajdonsagok

Kiegészitdk

EPITESI TERMEKEK LENYEGES TERMEKTULAJDONSAGAI

(A 275/2013. (VI1.16.) KORM. RENDELET 1. SZ. MELLEKLET 1/1. TABLAZAT SZERINT)

Athidaldk / Falazatban 16vé legfeliebb 4,5 m szélességii nyilasok athidalasa

Terméknév
Terméktulaidonsa el dimenzié Porotherm M-25 Porothrtm Thermo- Porotherm A-12 Porotherm A-10 neo
I 9 ] athidalé athidalé athidalé athidalé
Meéret
Szélesség - mm 65 120 120 100
Magasség - mm 238 65 65 65
HosszUség - mm 1000-3500 1000-3250 1000-3000 1000-3250
Méretlépcsd - mm 250 250 250 250
Alak ) ) lasd Athidalok tervezési lasd Athidalok tervezési lasd Athidalok tervezési lasd Athidalok tervezési
el6irasai fejezetben el6irasai fejezetben el6irasai fejezetben el6irasai fejezetben

Vizfelvétel - % NPD NPD NPD NPD
Paraatereszt6 képesség u - 50/150 50/150 50/150 50/150
Tartosséag (fagyallésag) - besorolas nem fagyallé nem fagyallé nem fagyallé nem fagyallé
Egységnyi fellletre - kg/m? 144 215 215 195,4
vonatkozé témeg '
Hétechnikai tulajdonsag oqu W/mK 1,14 0,449 0,727 0,652
Tazallosagi hatérérték - - R120 R3O R120 R120

perlitvakolattal vakolatlan szerk. perlitvakolattal perlitvakolattal
Veszélyes anyagok - - Nincs Nincs Nincs Nincs

EPITESI TERMEKEK LENYEGES TERMEKTULAJDONSAGAI

(A 275/2013. (VII.16.) KORM. RENDELET 1. SZ. MELLEKLET 17/2. TABLAZAT SZERINT)

Falszerkezeti habarcsok falazéhabarcsok falakon, oszlopokon, és valaszfalakon

Terméknév
Terméktulajdonsag jel dimenzié vé:gr:?(t;‘a 7;?6;‘:5;103
Nyomoszilardsag - N/mm? >10
Az 6sszetevOk aranya - - NPD
Tapaddszilardsag - N/mm? > 0,30
Kezdeti nyirészilardsag - N/mm? > 0,30
Kloridtartalom - % <0,1
Levegétartalom - % NPD
Vizfelvétel - % NPD
Paraatereszté képesség vl - 5/20
Megszilardult habarcs tests(rlisége o kg/m? NPD
Hbvezetesi tényezé P=50% Ao, srira W/mK 0,47
Hovezetési tényezd P=90% Ao, eriraz W/mK 0,54
Tartéssag hajlité és nyomoszilardsagi csdkkenés 25 fagyasztasi ciklus utan - - NPD
Bedolgozhatdsagi idé - ora 4
Adalékanyag legnagyobb szemcsemérete - mm 0,6
Korrekcids id6 - - NPD
TOz&lbsagi teliesitmény - osztaly Al
TOzvédelmi osztaly - osztaly Al
Veszélyes anyagok - - NPD
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Lényeges termektulajdonsagok

FOodém

‘O
»EPITESI TERMEKEK LENYEGES TERMEKTULAJDONSAGAI w
(A 275/2013. (VII.16.) KORM. RENDELET 1. SZ. MELLEKLET 1/10. TABLAZAT SZERINT)” m
>
m
ElSre gyartott betontermékek / Gerendakbal és béléstestekbdl épitett fodémrendszerek 1. rész: Gerendak / Epliletek k6zbensé és tet6f6déme @
Terméknév
Terméktulajdonsag jel dimenzié Porotherm F6démgerenda
Méret
Szélesség b, mm 120
Magasség h,) mm 65 %
o
Hosszusag L mm 2500-7250 5
=
Meéretlépcsé ; mm 250 a8
<
Beton nyomoszilardsaga foe on” Tos cuo N/mm? 30/37 ﬁ
=
Betonacél huzészilardsaga Rm Mpa 1960 E
Mechanikai ellenalld képesség (teherbiras) - - lasd Fodém tervezési eléirasok fejezetben 3
TOzallésa - _ REI120
9 vakolattal
Veszélyes anyagok - - Nincs é
7]
<
&=
‘0
-
7 s y a ra re w
»EPITESI TERMEKEK LENYEGES TERMEKTULAJDONSAGAI n
(A 275/2013. (VI.16.) KORM. RENDELET 1. SZ. MELLEKLET 1/12. TABLAZAT SZERINT)” H
w
Egetett agyag béléstestek / Epiiletek gerendakbél ésbéléstestekbdl késziils fédémeinek béléstestjeiként E
=
Terméknév
Terméktulaidonsa el dimenzié Porotherm 60/17 Porotherm 60/10 Porotherm 45/17 Porotherm 45/10
' 9 ! béléstest béléstest béléstest béléstest
4
Méret, mérettlrések 8
<
Szélesség I mm 515 515 365 365 o©
0
Hosszlsag L mm 250 250 250 250 ol
Magasség h mm 170 100 170 100 2
E
Vaéll szélessége b, mm 17,5 20 17,5 20 5
w
Mérett(irés - kategoria T T T T m
Mechanikai ellenallas - osztaly R2 R1 R2 R1
Bruttd széraz testslrliség - osztaly 0,8 0,8 0,8 0,8
Hétechnikai tulaidonsa A W/mK lasd Fodém tervezési lasd Fodém tervezési lasd Fodém tervezési lasd Fodém tervezési X
J 9 eléirasok fejezetben eléirasok fejezetben eléirasok fejezetben eléirasok fejezetben 8
<
o
Tartéssag - osztaly FO FO FO FO o
-
Tlzvédelmi osztaly - osztaly Al Al Al Al w
‘W
Veszélyes anyagok - - Nincs Nincs Nincs Nincs =
4
o
[
2
o
o
‘O
=
o
7]
o
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Porotherm 50 Thermo Rapid

Energy+

:E MUSZAKI ADATOK Dryfix Rapid  dimenzié
E Termék leirdsa kézetgyapottal toltott égetett agyag falazdelem
g Rendeltetés P - védett falazatokban valé felhasznélasra
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Nemzeti mUiszaki értékelés (Dryfix) A-239/2015
TEGLAJELLEMZGK
Hosszusag l, 250 250 mm
¥ Szélesség w, 500 500 mm
g Magassag h, 249 249 mm
E Bruttd széraztestsirliség o 620 620 kg/m?
g Szamitott elemtdémeg m 19,3 19,3 kg/db
g BEEPITESI JELLEMZOK
E Vakolatlan falazatvastagsag - 50 50 cm
Rakatnorma - 36 36 db/raklap
AnyagszUkséglet - 16 16 db/m?
Dryfix extra ragaszt6 kiaddssag - 5 - m?/flakon
é Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - 5,05 kg/m?
< 5 .
M -
; Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat els6 sorara - 0,37 0,37 ora/fm
H Szamitott idénorma éltalanos falnégyzetméterre - 0,79 1,11 éra/m?
E TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK §
E Falazéelem kategéria - . I. kategoria
Deklaralt nyomoszilardsag - 10 10 N/mm?
Szabvanyos nyomoszilardsag fy 11,50 11,50 N/mm?
X Oldaliranyt nyomészilardsag f, 200 200 | N/mm? 500
.2 Falazéelem csoport (EN 1996-1-1 szerint) - - - -
ég Tapaddszilardsag (mért) - 0,13 019 | N/mm?
“GJ EPULETFIZIKAI JELLEMZOK
g Hovezetési tényezd 0.0z | 0,061 0,061 W/mK
‘E Egyenértékl hdvezetési tényezd vakolatlan falra )\m w 0,064 0,064 W/mK
- Hoéatbocsatasi tényezé falazatra,
kivil 2 cm hészigeteld vakolattal (\<0,09 W/mK), U 0,12 0,12 W/m?2K
belll 1,5 cm mész-cement vakolattal
Péradiffuzios ellendllési tényez6 (EN 1745 alapjén) g 2,3/3,8 2,3/38 |- Alkalmazasi teriilet:
Stilyozott laboratériumi léghanggatlasi szam két Védett falazatokban
§ oldalon vakolt falra (szinképillesztési tényezék: G; C,) R, 50 5 a8
E TUZVEDELMI JELLEMZOK Alkalmazhat6 kétéanyagok:
E TOzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al Al osztaly
-
£ Orbemmiseman okt - | Rezo | mE0 |-
EGYEB JELLEMZOK
Tartéssag fagyhatassal szemben - FO FO kategodria Tervezési eldirasok:
Vizfelvétel - NPD NPD % Részletes tartoszerkezeti, tlizvédelmi és
Kezdeti vizfelvétel } NPD NPD Kg/me-min) akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
¥ Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD NPD mm/m elGirasok c. fejezetben.
g Aktiv oldhaté sétartalom - SO SO kategoria .,
8 Veszélyes anyagok - NPD NPD - ErvenyeS:
g 2021. szeptember 1.
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Porotherm 44 Thermo Rapid
Energy+

MUSZAKI ADATOK Dryfix Rapid  dimenzio :E

Termék leirdsa kézetgyapottal toltott égetett agyag falazdelem E

Rendeltetés P - védett falazatokban valé felhasznélasra g

Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015

Nemzeti mUiszaki értékelés (Dryfix) A-239/2015

TEGLAJELLEMZOK

Hosszusag l, 250 250 mm

Szélesség w, 440 440 mm g

Magassag h, 249 249 mm &

Bruttd széraztestsirliség o 620 620 kg/m? E

Szamitott elemtdmeg m 17 17 kg/db g

BEEPITESI JELLEMZOK e

Vakolatlan falazatvastagséag - 44 44 cm F:_J

Rakatnorma - 48 48 db/raklap

AnyagszUkséglet - 16 16 db/m?

Dryfix extra ragaszt6 kiaddssag - 5 - m?/flakon

Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - 4,71 kg/m? é

2 5 <

(s habercasgy nehh) mo| 2w | 2 kg — &

Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat els6 sorara - 0,34 0,34 ora/fm ;

Szamitott idénorma altalanos falnégyzetméterre - 0,74 1,05 bra/m? 3 E

TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK o z

Falazéelem kategdria - . I kategoria E

Deklaralt nyomoszilardsag - 10 10 N/mm? —

Szabvanyos nyomoszilardsag f 11,50 11,50 N/mm? 440

Oldaliranyd nyomoszilardsag Ton 2,00 2,00 N/mm? é

Falazéelem csoport (EN 1996-1-1 szerint) - - - - 2

Tapadészilardsag (mért) - 0,13 019 | N/mm? E%

EPULETFIZIKAI JELLEMZOK ;

Hovezetesi tényezd, tégla Mo eser | 0,062 0,062 | W/mK g

Egyenértékl hbvezetési tényezé vakolatlan falra Ao o 0,064 0,064 | W/mK ‘%

Hoéatbocsatasi tényezd falazatra, @

kivil 2 cm hészigeteld vakolattal (\<0,09 W/mK), U 0,14 0,14 W/m?2K

belll 1,5 cm mész-cement vakolattal

Paradiffuzios ellenallési tényez6 (EN 1745 alapjén) y 2,3/3,9 2,3/39 |- Alkalmazasi teriilet:

Stilyozott laboratériumi léghanggatlasi szam két R 48 50 oB Védett falazatokban v

oldalon vakolt falra (szinképillesztési tényezék: G; C,) w 8

TUZVEDELMI JELLEMZOK Alkalmazhat6 kotéanyagok: g

TUzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al Al osztaly E
,,,,,, o . N

(2.5 o mése-coment vakolati) - | AEeo | REo |- &

EGYEB JELLEMZOK

Tartéssag fagyhatassal szemben - FO FO kategdria Tervezési elGirasok:

Vizfelvétel - NPD NPD | % Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és

Kezdeti vizelvétel _ NPD NPD | kglme-min) akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési

Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD NPD mm/m eldirasok c. fejezetoen. ¥

Aktiv oldhaté sétartalom - SO SO kategoria Ervényes: %

Veszélyes anyagok - NPD NPD - 2021, szeptember 1. \é
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Porotherm 38 Thermo Rapid
Energy+

:E MUSZAKI ADATOK Dryfix Rapid  dimenzié
E Termék leirdsa kézetgyapottal toltott égetett agyag falazdelem
g Rendeltetés P - védett falazatokban valé felhasznélasra
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Nemzeti mUiszaki értékelés (Dryfix) A-239/2015
TEGLAJELLEMZGK
Hosszusag l, 250 250 mm
¥ Szélesség w, 380 380 mm
g Magassag h, 249 249 mm
E Bruttd széraztestsirliség o 620 620 kg/m?
g Szamitott elemtdémeg m 14,7 14,7 kg/db
g BEEPITESI JELLEMZOK
E Vakolatlan falazatvastagsag - 38 38 cm
Rakatnorma - 54 54 db/raklap
AnyagszUkséglet - 16 16 db/m?
Dryfix extra ragaszt6 kiaddssag - 5 - m?/flakon
é Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - 3,57 kg/m?
< > = -
& s namssynii) mo| 24 | 200 kg
(“_n" Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat els6 sorara - 0,31 0,31 ora/fm
H Szamitott idénorma éltalanos falnégyzetméterre - 0,68 0,97 éra/m? §
E TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK
L"—J Falazéelem kategéria - . I. kategoria
Deklaralt nyomoszilardsag - 10 10 N/mm? o
Szabvanyos nyomdszilardsag f, 11,50 11,50 | N/mm? 380
é Oldaliranyd nyomoszilardsag fon 2,00 2,00 N/mm?
.(2 Falazéelem csoport (EN 1996-1-1 szerint) - - - -
é% Tapaddszilardsag (mért) - 0,13 019 | N/mm?
; EPULETFIZIKAI JELLEMZOK
g Hovezetési tényezd 0,0z | 0,067 0,067 | W/mK
‘E Egyenértékl hdvezetési tényezd vakolatlan falra )\m w 0,07 0,07 W/mK
- Hoéatbocsatasi tényez6 falazatra,
kivil 2 cm hészigeteld vakolattal (\<0,09 W/mK), U 0,16 0,16 W/m?2K
bellll 1,5 cm mész-cement vakolattal
Péradiffuzios ellendllési tényez6 (EN 1745 alapjén) g 2,3/3,9 2,3/39 |- Alkalmazasi teriilet:
Stilyozott laboratériumi léghanggatlasi szam két Védett falazatokban
§ oldalon vakolt falra (szinképillesztési tényezék: G; C,) R, 46 50 a8
5 TUZVEDELMI JELLEMZOK Alkalmazhat6 kétéanyagok:
E TOzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al Al osztaly
-
£ Orbemmiseman okt - | raso | AEso |-
EGYEB JELLEMZOK
Tartéssag fagyhatassal szemben - FO FO kategodria Tervezési eldirasok:
Vizfelvétel - NPD NPD % Részletes tartoszerkezeti, tlizvédelmi és
Kezdeti vizfelvétel } NPD NPD Kg/me-min) akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
¥ Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD NPD mm/m elGirasok c. fejezetben.
g Aktiv oldhaté sétartalom - SO SO kategoria .,
8 Veszélyes anyagok - NPD NPD - ErvenyeS:
g 2021. szeptember 1.
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Porotherm 32 Alfa Thermo Rapid
Energy+

MUSZAKI ADATOK Dryfix Rapid  dimenzio :E
Termék leirdsa kézetgyapottal toltott égetett agyag falazdelem E
Rendeltetés P - védett falazatokban valé felhasznélasra g
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Nemzeti mUiszaki értékelés (Dryfix) A-239/2015
TEGLAJELLEMZOK
Hosszusag l, 250 250 mm
Szélesség w, 320 320 mm g
Magassag h, 249 249 mm &
Bruttd széraztestsirliség o 725 725 kg/m? E
Szamitott elemtdémeg m 14,4 14,4 kg/db g
BEEPITESI JELLEMZOK e
Vakolatlan falazatvastagsag - 32 32 cm F:_J
Rakatnorma - 54 54 db/raklap
AnyagszUkséglet - 16 16 db/m?
Dryfix extra ragaszté kiadossag - 5 - m?/flakon
Szamitott Rapid falazbhabarcs-igény, szaraz - - 2,86 kg/m? §
2 5 — <
(s habercasgy nehh) mo| w0 | 2 kg 5
Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat els6 sorara - 0,28 0,28 ora/fm ;
Szamitott idénorma altalanos falnégyzetméterre - 0,55 0,78 bra/m? § E
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK z
Falazéelem kategdria - . I kategoria E
Deklaralt nyomoszilardsag - 12,5 12,5 N/mm? o
Szabvényos nyomdszilardsag f, 14,37 14,37 | N/mm? 320
Oldaliranyd nyomoszilardsag Ton 2,00 2,00 N/mm? é
Falazéelem csoport (EN 1996-1-1 szerint) - - - - 2
Tapadészilardsag (mért) - 0,13 019 | N/mm? %
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK ‘%
Hovezetési tényezs Mo ower | 0,077 0,077 | W/mK k=
Egyenértékl hbvezetési tényezé vakolatlan falra Ao o 0,08 0,08 W/mK ‘%
Hoéatbocsatasi tényezd falazatra, @
kivil 2 cm hészigeteld vakolattal (\<0,09 W/mK), U 0,23 0,23 W/m?2K
belll 1,5 cm mész-cement vakolattal
Paradiffuzios ellenallési tényez6 (EN 1745 alapjén) y 2,3/3,9 2,3/39 |- Alkalmazasi teriilet:
Stilyozott laboratériumi léghanggatlasi szam két R 43 5 oB Védett falazatokban v
oldalon vakolt falra (szinképillesztési tényezék: G; C,) w 8
TUZVEDELMI JELLEMZOK Alkalmazhat6 kotéanyagok: g
TOzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al Al osztaly E
-
Brb ones comet ikt - | FE | AEwo |- &
EGYEB JELLEMZOK
Tartéssag fagyhatassal szemben - FO FO kategdria Tervezési eldirasok:
Vizfelvétel - NPD NPD | % Részletes tartoszerkezeti, tlzvédelmi és
Kezdeti vizfelvétel } NPD NPD kg/me-min) akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD NPD mm/m elGirasok c. fejezetben. ¥
Aktiv oldhat6 soétartalom - SO SO kategoria . '9
Ervényes: 3
Veszélyes anyagok - NPD NPD - 2021. szeptember 1. ‘é
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A hazépités tudom

Porotherm 50 X-therm Rapid

Comfort

MUSZAKI ADATOK

Termék leirdsa

dimenzié

Dryfix

égetett agyag falazéelem

Rapid

Rendeltetés P - védett falazatokban valé felhasznélasra
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
TEGLAJELLEMZOK

Hosszusag l, 248 248 mm
Szélesség w, 500 500 mm
Magassag h, 249 249 mm
Brutté szaraztestsir(iség o) 680 680 kg/m?®
Szamitott elemtdmeg m 21 21 kg/db
BEEPITESI JELLEMZOK

Vakolatlan falvastagsag - 50 50 cm
Rakatnorma - 40 40 db/raklap
AnyagszUkséglet - 16 16 db/m?
Dryfix extra ragasztohab kiadéssag - 5 - m?/flakon
Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - 5,05 kg/m?
S;émitott s"za’raz M5 L habarcsigér?y,"csak Viz- - . . R Vme
szintes fellletre, az Uregekbe kerll6é habarcs nélkul

(1Dnr;rf i )\(//aFg)aig?’\r)l fgl E%rgggrec (Sl;ezdo habarcsagy nélkul) m 358 365 kg/m?
Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat els6 sorara - 0,37 0,37 oOra/fm
Szamitott idénorma altalanos falnégyzetméterre - 0,79 1,11 Ora/m?
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK

Falazdelem kategoria - I I kategoria
Deklaralt nyomoszilardsag - 8 8 N/mm?
Szabvanyos nyomészilardsag fy 9,20 9,20 N/mm?
Oldaliranyd nyomészilardsag fon 2,00 2,00 N/mm?
Falazéelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint) - 3. 3. -
Tapadoszilardsag (mért / EN 998-2 tablazatos) - 0,13 0,30 N/mm?
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK

Hbévezetési tényezd 10, ssiraz 0,082 0,082 W/mK
Egyenértéki hbvezetési tényezd vakolatlan falra Ner. ta 0,087 0,087 | W/mK
Héatbocsatéasi tényezé falazatra, (habarcs=M5L)

kivil 3 cm hészigeteld vakolattal (\<0,09 W/mK), U 0,17 0,17 W/m?2K
belll 1,5 cm mész-cement vakolattal

Paradifflziés ellendllasi tényezé (EN 1745 alapjan) u 5/10 5/10 -
Sulyozott Iaboratériumi [éghanggétlési szé”m két ol- R 48 50 @B
dalon vakolt falra (szinképillesztési tényezék: C; C) W

TUZVEDELMI JELLEMZOK

TUzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al Al osztaly
o e 100012 || o | o |
EGYEB JELLEMZOK

Tartéssag fagyhatassal szemben - FO FO kategoria
Vizfelvétel - NPD NPD %
Kezdeti vizfelvétel - NPD NPD kg/Am?-min)
Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD NPD mm/m
Aktiv oldhat6 sétartalom - SO SO kategoria
Veszélyes anyagok - NPD NPD -
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Alkalmazasi teriilet:
Védett falazatokban

Alkalmazhaté kétéanyagok:

Tervezési elGirasok:

Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
eléirasok c. fejezetben.

Ervényes:
2021. szeptember 1.
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A hazépités tudom

Porotherm 44 X-therm Rapid / 44 X-therm

Comfort

MUSZAKI ADATOK

Termék leirdsa

Dryfix

égetett agyag falazéelem

Rapid habarcs dimenzio

Rendeltetés P - védett falazatokban valé felhasznalasra
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
TEGLAJELLEMZOK

Hosszusag l, 250 250 250 [ mm
Szélesség w, 440 440 440 | mm
Magasség h, 249 249 238 |[mm
Brutté szaraztestsirliség o) 740 740 740 | kg/m?
Szamitott elemtdmeg m 20,3 20,3 19,4 | kg/db
BEEPITESI JELLEMZOK

Vakolatlan falvastagsag - 44 44 44 cm
Rakatnorma - 50 50 50 db/raklap
AnyagszUkséglet - 16 16 16 db/m?
Dryfix extra ragasztohab kiadéssag - 5 - - m2/flakon
Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - 4,71 - kg/m?
S;émitott gzéraz M 5"L habarcsigérjyl,, csak viz- - R R R 36.88 | /me
szintes fellletre, az Uregekbe kerlilé habarcs nélkl ’

(1Dnr;rf i Lﬁslp?gz\r}l fgl Lt%rgggz (Sl;ezdo habarcsagy nélkul) m 304 330 332 |kg/me
Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat els¢ sorara - 0,34 0,34 - ora/fm
Szamitott idénorma altaléanos falnégyzetméterre - 0,74 1,05 1,55 | éra/m?
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK

Falazéelem kategoria - I I I kategéria
Deklaralt nyomoszilardsag - 10 10 10 N/mm?
Szabvanyos nyomoszilardsag fy 11,50 11,50 11,38 | N/mm?
Oldaliranyt nyomészilardsag fon 2,00 2,00 2,00 | N/mm?
Falazéelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint) - 3. 3. 3. -
Tapadoészilérdsag (mért / EN 998-2 tablazatos) - 0,08 0,30 0,15 | N/mm?
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK

Hoévezetési tényezd 10,50] 0,099 | 0,099 | 0,009 | W/mK
Egyenértékl hbvezetési tényezd vakolatlan falra Agww | 0,100 | 0,100 | 0,100 | W/mK
Hoéatbocsatéasi tényez6 falazatra, (habarcs=M5L)

kivil 2 cm hészigeteld vakolattal (\<0,12 W/mK), V] 0,21 0,21 0,21 | W/mK
belll 1,5 cm mész-cement vakolattal

Paradiffuzids ellenallasi tényezé (EN 1745 alapjan) u 5/10 5/10 5/10 |-
Sulyozott Iaboratériumi [éghanggétlési széﬂm két ol- R 46 46 46 aB
dalon vakolt falra (szinképillesztési tényezék: C; C) vl (152 | (15-2) | (-1;-2)
TUZVEDELMI JELLEMZOK

TUzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al Al Al osztaly
Tlzallosagi hgtérérték (NME / EN 1996-1-2) - |REI180 REI240 | REI 240 |

(2*1,5 cm mész-cement vakolattal) REI-M 90[REI-M 90

EGYEB JELLEMZOK

Tartossag fagyhatassal szemben - FO FO FO kategéria
Vizfelvétel - NPD NPD NPD | %
Kezdeti vizfelvétel - NPD NPD NPD | kg/m2min)
Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD NPD NPD | mm/m
Aktiv oldhaté sétartalom - SO SO SO kategoria
Veszélyes anyagok - NPD NPD NPD |-
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Alkalmazasi teriilet:
Védett falazatokban

Alkalmazhaté kétéanyagok:

Tervezési elGirasok:

Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
eléirasok c. fejezetben.

Ervényes:
2021. szeptember 1.
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A hazépités tudom

Porotherm 38 X-therm Rapid / 38 X-therm

Comfort

MUSZAKI ADATOK

Termék leirdsa

Dryfix

égetett agyag falazéelem

Rapid habarcs dimenzio

Rendeltetés P - védett falazatokban valo felhasznélasra
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Nemzeti mUiszaki értékelés (Dryfix) A-239/2015
TEGLAJELLEMZGK

Hosszusag l, 250 250 250 |mm
Szélesség w, 380 380 380 |mm
Magassag h, 249 249 238 | mm
Bruttd széraztestsirliség o 740 740 740 | kg/m®
Szamitott elemtdémeg m 17,5 17,5 16,7 | kg/db
BEEPITESI JELLEMZOK

Vakolatlan falvastagsag - 38 38 38 cm
Rakatnorma - 60 60 60 db/raklap
AnyagszUkséglet - 16 16 16 db/m?
Dryfix extra ragasztohab kiadossag - 5 - - m?/flakon
Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - 3,57 kg/m?
Szamitott széraz M 5 L habarcsigény, csak viz- B B B 3250 |yme
szintes fellletre, az Uregekbe kertl§ habarcs nélkul ’

(1DrrT;/f i )\(//ﬁ;):)?;[jlz\r)l f§| E%rgsg:ec (Sl;ezdo habarcsagy nélkul) m 280 285 287 | kg/m?
Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat elsé sorara - 0,31 0,31 - 6ra/fm
Szamitott idénorma éltalanos falnégyzetméterre - 0,68 0,97 1,39 | 6ra/m?
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK

Falazdelem kategoria - | I | kategoria
Deklaralt nyomoszilardsag - 10 10 10 N/mm?
Szabvanyos nyomoszilardsag fy 11,50 11,50 | 11,38 | N/mm?
Oldaliranyd nyomoszilardsag fon 2,00 2,00 2,00 | N/mm?
Falazéelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint) - 3. 3. 3. -
Tapaddszilardsag (mért / EN 998-2 tablazatos) - 0,13 0,30 0,15 | N/mm?
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK

Hovezetési tényezd 10.0mz| 01 0,1 0,1 [W/mK
Egyenérték( hévezetési tényezé vakolatlan falra )\(w w | 0,099 0,1 0,101 | W/mK
Hoéatbocsatasi tényezd falazatra, (habarcs=M5L)

kivil 3 cm hészigeteld vakolattal (\<0,09 W/mK), U 0,24 0,24 0,24 | W/m?K
belll 1,5 cm mész-cement vakolattal

Paradiffuziés ellendllasi tényezé (EN 1745 alapjan) vl 5/10 5/10 5/10 |-
Sulyozott Iaboratériumi I,ég_hanggé‘ltlé}si szé}m két ol- R 46 46 46 dB
dalon vakolt falra (szinképillesztési tényezdk: C; C,) w (-2;-2) | (-2;-2) | (-2;-2)
TUZVEDELMI JELLEMZOK

TUzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al Al Al osztaly
Tlz&llosagi hfatérérték (NME / EN 1996-1-2) - |REI180 REI 240 [ REI 240 |

(21,5 cm mész-cement vakolattal) REI-M 90|REI-M 90

EGYEB JELLEMZOK

Tartéssag fagyhatassal szemben - FO FO FO kategodria
Vizfelvétel - NPD NPD NPD | %
Kezdeti vizfelvétel - NPD NPD NPD | kgAm?2min)
Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD NPD NPD | mm/m
Aktiv oldhaté soétartalom - SO SO SO kategoria
Veszélyes anyagok - NPD NPD NPD |-
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Alkalmazasi teriilet:
Védett falazatokban

Alkalmazhaté kétéanyagok:

Tervezési elGirasok:

Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
eléirasok c. fejezetben.

Ervényes:
2021. szeptember 1.

Wienerberger



T A hazépités tudom

Porotherm 30 X-therm Rapid / 30 X-therm

Comfort

= (o]
MUSZAKI ADATOK Dryfix Rapid habarcs dimenzio E
N
Termék leirdsa égetett agyag falazéelem g
Rendeltetés P - védett falazatokban valé felhasznélésra g
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
TEGLAJELLEMZOK
Hosszusag l, 250 250 250 [ mm
Szélesség w, 300 300 300 |[mm
Magassag h, 249 249 238 | mm %
(o]
Brutt6 széraztests(ir(iség o 740 740 740 | kg/m? &
i
Szamitott elemtdmeg m 13,8 13,8 13,1 | kg/db '::
PR = a
BEEPITESI JELLEMZOK ;‘t
Vakolatlan falvastagsag - 30 30 30 cm "'EJ
o
Rakatnorma - 80 80 80 db/raklap |I-I_J
AnyagszUkséglet - 16 16 16 db/m?
Dryfix extra ragasztohab kiadéssag - 5 - - m2/flakon
Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - 2,25 . kg/m?
4
Szamitott szaraz M 5 L habarcsigény, csak viz- R R R 2375 | /m2 (e}
szintes felllletre, az Uregekbe kertil6 habarcs nélkil ’ 2
o
1 m? vakolatlan fal tdmege (kezd® habarcsagy nélkul) ' ' ' ' 7 0
) i m 221 224 226 | kg/m? UNAAANAANANAA pr}
(Dryfix/Rapid/M 5 L habarcs) 'Q il .‘ OOCK) .’ KK . i @
Szamitottidénorma Dryfix és Rapid falazat elsé sordra | - 028 | 028 - | érasim ’ ’ ’ ‘ ’ ’ ’ ‘ ’ ’ ’ ’ ’ a
HHHHHHH 8 Ry
Szamitott idénorma altalanos falnégyzetméterre 0,55 0,78 1,14 | 6ra/m? . . . . . . . . . 2 u
” p [
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK ""‘."""’.‘.’.‘.’."‘.‘ I.'I_J
Falazéelem kategoria - I I I kategéria ‘ A ‘.‘
Deklaralt nyomoszilardsag - 10 10 10 N/mm?
Szabvényos nyomoészildrdsag f, | 1150 | 11,50 | 11,38 |N/mme ‘ 300 ‘ y
Oldaliranyt nyomoszilardsag fon 2,00 2,00 200 | N/mm? 8
<
Falazdelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint) - 3. 3. 3. - =
(o]
Tapadoészilérdsag (mért / EN 998-2 tablazatos) - 0,08 0,30 0,15 | N/mm? o
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK &
=
Hbévezetési tényezd 10, szénaz 0,087 0,087 0,087 | W/mK E
Egyenértékl hbvezetési tényezd vakolatlan falra Aena | 0,089 | 0,090 | 0,091 | W/mK @
Hoéatbocsatéasi tényez6 falazatra, (habarcs=M5L)
kivil 2 cm hészigeteld vakolattal (\<0,09 W/mK), V] 0,27 0,27 0,27 | W/mK
belll 1,5 cm mész-cement vakolattal
Paradiffuzids ellenallasi tényezé (EN 1745 alapjan) u 5/10 5/10 5/10 |- A!kalmazaSI terilet:

- —— —— Veédett falazatokban v
Sulyozott laboratériumi léghanggatlasi szam két ol- R 44 44 44 9B o
dalon vakolt falra (szinképillesztési tényezék: C; C) w (-2;-3) | (-2;-3) | (-2;-3) g

Csaz . <
Sulyozott laboratériumi léghanggatlasi szam belséva- Alkalmazhato kOtoanyag()k' [0
Py . o 50 50 50 =
kolattal, kivil min. 12 cm EPS magu homlokzatihészi- | R ) | (1-4) | (1-4) dB [
getel6 rendszerrel (szinképillesztési tényezdk: C; C,) ! ’ ’ ﬁ'
n
Sulyozott laboratériumi léghanggatlasi szam ‘ln‘:J
belsévakolattal, kivil min. 10 cm R 58 58 58 B
inhomogén asvanygyapot homlokzati hészigeteld w (-2;-7) | (-2;-7) | (-2;-7)
rendszerrel (szinképillesztési tényezdk: C; C) Tervezési eléirasok:
TUZVEDELMI JELLEMZOK Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
Tzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al A1 A1 | osztaly akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
Tliz&llbséagi hatérérték (NME / EN 1996-1-2)  |Rer1so| E1240 | Er240 | eléirasok c. fejezetben. 9
(2*1,5 cm mész-cement vakolattal) REI 180 | REI 180 o)
-
EGYEB JELLEMZOK Ervényes: 3
o
Tartéssag fagyhatéssal szemben - FO FO FO |kategéria  2021. szeptember 1. )
=
Vizfelvétel - NPD NPD NPD | % 8
Kezdeti vizfelvétel - NPD NPD NPD | kg/m2min) ©
Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD NPD NPD | mm/m
Aktiv oldhat6 soétartalom - SO SO SO kategoria
i : Eg_e B - 41
Weszalves,anyagok NPD NPD NPD
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Porotherm 38 N+F

Classic
:E MUSZAKI ADATOK dimenzié
E Termék leirdsa égetett agyag falazéelem
g Rendeltetés P - védett falazatokban valé felhasznalasra
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Nemzeti miszaki értékelés -
TEGLAJELLEMZGK
Hosszusag l, 250 mm
¥ Szélesség w, 380 mm
g Magasséag h, 238 mm
E Bruttd széraztestsirliség o 750 kg/m?
g Szamitott elemtdémeg m 17 kg/db
g BEEPITESI JELLEMZOK
E Vakolatlan falazatvastagsag - 38 cm
Rakatnorma - 60 db/raklap
AnyagszUkséglet - 16 db/m?
Dryfix extra ragaszt6 kiaddssag - - m?/flakon
é Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - kg/m?
E Szamitott széraz habarcsigény, csak vizszintes felliletre, B M6 kg/m? -
:g az Uregekbe kerUl6 habarcs nélkil
w B -
& ZKe”QdéahkgfiliZQZ'ytﬂQEﬂ)e(habarcs: M2,5 / M5-1) m 318/291 kg/m?
E Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat els¢ sorara - - ora/fm §
E Szamitott idénorma éltalanos falnégyzetméterre - 1,39 ora/m?
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK
Falazéelem kategoria - I kategoria o
y Deklaralt nyomészilardsag - 11 N/mm? ‘ 380 ‘
.g Szabvanyos nyomoszilardsag fy 12,51 N/mm?
:E Oldaliranyd nyomoszilardsag fon 2,00 N/mm?
% Falazéelem csoport (EN 1996-1-1 szerint) - 2. -
E Tapadoszilardsag (EN 998-2 tablazatos) . 0,15 N/mm?
E EPULETFIZIKAI JELLEMZOK
o Hovezetési tényez6 o 0,16 W/mK
o e i et e | 0177038 |wie
rosbocsatis e are (€0 o | U | omoar |wmk  Alkalmazdsi terilet:
v —— ————— — Vedett falazatokban
8 Paradiffuzids ellenallasi tényezé (EN 1745 alapjan) vl 5/10 -
Do Shmesosgwnsmeetsneonin | | 2 i Alkalmazhaté kbtsanyagok
E TUZVEDELMI JELLEMZOK
-‘é TOzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al osztaly
TUzall6sagi hatarérték (EN 1996-1-2) . REI 240 .
(2*1,5 cm mész-cement vakolattal) REI-M 180 e s
, — Tervezési elGirasok:
EGYEB JELLEMZOK Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
Tartéssag fagyhatassal szemben - Fo kategéria  giusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
y Vizfelvetel - NPD % eléirasok c. fejezetben.
9 Kezdeti vizfelvétel - NPD kg/Am?2-min)
5 Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD mm/m Ervényes:
o
9 Aktiv oldhaté sétartalom ! S0 kategora ~ 2021. szeptember 1.
§ Veszélyes anyagok - NPD -

42 Wienerberger
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A hazépités tudomanya

Porotherm 30 N-+F Rapid / 30 N+F

Classic

MUSZAKI ADATOK

Termék leirdsa

Dryfix

Rapid habarcs dimenzio

égetett agyag falazéelem

Rendeltetés P - védett falazatokban valé felhasznalasra
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Nemzeti mUiszaki értékelés (Dryfix) A-239/2015
TEGLAJELLEMZOK

Hosszusag l, 250 250 250 |[mm
Szélesség w, 300 300 300 |[mm
Magassag h, 249 249 238 | mm
Bruttd széraztestsirliség o 750 750 750 | kg/m?3
Szamitott elemtdémeg m 14 14 13,4 | kg/db
BEEPITESI JELLEMZOK

Vakolatlan falvastagsag - 30 30 30 cm
Rakatnorma - 80 80 80 db/raklap
AnyagszUkséglet - 16 16 16 db/m?
Dryfix extra ragasztohab kiadossag - 5 - - m?/flakon
Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - 2,68 kg/m?

. 27 (rogee ka6 nabmrea et | ||| w0 [k
e o smege bertormarsioy i | | o | 227 | 23 [
Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat elsé sorara - 0,28 0,28 - 6ra/fm
Szamitott idénorma éltalanos falnégyzetméterre 0,55 0,78 1,14 | 6ra/m?
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK

Falazdelem kategoria - I I I kategoria
Deklaralt nyomoszilardsag - 11 11 11 N/mm?
Szabvanyos nyomoszilardsag fy 12,65 12,65 12,51 | N/mm?
Oldaliranyd nyomoszilardsag fon 2,00 2,00 2,00 | N/mm?
Falazéelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint) - 2. 2. 2. -
Tapadoszilardsag (mért / EN 998-2 tablazatos) - 0,13 0,30 0,15 | N/mm?
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK

Hovezetesi tényezd 10.00az| 016 0,16 0,16 | W/mK
s o enesantan | onr | o7 | T Jw
et e e oy | U | 000 | o8 | B8 |wime
Paradiffuzids ellenallasi tényezé (EN 1745 alapjan) vl 5/10 5/10 5/10 |-
Sulyozott Iaboratériumi [éghanggétlé}si szém két ol- R 42 42 42 B
dalon vakolt falra (szinképillesztési tényezdk: C; C,) w 0;-2) 0;-2) 0;-2)

Sulyozott laboratériumi Iéghanggatlasi szam, két

rétegl, 5 cm kézetgyapot réteggel elvalasztott, ket R 67 66 66 B
oldalon vakolt falra wo | (-2;-6) | (-2;-6) | (-2;-6)
(szinképillesztesi tényezdk: C; C,)

TUZVEDELMI JELLEMZOK

TOzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al Al Al osztaly
Tiizallosagi hatérérték (NME / EN 1996-1-2) - |Rel 180 | RE'240 | REI240 |

(2*1,5 cm mész-cement vakolattal) REI-M 90|REI-M 90

EGYEB JELLEMZOK

Tartossag fagyhatassal szemben - FO FO FO kategéria
Vizfelvétel - NPD NPD NPD | %
Kezdeti vizfelvétel - NPD NPD NPD | kg/fm2&min)
Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD NPD NPD | mm/m
Aktiv oldhaté soétartalom - SO SO SO kategoria
Veszélyes anyagok - NPD NPD NPD |-

Wienerberger

250

Alkalmazasi teriilet:
Védett falazatokban

Alkalmazhaté kétéanyagok:

Tervezési elGirasok:

Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
eléirasok c. fejezetben.

Ervényes:
2021. szeptember 1.
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A hazépités tudoma

Porotherm 25 N+F Rapid / 25 N+F

Classic

MUSZAKI ADATOK

Termék leirdsa

Dryfix

égetett agyag falazéelem

Rapid habarcs dimenzio

Rendeltetés P - védett falazatokban valo felhasznélasra
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Nemzeti mUiszaki értékelés (Dryfix) A-239/2015
TEGLAJELLEMZGK

Hosszusag l, 375 375 375 |mm
Szélesség w, 250 250 250 | mm
Magassag h, 249 249 238 | mm
Bruttd széraztestsirliség o 750 750 750 | kg/m®
Szamitott elemtdémeg m 17,5 17,5 16,7 | kg/db
BEEPITESI JELLEMZOK

Vakolatlan falvastagsag - 25 25 25 cm
Rakatnorma - 60 60 60 db/raklap
AnyagszUkséglet - 10,7 10,7 10,7 | do/m?
Dryfix extra ragasztohab kiadossag - 5 - - m?/flakon
Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - 2,38 kg/m?
Szamitott széraz habarcsigény, csak vizszintes B B B 27,2 | Kkg/me

fellletre, az Uregekbe kerUl6 habarcs nélkul

1 m2 vakolatlan fal tdmege (kezdé habarcsagy nélkl)
(Dryfix/Rapid/M2,5 / M5-L habarcs)

m 187 190 [210/192| kg/m?

Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat elsé sorara - 0,23 0,23 - 6ra/fm
Szamitott idénorma éltalanos falnégyzetméterre - 0,49 0,70 1,00 | o6ra/m?
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK

Falazdelem kategoria - | I | kategoria
Deklaralt nyomoszilardsag - 11 11 11 N/mm?
Szabvanyos nyomoszilardsag fy 12,65 12,65 12,51 | N/mm?
Oldaliranyd nyomoszilardsag fon 2,00 2,00 2,00 | N/mm?
Falazéelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint) - 2. 2. 2. -
Tapaddszilardsag (mért / EN 998-2 tablazatos) - 0,13 0,30 0,15 | N/mm?
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK

Hovezetési tényezd t0.0az| 03 0,3 0,3 [W/mK
Egyenérték( hévezetési tényezé vakolatlan falra N ta 0,3 0,3 0,33 | W/mK
Hoéatbocsatasi tényezd falazatra, kétoldali 0,98/ .
mész-cement vakolattal (habarcs = M5-L / M2,5) U 0.97 0.97 1,04 W/meK
Péradiffuzios ellenéllasi tényezé (EN 1745 alapjan) u 5/10 5/10 5/10 |-
Sulyozott laboratériumi léghanggatlasi szam két ol- R 47 47 47 B
dalon vakolt falra (szinképillesztési tényezék: C; C,) vl (-15-8) | (-1;-8) | (-1;-8)
Sulyozott laboratériumi léghanggatlasi szam, két ré- 65 65 65

tegd, 5 cm kézetgyapot réteggel elvalasztott, kétol- | R 06 06 06 dB
dalon vakolt falra (szinképillesztési tényezék: C; C,) (26 | (26 | (2-6
TUZVEDELMI JELLEMZGOK

TUzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al Al Al osztaly
T(izallosagi hatarérték (NME / EN 1996-1-2) - |REI180 REI180 [ REI 180 |
(21,5 cm mész-cement vakolattal) EI 240 | El 240

EGYEB JELLEMZOK

Tartéssag fagyhatassal szemben - FO FO FO kategodria

Vizfelvétel - NPD NPD NPD | %

Kezdeti vizfelvétel - NPD NPD NPD | kgAm?2min)
Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD NPD NPD | mm/m
Aktiv oldhaté soétartalom - SO SO SO kategoria

Veszélyes anyagok

= NPD NPD NPD |-

44
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Alkalmazasi teriilet:
Védett falazatokban

Alkalmazhaté kétéanyagok:

Tervezési elGirasok:

Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
eléirasok c. fejezetben.

Ervényes:
2021. szeptember 1.

Wienerberger
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Porotherm 38 Pincetégla

Classic

MUSZAKI ADATOK

Termék leirdsa

dimenzié

égetett agyag falazéelem

Rendeltetés

P - védett falazatokban valé felhasznélasra

Szabvany

MSZ EN 771-1:2011+A1:2015

Nemzeti mliszaki értékelés

TEGLAJELLEMZOK

Hosszusag l, 250 mm
Szélesség w, 380 mm
Magassag h, 238 mm
Bruttd széraztestslrliség o 740 kg/m?
Szamitott elemtdmeg m 16,2 kg/db
BEEPITESI JELLEMZOK

Vakolatlan falazatvastagséag - 38 cm
Rakatnorma - 60 db/raklap
AnyagszUkséglet - 16 db/m?
Dryfix extra ragaszt6 kiaddssag - - m?/flakon
Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - kg/m?
Szémitott széraz habgrgsigény, hapargstéskéba, B a7 kg/m?

a belsd tregekbe kertilé habarcs nélkdl

(1Mm2 | ;a;\k;kljztrlg; fal tdmege (kezdé habarcsagy nélkul) m 354 kg/m?
Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat els¢ sorara - - ora/fm
Szamitott idénorma altalanos falnégyzetméterre - 1,68 ora/m?
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK

Falazdelem kategoria - . kategoria
Deklaralt nyomoszilardsag - 14 N/mm?
Szabvanyos nyomoszilardsag fy 15,93 N/mm?
Oldaliranyd nyomoszilardsag fon 2,00 N/mm?
Falazéelem csoport (EN 1996-1-1 szerint) - 2. -
Tapadoszilardsag (mért / EN 998-2 tablazatos) 0,15 N/mm?
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK

Hovezetési tényezd 10, szérez 0,25 W/mK
Egyenértékl hdvezetési tényezd vakolatlan falra ol 0,26 W/mK
[oasazn e e amiebencsawans |y | os fwim
Paradiffuzids ellenallasi tényezé (EN 1745 alapjan) y 5/10 -
Sulyozott Iaborat(’?rigmi Iéghapggétl?si szam két oldalon R 42 aB
vakolt falra (szinképillesztesi tenyezdk: C; C,) w (-1;-2)

TUZVEDELMI JELLEMZOK

TOzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al osztaly
TOzall6sagi hatarérték (EN 1996-1-2) . REI 240 .

(2*1,5 cm mész-cement vakolattal) REI-M 180

EGYEB JELLEMZOK

Tartéssag fagyhatassal szemben - FO kategoria
Vizfelvétel - NPD %
Kezdeti vizfelvétel - NPD kg/Am2-min)
Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD mm/m
Aktiv oldhato sotartalom - SO kategoria
Veszélyes anyagok - NPD -

Wienerberger

250

Alkalmazasi teriilet:
Védett falazatokban

Alkalmazhaté kétéanyagok:

Tervezési elGirasok:

Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
eléirasok c. fejezetben.

Ervényes:
2021. szeptember 1.
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Porotherm 20 N+F

Belsd

MUSZAKI ADATOK

Termék leirdsa

dimenzié
égetett agyag falazdelem A

Rendeltetés

P - védett falazatokban valé felhasznélasra

Szabvany

MSZ EN 771-1:2011+A1:2015

Nemzeti mUszaki értékelés

TEGLAJELLEMZGOK
Hosszusag l, 500 mm
Szélesség w, 200 mm
Magassag h, 238 mm
Bruttd széraztestsirliség o 750 kg/m?
Szamitott elemtdmeg m 17,9 kg/db
BEEPITESI JELLEMZOK
Vakolatlan falazatvastagsag - 20 cm
Rakatnorma - 48 db/raklap
AnyagszUkséglet - 8 db/m?
Dryfix extra ragaszt6 kiaddssag - - m?/flakon
Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - kg/m?
Szamitott szaraz habarcsigény, csak vizszintes fellletre, B 216 ka/m?
az Uregekbe kerUI6 habarcs nélkul ’ 9 -
1 m2 vakolatlan fal tdmege (kezdé habarcsagy nélkl) 5 alalalalalalslalala
(M 2,5 habarcs) m 167 kg/m =l [=] =1 =] = =] = = (=

= — = — — — — = — = o
Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat els¢ sorara - - ora/fm gsigigigigigigigigiy I

= — — — —_ — — — =

Szamitott idénorma altalanos falnégyzetméterre - 0,84 ora/m? gigigigigigigigigiy

= = = — — — = = — =
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK —
Falazéelem kategoria - I kategoria 500
Deklaralt nyomoszilardsag - 11 N/mm?
Szabvanyos nyomoszilardsag fy 13,42 N/mm?
Oldaliranyd nyomoszilardsag fon 2,00 N/mm?
Falazéelem csoport (EN 1996-1-1 szerint) - 2. -
Tapadoszilardsag (EN 998-2 tablazatos) 0,15 N/mm?
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK
Hovezetési tényezd 10, széraz 0,3 W/mK
Egyenérték( hévezetési tényezd vakolatlan
(habarcs= M2,5) falazatra Nensa 033 W/mK
Héétbocsétési tényez6 falazatra, kétoldali U . WK Alkalmazasi teriilet:
mész-cement vakolattal (habarcs = M5-L / M2,5) h

Védett falazatokban

Paradiffuzids ellenallasi tényezé (EN 1745 alapjan) vl 5/10 -
Sulyozott laboratériumi léghanggatlasi szam két oldalon 46 A LALE .
vakolt falra (szinképillesztési tenyezdk: C; C,) R, 0;-3) a8 Alkalmazhaté kOtoanyaQOK'
Sulyozott léghanggatlasi szam szamitott értéke, 65
két rétegli, 5 cm kézetgyapot réteggel elvalasztott, két R, (-2:-6) dB
oldalon vakolt falra (szinképillesztési tényezék: C; C,) ’
TUZVEDELMI JELLEMZGOK
Tlizvédelmi osztaly (tégla és falazat) - A1 osztaly Tervezési elGirasok:
T(iz4llosAgi hatérérték (EN 1996-1-2) ] REI 240 ] Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
(21,5 cm mész-cement vakolattal) EI240 akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
EGYEB JELLEMZOK eléirasok c. fejezetben.
Tartéssag fagyhatassal szemben - FO kategoria 3
Vizfelvétel - NPD % Ervényes:
Kezdeti vizfelvétel - NPD kg/m2-min) 2021. szeptember 1.
Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD mm/m
Aktiv oldhaté soétartalom - SO kategoria
Veszélyes anyagok - NPD -
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Porotherm 12 N+F Rapid / 12 N+F

Belso
MUSZAKI ADATOK Dryfix Rapid habarcs dimenzio E
Termék leirdsa égetett agyag falazéelem A E
Rendeltetés P - védett falazatokban valé felnasznalasra g
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Nemzeti mUiszaki értékelés (Dryfix) A-239/2015
TEGLAJELLEMZOK
Hosszusag l, 500 500 500 |mm
Szélesség w, 120 120 120 | mm g
Magassag h, 249 249 238 | mm &
Bruttd széraztestsirliség o] 800 800 800 | kg/m?® E
Szamitott elemtdmeg m 12 12 11,56 | kg/db g
BEEPITESI JELLEMZOK e
Vakolatlan falvastagsag - 12 12 12 cm F:_J
Rakatnorma - 100 100 100 | db/raklap
AnyagszUkséglet - 8 8 8 db/m?
Dryfix extra ragasztéhab kiaddssag - 10 - - m?/flakon
Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - 1,19 - kg/m? §
Szamitott széraz habarcsigény, csak vizszintes . . . 10,20 | kg/m? E
fellletre, az Uregekbe kerUl6 habarcs nélkul J— :9
5 i B ; e [}
(1Drr1;f i X/ﬁspl)ﬂ?l\r/]l f;l E;[ohrgggfc (Sl;ezdo habarcsagy nélkul) m 96 101 120 |kg/me @ E
Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat elsé sorara - 0,18 0,18 - ora/fm —_— E
Szamitott idénorma éltalanos falnégyzetméterre 0,35 0,5 0,79 | éra/m? ‘ 500 ‘ E
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK
Falazdelem kategoria - . . . kategoria
Deklaralt nyomoszilardsag - 5 5 5 N/mm? o
Szabvanyos nyomoszilardsag f, 7,05 7,05 6,95 | N/mm? 8
Oldaliranyd nyomészilardsag fon NPD NPD NPD | N/mm? %
Falazéelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint) - 2. 2. 2. - d
Tapadoszilardsag (mért / EN 998-2 tablazatos) - NPD NPD NPD | N/mm? E
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK :'ﬁ::
Hbvezetesi tényezd Mo saee| 03 0,3 03 |W/mK @
Egyenértékl hbvezetési tényezd vakolatlan falra Aem | 0,33 0,33 0,33 | W/mK
s 0 et Ol ] T imaske terlet
Paradiffuzids ellenéllési tényezé (EN 1745 alapjan) y 5/10 5/10 5/10 |- Védett falazatokban o
e e e e ] A | % L % |29 ]® acaimashats KstSanvacak
TUZVEDELMI JELLEMZOK amasha s 0 odnyagos E
Tlzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al Al Al osztaly ﬁ
,,,,,, o - “w
(215 om iz coment vikoati) - | B0 | &0 | Ezo | - :
EGYEB JELLEMZOK Tervezési elGirasok:
Tartossag fagyhatéassal szemben - FO FO FO |kategoria  Részletes tartdszerkezeti, tlzvédelmi és
Vizfelvétel - NPD | NPD | NPD |% akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezesi
Kezdeti vizfelvétel - NPD | NPD | NPD |kgtmeminy el6irasok c. fejezetben. 9
Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD NPD NPD [ mm/m . E
Aktiv oldhato sétartalom " | 50 | s0 | S0 |kaegera EYVENyes: o
Veszélyes anyagok - NPD | NPD | NPD |- 2021. szeptember 1. %
8
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Porotherm 10 N+F Rapid / 10 N+F

Belso
:E MUSZAKI ADATOK Dryfix Rapid habarcs dimenzio
E Termék leirdsa égetett agyag falazéelem A
g Rendeltetés P - védett falazatokban valo felhasznélasra
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Nemzeti mUiszaki értékelés (Dryfix) A-239/2015
TEGLAJELLEMZGK
Hosszusag l, 500 500 500 |mm
¥ Szélesség w, 100 100 100 | mm
g Magasséag h, 249 249 238 |mm
E Bruttd széraztestsirliség o 820 820 820 | kg/m®
g Szamitott elemtdémeg m 10,2 10,2 9,8 kg/db
g BEEPITESI JELLEMZOK
E Vakolatlan falvastagsag - 10 10 10 cm
Rakatnorma - 96 96 96 db/raklap
AnyagszUkséglet - 8 8 8 db/m?
Dryfix extra ragasztéhab kiaddssag - 10 - - m?/flakon
é Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - 0,99 - kg/m?
E Szamitott széraz habarcsigény, csak vizszintes B R R 848 |kg/me -
:g fellletre, az Uregekbe kerUl6 habarcs nélkul ’ 3
R - B ; L =)
G bt e as el | | g | e | 101 g -
% Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat elsé sorara - 0,17 0,17 - 6ra/fm ‘ 500 ‘
l|1_J Szamitott idénorma éltalanos falnégyzetméterre 0,32 0,46 0,57 | éra/m?
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK
Falazdelem kategoria - I I I kategoria
o Deklaralt nyomoszilardsag - 5 5 5 N/mm?
.g Szabvanyos nyomoszilardsag fy 7,25 7,25 7,15 | N/mm?
:E Oldaliranyd nyomoszilardsag fon NPD NPD NPD | N/mm?
% Falazéelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint) - 2. 2. 2. -
E Tapaddszilardsag (mért / EN 998-2 tablazatos) - NPD NPD NPD | N/mm?
E EPULETFIZIKAI JELLEMZOK
& Hovezetési tényezd t0.0az| 03 0,3 0,3 [W/mK
Egyenértéki hovezetési tényezd vakolatlan falra A | 0,33 0,33 0,33 | W/mK
Gttt s et o
» Paradiffuzids ellenéllasi tényezé (EN 1745 alapjan) 9] 5/10 5/10 5/10 |- Védett falazatokban
g Sulyozott Iaboratériumi [éghanggé}tlé}si szé}m két ol- R 20 20 20 a8
é de'l'lon \iakolt falra (SZ|nkep|II"eszteS| tényezék: G; C,) W Alkalmazhaté k6t6anya g ok:
m TUZVEDELMI JELLEMZOK
5:, TOzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al Al Al osztaly
wo T o -
i I C A R KA
EGYEB JELLEMZOK Tervezési elGirasok:
Tartossag fagyhatassal szemben - FO FO FO |kategoria  Részletes tartoszerkezeti, tlizvédelmi és
Vizfelvétel - NPD | NPD | NPD |% akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
. Kezdeti vizfelvétel - | NPD | NPD | NPD |kgimemin)  €lGirasok c. fejezetben.
g Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD NPD NPD [ mm/m .
o Aktiv oldhato sétartalom " | s0 | 50 | S0 |kategera EYVENyes:
‘0 2021. szeptember 1.
g Veszélyes anyagok - NPD NPD NPD |-
8

48 Wienerberger



LU Gu A hazépités tudomanya

Porotherm 30 AKU Z
Hanggatlo

= (o]
MUSZAKI ADATOK dimenzié m
N
Termék leirdsa égetett agyag falazéelem A g
Rendeltetés P - védett falazatokban valé felhasznélasra g
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Nemzeti mliszaki értékelés -
TEGLAJELLEMZOK
Hosszusag l, 250 mm
Szélesség w, 300 mm ¥
(o]
Magassag h, 238 mm &
]
Bruttd szaraztests(r(iség ¢} 1150 kg/m? s
a
Szamitott elemtdmeg m 21 kg/db <¥t
BEEPITESI JELLEMZOK e
o
Vakolatlan falazatvastagsag - 30 cm |I.|_J
Rakatnorma - 64 db/raklap
AnyagszUkséglet - 16 db/m?
Dryfix extra ragaszt6 kiaddssag - - m?/flakon
X
Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - kg/m? 8
Szamitott széraz habarcsigény, csak vizszintes fellletre, 5 E
. i g - 30,4 kg/m I =
az Uregekbe kerUl6 habarcs nélkil s - = s Ye)
-
1 m?2 vakolatlan fal témege (kezd® habarcsagy nélkuil) ) L OO O w
m 410 kg/m OC S0C S0C S50 n
(M 2,5 habarcs) o
()0 C S5 0C S50 ] o N
Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat els¢ sorara - - ora/fm OC__ 00 2 g
[ JOC S0 C >3O0 | o
Szamitott idénorma altalanos falnégyzetméterre - 1,14 ora/m? OC >50C >0C OO0 l"_J
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK TS SIS S
Falazdelem kategoria - . kategoria
Deklaralt nyomészilardsag - 15 N/mm2 300 y
Szabvanyos nyomoszilardsag fy 17,07 N/mm? 8
<L
Oldaliranyd nyomoszilardsag fon 2,00 N/mm? &=
(o]
Falazéelem csoport (EN 1996-1-1 szerint) - 2. - d
Tapadoszilardsag (EN 998-2 tablazatos) i 0,15 N/mm? 8
P p E
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK &
Hovezetési tényez6 o 035 W/mK @
Egyenértékl hdvezetési tényezd vakolatlan falra ol 0,37 W/mK
Héatbocsatasi tényezd falazatra, kétoldali 1,5 cm 5
3 u - W/m?K
meész-cement vakolattal Alkalmazasi teriilet:
Péaradiffizids ellendllasi tényezé (EN 1745 alapjén) 9] 5/10 - Védett falazatokban o
Laboratériumi léghanggatlasi szam értéke kétoldali R 56 aB 8
1,5 cm vakolattal (szinképillesztési tényezék: C; C,) w (-1;-5) Alkalmazhaté k6t6anyagok' 2
P p - [
TUZVEDELMI JELLEMZOK o
-
TOzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al osztaly u
\w
TOzall6sagi hatarérték (EN 1996-1-2) ) REI 240 ) o
(2*1,5 cm mész-cement vakolattal)
EGYEB JELLEMZOK Tervezési elGirasok:
Tartéssag fagyhatassal szemben - FO kategdria Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
Vizfelvétel . NPD % akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
Kezdeti vizfelvétel - NPD kg/Am2-min) eldirasok c. fejezetben. v
o
Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD mm/m ., E
Aktiv oldhato sétartal SO kategori Ervenyes: 9
iv oldhat6 sétartalom - ategoria o
9 2021. szeptember 1. ‘0
Veszélyes anyagok - NPD - g
7]
o
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Porotherm 25 AKU Z
Hanggatlo

:E MUSZAKI ADATOK dimenzié
E Termék leirdsa égetett agyag falazéelem A
g Rendeltetés P - védett falazatokban valé felhasznalasra
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Nemzeti miszaki értékelés -
TEGLAJELLEMZGK
Hosszusag l, 330 mm
¥ Szélesség w, 250 mm
g Magasséag h, 238 mm
E Bruttd széraztestsirliség o 1000 kg/m?
g Szamitott elemtdémeg m 20,6 kg/db
g BEEPITESI JELLEMZOK
E Vakolatlan falazatvastagsag - 25 cm
Rakatnorma - 60 db/raklap
AnyagszUkséglet - 12,1 db/m?
Dryfix extra ragaszt6 kiaddssag - - m?/flakon
é Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - kg/m?
E Szamitott széraz habarcsigény, csak vizszintes felliletre, B 270 kg/m? -
:9 az Uregekbe kerUl6 habarcs nélkil ’
] R - B ; e
E (1Mr112 , \SIEII’]kaOkI)E;tI!?:Q) fal tdmege (kezdd habarcsagy nélkul) m 396 kg/m?
E Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat els¢ sorara - - ora/fm §
E Szamitott idénorma éltalanos falnégyzetméterre - 1,04 ora/m?
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK
Falazéelem kategoria - I kategoria S
. Deklaralt nyomdészilardsag - 15 N/mm? ‘ 330 ‘
.g Szabvanyos nyomoszilardsag fy 17,07 N/mm?
:E Oldaliranyd nyomoszilardsag fon 2,00 N/mm?
% Falazéelem csoport (EN 1996-1-1 szerint) - 2. -
E Tapadoszilardsag (mért / EN 998-2 tablazatos) . 0,15 N/mm?
E EPULETFIZIKAI JELLEMZOK
'E'b' Hbévezetési tényezd 10, széraz 0,3 W/mK
Egyenértékl hdvezetési tényezd vakolatlan falra o, fa 0,31 W/mK
Héatbocsatasi tényezd falazatra, kétoldali 1,5 cm U . WK
mész-cement vakolattal Alkalmazasi teriilet:
o Péradiffuzios ellendllési tényez6 (EN 1745 alapjén) g 5/10 - Védett falazatokban
g Laboratériumi Iéghaqgg?tlési szém (,értéke"kétoldali R 56 B
é 15 cm'vakolattal (sznnkepnl’c’eszte& tényezék: C; C,) w (-2;-7) Alkalmazhaté k6t6anyagok:
o TUZVEDELMI JELLEMZOK
5': TOzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al osztaly
@ Ttizallosagi hatérérték (EN 1996-1-2) ] mE1 240 ]
(2*1,5 cm mész-cement vakolattal)
EGYEB JELLEMZOK Tervezési elGirasok:
Tartdssag fagyhatassal szemben - FO kategdria Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
Vizfelvétel . NPD % akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
v Kezdeti vizfelvétel - NPD kg/Am?2-min) eldirasok c. fejezetben.
g Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD mm/m .
8 Aktiv oldhaté sotartalom - SO kategoria ErvenyeS:
‘0 2021. szeptember 1.
g Veszélyes anyagok - NPD -
8
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Macuphon 25
Hanggatlo

MUSZAKI ADATOK dimenzié E
Termék leirdsa adalékanyagos beton falazdelem A E
Rendeltetés védett falazatokban valé felhasznalasra g
Szabvany MSZ EN 771-3:2011+A1:2016
Nemzeti miszaki értékelés -
TEGLAJELLEMZOK
Hosszusag l, 250 mm
Szélesség w, 250 mm g
Magassag (modulméret) h, 238 (250) mm &
Bruttd széraztestslrliség o 1900 kg/m? E
Szamitott elemtdmeg m 27,82 kg/db g
BEEPITESI JELLEMZOK e
Vakolatlan falazatvastagsag - 25 cm F:_J
Rakatnorma - 64 db/raklap
AnyagszUkséglet - 16 db/m?
Szamitott szaraz falazéhabarcs-igény - 47,00 kg/m?
Minimélis (megkététt) falazdhabarcs-siirliség o 1600 kg/m? o é
Minimélis (megkétdtt) vakoldhabarcs-sirliség o 1600 kg/m? E
Vakolt fal minimalis tdémege, 21,5 cm vakolattal m 550 kg/m? tg
Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat els6 soréra - - Gra/me 3 2
Szamitott idénorma altaléanos falnégyzetméterre - 1,19 Ora/m? E
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK =
Falazéelem kategoria - . kategoria o ©
Kbzepes nyomoszilardsag - 15 N/mm? 250
Szabvanyos nyomoszilardsag fy 17,07 N/mm?
Oldaliranyd nyomoszilardsag fon - N/mm? é
Forma és kiképzés (EN 1996-1-1 szerint) - 1. - E
Tapadoszilardsag (EN 998-2 tablazatos) . 0,15 N/mm? g
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK E
Hbvezetési tényezd Ao, s 1,14 W/mK ‘E
Egyenérték( hévezetési tényezé vakolatlan falra )\m fal 1,09 W/mK §
Hoéatbocséatasi tényez6 falazatra U - W/m2K
Paradiffuzids ellenallasi tényezé (EN 1745 alapjan) u 5/15 -
Laboratériumi léghanggatléasi szam értéke kétoldali R 57 dB Alkalmazasi teriilet:
1,5 cm vakolattal (szinképillesztési tényezék: C; C,) w (-1;-4) Védett falazatokban
TUZVEDELMI JELLEMZOK §
Tlzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al osztaly Alkalmazhaté kétéanyagok: g
TOzallésagi hatarérték (EN 1996-1-2) El 240 E
(21,5 cm mész-cement vakolattal) . REI 240 . N
EGYEB JELLEMZOK *ﬁ
Tartéssag fagyhatassal szemben - FO kategoria
Kapillaris vizfelvétel - NPD g/m?s Tervezési elGirasok:
Nedvesség okozta alakvéltozas _ NPD mm/m Részletes tartoszerkezeti, tlzvédelmi és
Veszélyes anyagok - NFD i akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
eléirasok c. fejezetben. »
2
Ervényes: g
2021. szeptember 1. ~§
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Macuphon 20

A hazépités tudoma

Hanggatlo

:E MUSZAKI ADATOK dimenzié
E Termék leirdsa adalékanyagos beton falazdelem A
g Rendeltetés védett falazatokban valé felhasznélasra
Szabvany MSZ EN 771-3:2011+A1:2016
Nemzeti miszaki értékelés -
TEGLAJELLEMZGK
HosszUsag (modulméret) l, 247 (250) mm
¥ Szélesség w, 200 mm
g Magassag (modulméret) h, 238 (250) mm
E Bruttd széraztestsirliség o 1910 kg/m?
g Szamitott elemtdémeg m 21,2 kg/db
g BEEPITESI JELLEMZOK
E Vakolatlan falazatvastagsag - 20 cm
Rakatnorma - 72 db/raklap
AnyagszUkséglet - 16 db/m?
< ebosaokion 6o vzsonis gete : T
.2 Minimélis (megkdététt) falazdhabarcs-sirliség o 1600 kg/m? o
Zg Minimélis (megkététt) vakoldhabarcs-siirliség o) 1600 kg/m?
g Vakolt fal minimélis tdmege, 2*1,5 cm vakolattal m 450 kg/m? §
H Szamitott idénorma éltalanos falnégyzetméterre - 0,90 dra/m?
E TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK —
E Falazéelem kategéria - I kategoria 247
Deklaralt nyomoszilardsag - 13 N/mm?
Szabvanyos nyomoszilardsag fy NPD N/mm?
é Oldaliranyd nyomészilardsag fon NPD N/mm?
~2 Falazéelem csoport (EN 1996-1-1 szerint) - 1. -
% Tapadoszilardsag (mért / EN 998-2 tablazatos) . 0,15 N/mm?
“GJ EPULETFIZIKAI JELLEMZOK
E Hovezetési tényezé Mo e 1,09 W/mK
‘E Egyenértékl hbvezetési tényezd vakolatlan falra N ta 0,91 W/mK
@ Hbéatbocsatasi tényez6 falazatra 0] - W/m?K
Paradiffiziés ellenallasi tényezé (EN 1745 alapjan) u 5/15 -
Smnmdmesmacet | A | 5 |® Akaimassiterdler
£ T(ZVEDELMI JELLEMZOK Védett falazatokban
%‘ Tl:J:Z\,/éfiellmli osz,télly (,tégla és falazat) - Al osztaly Alkalmazhaté kétéanyagok:
- TUzall6sagi hatarérték (EN 1996-1-2) El 240
u (2*1,5 cm mész-cement vakolattal) : REI 240 ;
5 EGYEB JELLEMZOK
© Tartéssag fagyhatassal szemben - FO kategoria
Kapillaris vizfelvétel - NPD g/m?s Tervezési elirasok:
Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD mm/m Részletes tartoszerkezeti, tlizvédelmi és
Veszeélyes anyagok - NPD - akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
. eléirasok c. fejezetben.
S Ervényes:
g 2021. szeptember 1.
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Macuphon 15
Hanggatlo

MUSZAKI ADATOK dimenzié E
Termék leirdsa adalékanyagos beton falazdelem A E
Rendeltetés védett falazatokban valé felhasznalasra g
Szabvany MSZ EN 771-3:2011+A1:2016
Nemzeti miszaki értékelés -
TEGLAJELLEMZOK
Hosszusag l, 250 mm
Szélesség w, 150 mm ¥
Magassag (modulméret) h, 238 (250) mm g
Bruttd széraztestslrliség o 2020 kg/m? E
Szamitott elemtdmeg m 17,5 kg/db g
BEEPITESI JELLEMZOK e
Vakolatlan falazatvastagsag - 15 cm F:_J
Rakatnorma - 96 db/raklap
AnyagszUkséglet - 16 db/m?
Szamitott szaraz falazéhabarcs-igény - 13,00 kg/m?
Minimalis (megkdtétt) falazdhabarcs-sirliség o) 1600 kg/m? - é
Minimélis (megkétdtt) vakoldhabarcs-sirliség o 1600 kg/m? E
Vakolt fal minimalis tdmege, 2*1,5 cm vakolattal m 340 kg/m? g :g
Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat elsé sorara - - ora/m? - E
Szamitott idénorma altaléanos falnégyzetméterre - 0,90 Ora/m? E
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK 250 =
Falazéelem kategoria - . kategoria ©
Kbzepes nyomoszilardsag - 20 N/mm?
Szabvanyos nyomoszilardsag fy 15,86 N/mm?
Oldaliranyd nyomoszilardsag fon - N/mm? é
Forma és kiképzés (EN 1996-1-1 szerint) - 1. - E
Tapadoszilardsag (EN 998-2 tablazatos) . 0,15 N/mm? g
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK E
Hbvezetési tényezd 10, széraz 1,13 W/mK ‘E
Egyenérték( hévezetési tényezé vakolatlan falra )\m fal 0,92 W/mK §
Hoéatbocsatasi tényez6 falazatra V] - W/m?2K
Paradiffuzids ellenallasi tényezé (EN 1745 alapjan) u 5/15 -
Laboratériumi léghanggatléasi szam értéke kétoldali R 52 dB Alkalmazasi teriilet:
1,5 cm vakolattal (szinképillesztési tényezék: C; C,) w (-2;-7) Védett falazatokban
TUZVEDELMI JELLEMZOK §
TUzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al osztaly Alkalmazhatéo kﬁt&anyagok; g
Tlz&llosagi hgtérérték (EN 1996-1-2) ) E1180 ) E
(2*1,5 cm mész-cement vakolattal) N
EGYEB JELLEMZOK *ﬁ
Tartéssag fagyhatassal szemben - FO kategoria
Kapillaris vizfelvétel - NPD g/m?s Tervezési elGirasok:
Nedvesség okozta alakvéltozas _ NPD mm/m Részletes tartoszerkezeti, tlzvédelmi és
Veszélyes anyagok - NFD i akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezesi
eléirasok c. fejezetben. »
2
Ervényes: g
2021. szeptember 1. ~§
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,||| Porotherm

A hazépités tudom

Porotherm M-25 athidald

Kiegészitd

MUSZAKI ADATOK

Termék leirds

keramiakdpenyes el6feszitett vasbeton athidald

Rendeltetés

védett falazatokban valo6 felhasznalasra

Szabvany

MSZ EN 845-2:2013+A1:2016

Nemzeti mUszaki értékelés

ATHIDALOJELLEMZOK

Szélesség - 65 mm
Magassag d 238 mm
Hosszusag | 1000 - 3 500 mm
Szabad nyilaskdz ly 500 - 3250 mm
Meéretlépcsé - 250 mm
Fellleti tdmeg (egységnyi fellletre) - 144 kg/m?
Tomeg - 34,3 kg/fm
ALAPANYAG JELLEMZOK
Keramia kéregelem - T230 -
Beton - C40/50-XC3-8-F6 N
Feszitéhuzal - Y1960C (2 2,5 mm)
BEEPITESI JELLEMZOK
Kaétegnorma ;gg ggg gm Egzzi 12 db/kéteg
HosszUsAg Szabad nyiléskt?z Szabad nyilésk,éz Feszité’,huzalok Témeg
(cm) (12,5 cm felfekvés) | (25 cm felfekvés) szama kg)
(cm) (cm) (db)
100 75 50 2x2 34,30
125 100 75 2x3 42,88
150 125 100 2x4 51,45
175 150 125 2 X (4+1) 60,03
200 175 150 68,60
225 200 175 77,18
250 225 200 85,75
275 250 225 2 X (4+2) 94,33
300 275 250 102,90
325 300 275 111,48
350 325 300 120,05
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK
Teherbird képesség lasd Tervezési el6irasok fejezet
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK
Hbévezetési tényezd )\equ 1,14 W/mK
SR I -
TUZVEDELMI JELLEMZOK
vakolatlan szerkezetre R 45
TOzallésagi hatarérték 1 cm jav. mész- vagy gipszvakolat. R 60
1,5 cm perlitvakolattal R 120
Tlzvédelmi osztaly - Al

EGYEB JELLEMZOK

Tartéssag fagyhatassal szemben

- csak védett szerkezetben hasznélhato | -

Vizfelvétel

- csak védett szerkezetben hasznalhatéd

Veszélyes anyagok

- NPD -

54
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Alkalmazasi teriilet:
Védett falazatokban egyszer(i, vagy kompozit
athidaloként

Alkalmazasi feltétel:

A PTH M-25 athidalé egyszer( athidaloként,
elhelyezés utan egybdl terhelhetd.
Tervezési elGirasok:

Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
eléirasok c. fejezetben.

Ervényes:
2021. szeptember 1.

Wienerberger
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Porotherm Thermo athidalo

Kiegészitd

Termék leiras keramiakopenyes el6feszitett vasbeton athidald E
Rendeltetés védett falazatokban valé felhasznélasra g
Szabvany MSZ EN 845-2:2013+A1:2016

Nemzeti m(iszaki értékelés -
ATHIDALOJELLEMZOK

Szélesség - 120 mm
Magassag Ao 65 mm ¥
o
HosszUsag I 1000 - 3 250 mm &
-
Szabad nyilaskdz l 500 - 3 000 mm '::
a
Meéretlépcsé - 250 mm <¥t
Fellleti tdmeg (egységnyi fellletre) - 215 kg/m? UEJ
o
Toémeg 14 kg/fm ||-I_J
ALAPANYAG JELLEMZOK
Keramia kéregelem - T230 -
Beton - C30/37-XC3-8-F6 -
X
Feszitéhuzal - Y1960C (2 2,5 mm) — 8
BEEPITESI JELLEMZOK © =
. 100 - 200 cm hossz 48 N =1
Kétegnorma 295 - 395 om hossz 40 db/kéteg - ;
‘Wl
- Szabad nyilaskéz | Szabad nyilaskdz Feszitéhuzalok . 120 w
roserisa9 | (12:5 cmfefiekves) | (26 om felfekvés) szama s >
(cm) (cm) (db) 9 Wi
100 75 50 4 14,0
125 100 75 4 17,5
150 125 100 4 21,0 «
o
175 150 125 4 24,5 2
200 175 150 4 28,0 S
225 200 175 4 31,5 @
(2]
250 225 200 4 35,0 o
275 250 225 4 38,5 &
w
300 275 250 4 42,0 m
325 300 275 4 455
TARTOSZERKEZETI JELLEMZGOK
Teherbird képesség lasd Tervezési eléirasok fejezet A!kalmazaSI terllet: L
p— p Védett falazatokban kompozit athidalokent v
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK &
N
Hbévezetési tényezd e 0,449 W/mK Alkalmazasi feltétel: é
Péradifftzids ellenallasi tényezé B A PTH Thermo athidalo rafalazassal vagy ra- &
" u 50/150 w
(EN 1745 alapjan) . . . PSR )
betonozéassal egyltt alkotja a nyilasathidalast. P
TUZVEDELMI JELLEMZOK A PTH Thermo athidalé képezi a szerkezet T
Tlzalloségi hatérérték vakolatlan szerkezetre R 30 alsd huzott 6vét, a felsé nyomott 6vét pedig
Tlzvédelmi osztaly - Al a kisméret(i tdmor tégla, Ureges falazdelem
EGYEB JELLEMZOK rafalazas, rabetonozas biztositjal
Tartéssag fagyhatassal szemben - csak védett szerkezetben hasznalhat6 | - o,
— - — Tervezési elGirasok:
Vizfelvétel - csak védett szerkezetben hasznalhat6 |- , j o, L, X
Részletes tartoszerkezeti, tlzvedelmi és o
Veszélyes anyagok - NPD - . L . -
Zeyes anveg akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési 3
P . a
eléirasok c. fejezetben. g
[}
, 7]
Ervényes: o

2021. szeptember 1.
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Porotherm A-12 athidald

Kiegészitd
:E MUSZAKI ADATOK
E Termék leiras keramiakdpenyes el6feszitett vasbeton athidald
g Rendeltetés védett falazatokban valé felhasznélasra
Szabvany MSZ EN 845-2:2013+A1:2016
Nemzeti miszaki értékelés
ATHIDALOJELLEMZOK
Szélesség - 120 mm
g Magassag A 65 mm
& Hosszusag | 1000 - 3 000 mm
E Szabad nyilaskdz ly 500 - 2 750 mm
g Meéretlépcsé - 250 mm
% FelUleti tdmeg (egységnyi felliletre) - 215 kg/m?
E Tomeg 14 kg/fm
ALAPANYAG JELLEMZOK
Keramia kéregelem - T230 -
Beton = C40/50-XC3-8-F6 =
é Feszitéhuzal - Y1960C (2 2,5 mm)
E BEEPITESI JELLEMZOK
% Kaétegnorma ;gg 288 gm Eggzi gg db/kéteg
E HosszUsAg Szabad nyiléskt?z Szabad nyilésk,éz Feszité’,huzalok Témeg
w om) (12,5 cm felfekvés) | (25 cm felfekvés) széama (kg) 120
E (cm) (cm) (db)
= 100 75 50 3 14,0
125 100 75 3 17,56
150 125 100 4 21,0
é 175 1650 125 4 24,5
‘g 200 175 150 4 28,0
9 225 200 175 4 31,5
; 250 225 200 4 35,0
:E 275 250 225 4 38,5
H 300 275 250 4 42,0
- TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK
Teherbird képesség lasd Tervezési el6irasok fejezet
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK Alkalmazasi teriilet:
» Hovezetési tényezo Ao 0.727 W/mK__ Védett falazatokban kompozit athidaldként
o e Atz )
% E?ﬁasé?uggzggi?a”w teniezo i o _ Alkalmazasi feltétel:
i TUZVEDELMI JELLEMZOK A PTH A-12 athidal6 rafalazéssal vagy rabeto-
N vakolatlan szerkezetre R 45 nozassal egyUtt alkotja a nyilasathidalast.
'g:" TUzallbsagi hatarérték 1 cm jav. mész- vagy gipszvakolat R 60 A PTH A-12 athidalé képezi a szerkezet alsé
1,5 cm perlitvakolattal R 120 hizott dvét, a felsd nyomott dvét pedig a
Thzvédelmi osztély B Al kisméret(i tomor tégla, Ureges falazéelem
EGYEB JELLEMZOK rafalazas, rabetonozas biztositjal
Tartosség fagyhatassal szemben - csak védett szerkezetben hasznalhatd | - e s .
§ Vizfelvétel - csak védett szerkezetben hasznélhato | - ;ee;‘;‘leezt::lt::t(gzzxzen, tlizvédelmi és
F3 Veszélyes anyagok - NPD - akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
S eléirasok c. fejezetben.
o Ervényes:

2021. szeptember 1.
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Porotherm A-10 neo athidald

. , /e 2
Kiegeészitd
” 0
MUSZAKI ADATOK E
N
(L i keramia kéregelemes el&feszitett vasbeton w
Termék leiras NN >
athidald w
2]
Rendeltetés védett szerkezetekben valo felhasznalasra
Szabvany MSZ EN 845-2:2013+A1:2016
Nemzeti m(szaki értékelés -
ATHIDALOJELLEMZOK
Szélesség - 100 mm
X
Magassag Ao 65 mm g
HosszUsag | 1000 - 3 250 mm |__|
<
Szabad nyilaskoz ly 500 - 3 000 mm 2
Méretlépcsd - 250 mm ﬁ
=
Fellleti tdmeg (egységnyi fellletre) - 195,4 kg/m? E
Témeg 12,7 kg/fm F
ALAPANYAG JELLEMZOK
Keramia kéregelem - T230 -
Beton - C40/50-XC3-8-F6 - X
Feszitshuzal - Y1960C - 2
P P . o
BEEPITESI JELLEMZOK o
-
. 100 - 200 cm hossz 50 . . 10 u
Kétegnorma 205 - 395 om hossz 20 db/kédteg © 8
N
- Szabad nyilaskéz Szabad nyilaskéz . — w
Hos(irznu)sag (12,5 cm feffekvés) (25 cm felfekvés) T?gfg z
(cm) (cm) 100 =
100 75 50 12,7
125 100 75 15,9
150 125 100 19,1 <
175 150 125 22,2 2
200 175 150 25,4 S
225 200 175 28,6 o
(2]
250 205 200 31,8 w
275 250 205 34,9 &
w
300 275 250 38,1 @
325 300 275 41,3
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK
Teherbird képesség lasd Tervezési el6irasok fejezet A!kalmazaSI terilet: o L
P— = Védett falazatokban kompozit athidalokent v
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK S
N
Hovezetési tényez6 0,652 W/mK . . , >
ovezeiest enyezo equ m Alkalmazasi feltétel: g
éﬁfgﬁgg;ﬁ?‘a‘”“' tenyezo b 50/150 - A PTH A-10 neo éathidalé réfalazassal vagy ra- E
TOZVEDELMI JELLEMZOK betonozassal egylitt alkotja a nyilasathidalast. N
A PTH A-10 neo athidald képezi a szerkezet T
Kolatl K R L o « o :
Tazallosagi hatérértek vakolatian - ezetre %0 also hlizott 6vét, a felsé nyomott 6vét pedig a
1.5 om periitvakolattal R 120 kisméret(i tomor tégla vagy Ureges falazéelem
Tlzvédelmi osztaly - Al rafalazas vagy rabetonozas biztositjal
EGYEB JELLEMZOK
. , csak védett szerkezetben Tervezési elSirasok:
Tartéssag fagyhatassal szemben N h Ihatd - j j o, o, X
asznainato Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és o
Vizfelvétel B csak védett szerkezetben | _ akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési F
hasznalhato P . o
eléirasok c. fejezetben. ‘0
Veszélyes anyagok - NPD - g
, 17}
Ervényes: o

2021. szeptember 1.
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Porotherm 30 Alfa Rapid

Kiegészitd
:E MUSZAKI ADATOK Dryfix Rapid  dimenzié
E Termék leirdsa kézetgyapottal toltott égetett agyag falazdelem
g Rendeltetés P - védett falazatokban valé felhasznélasra
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Nemzeti mUiszaki értékelés (Dryfix) A-239/2015
TEGLAJELLEMZGK
Hosszusag l, 248 248 mm
¥ Szélesség w, 300 300 mm
g Magassag h, 249 249 mm
E Bruttd széraztestsirliség o 650 650 kg/m?
g Szamitott elemtdémeg m 12,2 12,2 kg/db
g BEEPITESI JELLEMZOK
E Vakolatlan falazatvastagsag - 30 30 cm
Rakatnorma - 96 96 db/raklap
Anyagszikséglet - 16 16 db/m?
Dryfix extra ragaszté kiadossag - 5 - m?/flakon
é Szamitott Rapid falazbhabarcs-igény, szaraz - - 2,68 kg/m?
< 5 « _
& s namssynii) m | 1% | 200 |kg
(“_n" Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat els6 sorara - 0,28 0,28 ora/fm
H Szamitott idénorma éltalanos falnégyzetméterre - 0,55 0,78 éra/m? g
E TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK
L"—J Falazéelem kategéria - . I. kategoria
Deklaralt nyomoszilardsag - 8 8 N/mm? o
Szabvanyos nyomdszilardsag f, 9,20 9,20 N/mm? 300
é Oldaliranyd nyomoszilardsag fon 2,00 2,00 N/mm?
.(2 Falazéelem csoport (EN 1996-1-1 szerint) - - - -
é% Tapaddszilardsag (mért) - 0,13 019 | N/mm?
; EPULETFIZIKAI JELLEMZOK
g Hovezetési tényezd 0,0z | 0,062 0,062 | W/mK
‘E Egyenértékl hdvezetési tényezd vakolatlan falra )\m w 0,067 0,067 W/mK
@ Szamitott fliggbleges hévezetési tényez6d Atigoieges 0,11 0,11 W/mK
Hoéatbocsatasi tényez6 falazatra,
kivil 2 cm hészigetel6 vakolattal (A<0,09 W/mK), U 0,21 0,21 W/meK
belll 1,5 cm mész-cement vakolattal Alkalmazasi teriilet:
v Péradiffizids ellendliési tényez6 (EN 1745 alapjén) y 5/10 5/10 - Védett falazatokban
8 Sulyozott laboratériumi léghanggatlasi szam két R 43 45 B
5 oldalon vakolt falra (szinképillesztési tényezék: C; C,) w Alkalmazhatd k6t6anyagok:
g TUZVEDELMI JELLEMZOK
5‘: Tlzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al Al osztaly
W -
T e IESIE
EGYEB JELLEMZGK Tervezési elGirasok:
Tartésség fagyhatassal szemben - FO FO kategéria Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
Vizfelvétel i NPD NPD | % akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
v Kezdeti vizfelvétel - NPD NPD | kgfmeminy  SlOirasok c. fejezetben.
g Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD NPD mm/m .,
8 Aktiv oldhaté sétartalom - SO SO kategoria Ervényes:
‘0 2021. szeptember 1.
g Veszélyes anyagok - NPD NPD -
8
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Porotherm 30 Sarok Rapid / 30 Sarok

Kiegészitd

MUSZAKI ADATOK

Termék leirdsa

Dryfix Rapid habarcs

égetett agyag falazéelem

dimenzio

Rendeltetés P - védett falazatokban valé felhasznalasra
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Nemzeti mUiszaki értékelés (Dryfix) A-239/2015
TEGLAJELLEMZOK

Hosszusag l, 175 175 175 | mm
Szélesség w, 300 300 300 |[mm
Magassag h, 249 249 238 | mm
Bruttd széraztestsirliség o 800 800 800 | kg/m?
Szamitott elemtdémeg m 10,5 10,5 10 kg/db
BEEPITESI JELLEMZOK

Vakolatlan falvastagsag - 30 30 30 cm
Rakatnorma - 96 96 96 db/raklap
AnyagszUkséglet (falsarkanként egy sorra) - 1 1 1 db

Dryfix extra ragaszté kiaddssag - 5 - - m?/flakon
Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - 2,68 kg/m?
it s Lrdoe smemies | ||| aoao g
1 m? vakolatlan fal témege (kezdd habarcsagy nélkuil) m B B B kag/m?
(Dryfix/Rapid/M 2,5 habarcs)

Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat elsé sorara - - - - 6ra/fm
Szamitott idénorma altalanos falnégyzetméterre - - - oéra/m?
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK

Falazdelem kategoria - | I | kategoria
Deklaralt nyomoszilardsag - 12 12 12 N/mm?
Szabvanyos nyomoszilardsag fy 13,80 13,80 13,66 | N/mm?
Oldaliranyd nyomoszilardsag fon - - - N/mm?
Falazéelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint) - 2 2. 2 -
Tapadoszilardsag (mért / EN 998-2 tablazatos) - - - - N/mm?
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK

Hovezetesi tényezd 10, széraz - - - W/mK
Egyenérték( hévezetési tényezé vakolatlan falra J\— - - - W/mK
Gt s et o | ]| e
Paradiffuzids ellenéllasi tényezé (EN 1745 alapjan) 9] 5/10 5/10 5/10 |-
Sulyozott Iaboratériumi !éghanggé}tlé}si szé}m két ol- R . . . aB
dalon vakolt falra (szinképillesztési tenyezék: C; C,) W

TUZVEDELMI JELLEMZOK

Tlzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al Al Al osztaly
Tiizallosagi hatérérték (NME / EN 1996-1-2) - |Rei 180 | RE'240 | REI240 |

(2*1,5 cm mész-cement vakolattal) REI-M 90|REI-M 90

EGYEB JELLEMZOK

Tartéssag fagyhatassal szemben - FO FO FO kategéria
Vizfelvétel - NPD NPD NPD | %
Kezdeti vizfelvétel - NPD NPD NPD | kg/fm2&min)
Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD NPD NPD | mm/m
Aktiv oldhaté soétartalom - SO SO SO kategoria

Veszélyes anyagok

NPD NPD NPD

Wienerberger

Alkalmazasi terilet:
Védett falazatokban

Alkalmazhaté kétéanyag:

Tervezési elGirasok:

Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
eléirasok c. fejezetben.

Ervényes:
2021. szeptember 1.
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Porotherm 30 Feles Rapid / 30 Feles

A hazépités tudoma

Kiegészitd

MUSZAKI ADATOK

Termék leirdsa

Dryfix

Rapid

dimenzié

égetett agyag falazéelem

Rendeltetés P - védett falazatokban valé felhasznalasra
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Nemzeti mUiszaki értékelés (Dryfix) A-239/2015
TEGLAJELLEMZGK

Hosszusag I, 125 125 mm
Szélesség w, 300 300 mm
Magassag h, 249 249 mm
Bruttd széraztestsirliség o 900 900 kg/m?3
Szamitott elemtdémeg m 8,4 8,4 kg/db
BEEPITESI JELLEMZOK

Vakolatlan falazatvastagsag - 30 30 cm
Rakatnorma - 160 160 db/raklap
AnyagszUkséglet - 32 32 db/m?
Dryfix extra ragaszt6 kiaddssag - 5 - m?/flakon
Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - 2,68 kg/m?
Szamitott széraz M 5 L habarcsigény, csak vizszin- B B B kg/m?
tes felliletre, az Uregekbe kerUl6 habarcs nélkl

1 m2 vakolatlan fal tdmege (kezd6 habarcsagy m B B kg/m?
nélkul) (Dryfix/Rapid/M 5 L habarcs)

SzamitottidénormaDryfix és Rapidfalazatelsé soréra - - - 6ra/fm
Szamitott idénorma éltalanos falnégyzetméterre - - 6ra/m?
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK

Falazdelem kategoria - I. I kategoria
Deklaralt nyomoszilardsag - 12 12 N/mm?
Szabvanyos nyomoszilardsag fy 13,80 1,38 N/mm?
Oldaliranyd nyomoszilardsag fon - - N/mm?
Falazéelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint) - 2. 2. -
Tapaddszilardsag (mért / EN 998-2 tablazatos) - - - N/mm?
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK

Hovezetési tényezd 10, sziraz - - W/mK
Egyenérték( hévezetési tényezé vakolatlan falra Ao ta - - W/mK
Gt e et o | e
Péradiffuzids ellendllasi tényezé (EN 1745 alapjan) g 5/10 5/10 -
Sulyozott Iaboratérigmi !éghanggé}tla{lsi szélm két ol- R . . aB

dalon vakolt falra (szinképillesztesi tényezok: C; C,) W

TUZVEDELMI JELLEMZOK

TOzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al Al osztaly
Tuzallosagi hatérérték (NME / EN 1996-1-2) ) REI 180 El 240 )

(2*1,5 cm mész-cement vakolattal) REI 180

EGYEB JELLEMZOK

Tartésség fagyhatassal szemben - FO FO kategéria
Vizfelvétel - NPD NPD %
Kezdeti vizfelvétel - NPD NPD kg/Am?2min)
Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD NPD mm/m
Aktiv oldhaté sétartalom - SO SO kategoria
Veszélyes anyagok - NPD NPD -

60

125

300

Alkalmazasi terilet:
Védett falazatokban

Alkalmazhat6 kétéanyag:

s 1

Tervezési elGirasok:

Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
eléirasok c. fejezetben.

Ervényes:
2021. szeptember 1.
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LU Gu A hazépités tudomanya

Porotherm 30 U

Kiegészitd

MUSZAKI ADATOK dimenzié E

Termék leirdsa égetett agyag falazéelem E

Rendeltetés P - védett falazatokban valé felnasznalasra g

Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015

Nemzeti miszaki értékelés -

TEGLAJELLEMZOK

Hosszusag l, 240 mm

Szélesség w, 300 mm g

Magassag h, 238 mm &

Bruttd széraztestslrliség o 440 kg/m? E

Szamitott elemtdémeg m 7,54 kg/db g

BEEPITESI JELLEMZOK e

Vakolatlan falazatvastagsag - - cm F:_J

Rakatnorma - 80 db/raklap

AnyagszUkséglet - 4 db/fm

Dryfix extra ragaszt6 kiaddssag - - m?/flakon

Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - kg/m? §

Szamitott széra; hall)el:llrc,sig/e’ny, vizszintes és flggdleges . . kg/m? E

habarcsfuga teljes kitoltésével 210 :9

1 m? vakolatlan fal témege 5 -

(kezdé habarcsagy nélkiil) (M 2,5 habarcs) m - kg/m — — &

Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat els¢ sorara - - ora/fm E

Szamitott idénorma altalénos falnégyzetméterre - - éra/m? ?2 Q E

TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK «

Falazéelem kategoria - . kategoria 7

Deklaralt nyomoszilardsag - NPD N/mm? - v

Szabvanyos nyomoszilardsag fy NPD N/mm? 300 5

Oldaliranyt nyomészilardsag fon NPD N/mm? E%

Falazéelem csoport (EN 1996-1-1 szerint) - - - d

Tapadoszilardsag (EN 998-2 tablazatos) - 0,15 N/mm? E

EPULETFIZIKAI JELLEMZOK E

Hovezetési tényez6 . NPD W/mK @

Egyenértékl hbvezetési tényezé vakolatlan falra N ta NPD W/mK

Hoéatbocsatasi tényezd falazatra, kétoldali 1,5 cm )

mész-cement vakolattal v ) W/meK Alkalmazasi teriilet:

Paradiffizios ellendllasi tényezé (EN 1745 alapjan) "] 5/10 - Védett falazatokban «

Laboratériumi Iéghangétlési szém {artéke”k.éto!dali R . dB g

1,5 cm vakolattal (szinképillesztési tényezék: C; C,) w Alkalmazhatd k6t6anyag: E

TUZVEDELMI JELLEMZOK B

Tlzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al osztaly ﬁ

TUz&llosagi hatarérték (EN 1996-1-2) ) i i =

(2*1,5 cm mész-cement vakolattal)

EGYEB JELLEMZOK Tervezési elGirasok:

Tartésség fagyhatassal szemben B} Fo kategoria Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és

Vizfelvétel _ NPD % akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési

Kezdeti vizfelvétel - NPD kg/Am2-min) eldirasok c. fejezetoen. ¥

Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD mm/m Ervényes: %

Aktiv oldhato sétartalom - SO kategoria 2021. szeptember 1. \%

Veszélyes anyagok - NPD - g
17}
o
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MyPorotherm [N iRl

Nagyszilardsaga tomor

Kiegészitd
‘0 =
E MUSZAKI ADATOK nagyszilard. dimenzié
N
g Termék leirdsa égetett agyag falazéelem
g Rendeltetés P - védett falazatokban valé felhasznélasra
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Nemzeti mUiszaki értékelés (Dryfix) -
TEGLAJELLEMZGOK
Hosszusag l, 250 mm
¥ Szélesség w, 120 mm
o
Z Magassag h, 65 mm
i
'E Bruttd széraztestsirliség o 1600 kg/m?
a
;t Szamitott elemtdémeg m 3,51 kg/db
g BEEPITESI JELLEMZOK
o
E Vakolatlan falazatvastagsag - - cm
Rakatnorma - 400 db/raklap
AnyagszUkséglet (12 / 25 / 38 cm vastag falazat) - 51/102/153 db/m? o
Dryfix extra ragaszté kiaddssag - - m?/flakon °
X [
8 Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - kg/m? -
"é Szamitott széraz habarcsigény, vizszintes és figgdleges 7
0 habarcsfuga teljes kitoltésével - 33/82/115 kg/m?
ol (12/25/38 cm falazatra) 250
&£ 1 m? vakolatlan fal témege m ) kg/me
m (kezd6 habarcsagy nélkul) (M 2,5 habarcs)
>
E Szamitott idénorma Dryfix és Rapid falazat els¢ sorara - - ora/fm
'—
Szamitott idénorma altalanos falnégyzetméterre - - éra/m?
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK
Falazdelem kategoria - I kategoria
é Deklaralt nyomoszilardsag - 40 N/mm?
0
‘é Szabvanyos nyomészilardsag fy 32,40 N/mm?
9 Oldaliranyd nyomészilardsag fon 2,00 N/mm?
w
E Falazéelem csoport (EN 1996-1-1 szerint) - 1. -
E Tapadoszilardsag (EN 998-2 tablazatos) . 0,15 N/mm?
E EPULETFIZIKAI JELLEMZOK
Hbévezetési tényezd Mo ssaraz NPD W/mK
Egyenértékl hbvezetési tényezd vakolatlan falra N ta NPD W/mK
Hc’iétbocséta’si tényez6 falazatra, kétoldali U . WK Alkalmazasi teriilet:
1,5 cm mész-cement vakolattal Védett falazatokban
é Paradiffuzios ellenallasi tényezé (EN 1745 alapjan) vl 5/10 -
N
< Laboratériumi Iéghaqggétlési sz,élm {ar’[ékeﬂké’[oldali R . B Alkalmazhaté kotdanyagok:
E 1,5 cm vakolattal (szinképillesztési tényezék: C; C,) w
W T p
N TUZVEDELMI JELLEMZOK
0
'g:-l TOzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al osztaly
Tazall6s4gi hatérérték (EN 1996-1-2) FEI 240 (G935 om)
(2*1,5 cm mész-cement vakolattal) . (38 cm) ) Tervezési elGirasok:
EGYEB JELLEMZOK Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
Tartéssag fagyhatéassal szemben - FO kategoria “o s .
eléirasok c. fejezetben.
S Vizfelvétel - NPD %
(=
g Kezdeti vizfelvétel - NPD kg/m2min) Ervényes:
é Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD mm/m 2021. szeptember 1.
8 Aktiv oldhaté soétartalom - SO kategoria
© Veszélyes anyagok - NPD -
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A hazépités tudom

Porotherm Rapid Dryfix extra ragaszto

Kiegészitd
= (o]
MUSZAKI ADATOK =
N
Termék leirés nedvességre keményedd egykomponens( ragasztéd g
Rendeltetés Porotherm Rapid Dryfix falazatokhoz g
Szabvany R
Nemzeti miszaki értékelés A-239/2015
RAGASZTOJELLEMZO
S(riiség - | kb. 16-18 kg/m?
BEEPITESI JELLEMZOK - V)
- (o]
A flakon feltétlentl allitva, és hlivos il a
Tarolas - helyen (+5 - +30 °C koz6tt, idedlisan | - j
15-20 °C-on) tarolandd. ( 'E
10 falazatvastagsag: 10 2/ ‘ ! ‘n‘
P ) cm-es falazatvastagsag: m <
Kiadossag 25-44 cm-es falazatvastgasag: 5 flakon E g : uEJ
>
Hoémérsékletalldsag megszilardult habra - ~-40 - +100 °C E LE E
ol =
Széradasi idé ) Kb. 5-10 orc i
(18 C° -on és 60 % relativ paratartalom mellett) ' P 5 E
Végleges szilardulési id6 R kb. 20 perc orc o© 2
(18 C° -on és 60 % relativ paratartalom mellett) (8 cm atméréjl ragasztécsik esetén) P 2 'E
(:4

EPULETFIZIKAI JELLEMZOK
Hbévezetési tényezd | A | 0,036 | W/mK
TUZVEDELMI JELLEMZOK

. A"
TERVEZESI ELOIRASOK

Tlzvédelmi osztaly | - | E | osztaly

ElGkészités

A flakont minden hasznalat el6tt kb. 20-szor fel kell razni. A habfljo-pisztolyra torténd csatla-
koztatas utan, kb. két masodpercig nyomni kell a pisztoly ravaszat.

Bedolgozas

A ragasztéhab felvitele fujopisztollyal térténik. A Porotherm Rapid Dryfix extra ragasztéhab
flakonjat a fujopisztolyra kell csatlakoztatni. A ragasztéhab felviteléhez mas segédeszkéz nem
szlikséges. A téglakat — falazas el6tt — a felfekvé felliletikon portalanitani, majd nedvesiteni
kell, amely a ragasztdhab megfelelé kotéséhez sziikséges.

Bedolgozasi id6

A Porotherm Rapid csiszolt téglat a ragasztd bérosddése el6tt helyezzilk el. A téglakat elhe-
lyezéslik utdn mar nem szabad megemelni, elmozditani kiilénben a ragasztét ujra fel kell vinni.
Flakoncsere

A flakoncsere el6tt az U] flakont jol fel kell razni, a teljesen Ures flakont a pisztolyrdl le kell
csavarni, és az Uj flakont azonnal (30 masodpercen belll) fel kell helyezni. A ravaszt ismét kb.
2 masodpercen at nyomni kell és hagyni a ragasztét kidaramlani, hogy a flakoncsere soran a
leveg6bdl pisztolyba jutott nedvesség eltdvozhasson, kiilonben ez esetleg miikodési problé-
makhoz (ragaszto beszaradasa) vezethet.

Felhasznalasi hmérséklet

A kornyezet hémérséklete: -5 °C és +35 °C kozott kell legyen. A flakon tartalmanak hémérsék-
lete legalabb +10 °C, idedlis esetben +20 °C és legfeljebb +25 °C lehet.

Biztonsagi eldirasok

A készllékben tdlnyomas uralkodik. 50 °C feletti hémérsékletnek, sugarzd hé hatasanak ki-
tenni tilos! Felnyitni, tlizbe dobni még Ures allapotban is tilos! Ne fujja nyilt langra, vagy barmi-
lyen izz6 anyagra. Gyuijtéforrastdl tavol tartandoé! Kérnyezetében a dohanyzas tilos! Gyermek
kezébe nem kertlhet!

BEEPITESI ELOIRASOK

RESZLETRAJZOK

* A kifdjo pisztoly hegyére helyezett mlanyag csé haszndlata esetén a Dryfix extra ragaszt6 felhasznalasa jelentésen
megndvekszik, a norma szerint megadott kiaddssag nem lesz elérhet6.

CSOMOPONTOK

Ervényes: 2021. szeptember 1.
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T A hazépités tudom

Porotherm Rapid habarcs

Kiegészitd

MUSZAKI ADATOK

Termék leiras Tervezett 6sszetételli, vékony rétegl (T), gyari falazbhabarcs
Rendeltetés Porotherm Rapid falazatokhoz

Szabvany MSZ EN 998-2:2011

Nemzeti miszaki értékelés -

HABARCSJELLEMZG

Maximalis szemnagysag | - | 0,6 mm

BEEPITESI JELLEMZOK | El::.".._

1 liter felnasznalasra kész nedves habarcshoz kb. 1,20 kg szarazhabarcs szikséges.

1 zsak szdrazhabarcsboél kb. 21 liter nedves habarcs készithetd. = e

Toltdsuly - 25 kg/zsak

Tarolas szaraz, fedett helyen, raklapon l‘ '
Felhasznalas csak bontatlan, egész zsak *

TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK " ';
Nyomoszilérdsag - >10 N/mm? 3
Kezdeti nyiroszilardsag (EN 998-2 tablazatos) - 0,3 N/mm? ?OrOtherm DM

EPULETFIZIKAI JELLEMZOK

Hbévezetési tényezd (szaraz allapotban

10 °C Atlaghémeérsékleten mért érték), P=50% Ao, seiee <047 W/mi U v O
1070 tiaghtmeriston mért K, P=00% N <054 wimK

Paradiffuzids ellenallasi tényezé (1745 szerint) u 5/20 -

TUZVEDELMI JELLEMZOK

TUzvédelmi osztaly | | Al osztaly

EGYEB JELLEMZOK

Tartéssag fagyhatassal szemben - . kbrnyezetei hatasoknak -
ki nem tett helyen alkalmazhaté

Bekeverés

A Porotherm Rapid vékonyréteg( falazdhabarcsot (25 kg) 9-11 liter vizzel egy tiszta védorben
kever6szarral addig kell keverni, amig csomémentes, sima habarcsot nem kapunk. A zsakbdl
kb. 21 liter habarcs keverhetd. A bekevert falazohabarcsot bele kell télteni a habarcsterité ko-
csi tartalyaba ill. a habarcskadba. A bedolgozasra kész habarcshoz utélag vizet nem szabad
hozzaadni. Mas anyagokat (pl. fagyasgatld) nem szabad hozzakeverni.

Bedolgozas

Habarcsterité kocsival (javasolt megoldas): A bekevert vékony falazéhabarccsal meg kell t6l-
teni a habarcsterit6 kocsi tartalyat, és a segitségével felvinni a téglasor fellletére a habarcsot.
A teljes csiszolt téglafelliletet be kell kenni a vékony rétegti falazéhabarccsal.
Habacshengerrel (javasolt megoldas): a Porotherm Rapid habarcshengert martsuk be a beke-
vert Rapid habarcsot tartalmazoé vodoérbe, majd hordjuk fel a habarcshengerrel a habarcsot a
tégla csiszolt fellletére.

Meritéssel: A Porotherm Rapid téglat a csiszolt fellileténél nem tul mélyre bele kell meriteni
a habarcsba és utana gyorsan be kell dolgozni. A tégla felfekvé fellletén a vékony rétegl
falazéhabarcsnak minden bordat be kell fednie. A téglakat nagy poérustérfogatuk miatt, ha-
barcsterités el6tt, a habarccsal érintkez6 fellletiikon, nedvesiteni sziikséges, hogy ne szivjak
el tul gyorsan a vizet a habarcsbol.

Bedolgozasi id6

A bedolgozasi id6 kb. 4 éra 18 °C-nal. Kotési idd a téglan kb. 7 perc. Ezt kdvetéen nincs
lehetGség korrigalasra.

Felhasznalasi hémérséklet

A friss falazatot védeni kell az id&jarasi hatasoktol (pl. erés szél, nap, fagy, stb.). Ha a levegé
ill. a tégla hémérséklete +5 °C alatt van, nem szabad vele dolgozni.

Biztonsagi elSirasok

A termék a szemet ingerli. Ha szembe kertl, a szemet alaposan Oblitstik ki és sziikség ese-
tén forduljunk orvoshoz. Megkotott (szilard) allapotban a termék rendeltetésszer(i hasznalat
esetén veszélytelen. Ervényes:2021.szeptember.
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A hazépités tudom

Porotherm fodémrendszer

FOdém

Termékleiras

A Porotherm fodémrendszer Uzemben félig eléregyartott gerendas-béléstes-

tes fodémrendszer.

A rendszer elemei:

m kerédmia burkolatu eléfeszitett vasbeton fédémgerenda

B keradmia béléstest (17 és 10 cm magassagban, 60 és 45 cm tengelytavra)

W vizszintes alsé és felsé bekotévas gerendanként

m féodémbe rejtett keresztmerevité borda
m helyszini kiegészit6é vasalatok és felbeton

Alkalmazasi teriilet

A Porotherm fédém a Porotherm keramia épitési rendszer szerves része.
Emellett mas épitési rendszerekhez is jol alkalmazhaté. A kéttamaszu geren-
dékra tamaszkodod béléstestekkel valtozatos alaprajzi fodém is megoldhato
2,25-7,00 szabad falkézmérettel. A konnyen emelhet6 gerendakat egyszeres

beépités esetén egymastdl 45 vagy 60 cm tengelytavra, nagyobb teherbirasi
igény esetén a kett6zo6tt gerendakat gerendaparonként egymastél 57, vagy

72 cm-re kell elhelyezni.

MUSZAKI ADATOK

FODEMRENDSZER JELLEMZOI

Szabad falkoéz - 2,25-7,00 m
Nyers szerkezeti magassag - 21/22/23/24 cm
Gerendak felfekvése - min. 12 cm
Gerendak tengelytavolsaga, egyszeres kiosztas - 45 /60 cm
Gerendak tengelytavolsaga, kettézott kiosztas - 57/72 cm
Helyszini feloeton minésége - min. C20/25
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK

Teherbird képesség lasd Tervezési el6irasok fejezet
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK

S;am[tgtt hO\./.eZe}eSI tényezd, nyers szerkezetre, A 0,458-0,770 W/mK
kialakitastol figgben

Szamitott hévezetési ellendlias, nyers szerkezetre, . 2
Kialakitastol fiiggéen R 0,459-0,812 MW
Sulyo;c;tt I@boratonum I”egh?nggatlaa érték, R 47-59 dB
kialakitastol, vakolattol figg&en w

Sulyo;qtt I,aboratonur,m I:ape}ghanggatla& érték, L 89-39 B
kialakitastol, vakolattol figgden w

Szerkezeti kialakitastol fliggé egyedi értékek lasd Tervezési el6irasok fejezet
TUZVEDELMI JELLEMZGOK

Tlzvédelmi osztaly - Al osztaly
TOzallésagi hatarérték (vakolt szerkezetre) - REI 120 -

EGYEB JELLEMZOK

Tartéssag fagyhatassal szemben

csak védett szerkezetben hasznalhatod

Wienerberger

Ervényes: 2021. szeptember 1.
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,||| Porotherm

A hazépités tudom

Porotherm F6démgerenda

FOdém

MUSZAKI ADATOK

Termék leiras keramiakopenyes el6feszitett vasbeton fddémgerenda

Rendeltetés védett szerkezetekben valo felhasznélasra

Szabvany MSZ EN 15037-1:2008

Nemzeti miszaki értékelés -

GERENDAJELLEMZOK

Szélesség b, 120 mm

Magassag hh) 65 mm

Hosszusag L 2500 -7 250 mm

Szabad falkéz - 2250 -7 000 mm

Meéretlépcsé - 250 mm

Toémeg - 16 kg/fm

ALAPANYAG JELLEMZOK

Keramia kéregelem - T250 -

Beton - C30/37-XC3-8-F6 -

Feszitéhuzal - Y1960C (2 2,5 mm)

Kengyel - BHS 55.50

BEEPITESI JELLEMZOK

Kaétegnorma ggg ?gg gm Egzzi 186 db/kéteg

Hosszlséag Falkoz Feszsitz(?;r]wleezlabk Kesrz\gsr/s;ek Tomeg
(em) o) ab) (ko)

250 225 5 7 40
275 250 5 7 44
300 275 6 7 48
325 300 7 7 52
350 325 8 7 56
375 350 9 9 60
400 375 10 9 64
425 400 12 9 68
450 425 13 9 72
475 450 14 11 76
500 475 16 12 80
525 500 17 12 84
550 525 17 14 88
575 550 19 14 92
600 575 19 12 96
625 600 19 15 100
650 625 19 14 104
675 650 19 14 108
700 675 19 16 112
725 700 19 16 116

TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK

Teherbird képesség

| lasd Tervezési el6irasok fejezet

EGYEB JELLEMZOK

Veszélyes anyagok

NPD -

66

120

Alkalmazasi teriilet:

PTH fodémszerkezetben, védett szerkezetként
Tervezési elGirasok:

Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
eléirasok c. fejezetben.

Ervényes:
2021. szeptember 1.
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T A hazépités tudom

Porotherm 60/17 és 45/17 béléstestek

Fodéem
Termék leirés égetett agyag béléstest A E
Rendeltetés védett szerkezetekben valé felhasznélasra g
Szabvany MSZ EN 15037-3:2009+A1:2012
Nemzeti miszaki értékelés -
BELESTEST JELLEMZOK 60/17 45/17
Szélesség (szabvany szerint) | 515 365 mm
Szélesség (also latszo felllet) b 480 330 mm g
Magasség h 170 170 mm %
HosszUsag L 250 250 mm E
A vall magassaga h, 65 65 mm §
A véll szélessége b, 20 20 mm KE
A vall vastagsaga h, 20 20 mm ,"'_‘
Brutté szaraz testsir(iség érték, osztaly o, - 701-800, 0,8 701-800, 0,8 kg/m?, - ‘
Szamitott elemtdmeg m 16 11 kg
BEEPITESI JELLEMZOK o
Tengelytavolsag - 60 45 cm o §
) - <
I(Aegyyasngg;iz%%tzbtt gerendaval) B 6,67/5,56 8:89/7,02 db/m? %
Rakatnorma . 56 84 db/raklap o ;
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK | 475 | E
Statikai mikadés ) NR NR - PTH 60/17 z
Mechnikai ellenalléképesség i R2 R2 - E
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK
Hbévezetési tényezd | A | lasd Fodém tervezése fejezet | W/mK
TUZVEDELMI JELLEMZOK é
Tlzvédelmi osztaly | . | Al Al | osztaly E
EGYEB JELLEMZOK §
Tartéssag fagyhatassal szemben . FO FO kategoria ;
Veszélyes anyagok ) NPD NPD - k=
i
| | 2
Py - —
onononononono
AN c
<< CURORERAR0AIAH® g y
SR C
b b b | 25 | 5
’ I ’ PTH 45/17 ﬁ
o
! ! Alkalmazasi teriilet:
' ' PTH fodémszerkezetben, védett szerkezetként
Jnonono anononononono onononc
]%Q%Q%GB M%U%D%Q%@%D%DB ﬁﬂ%ﬂgﬂ%[ Tervezési elGirasok: o ' .
]DDDQDUD a[] QDDDDDDDQDDD GDDQDDD[ Részle'tes'tartc’)sz,erlkezeh, tuzvédelml és - o
QDQDDQ QDDQDQDQDDQ QDDQDE ak”l{s,ztlkal terv.ezeS| adatokat lasd Tervezési §
' ' eléirasok c. fejezetben. ‘0
4[ 45 /60 cm 4]/ ] §
I I Ervényes: o
Gerenda tengelytav értelmezése 2021. szeptember 1.
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T A hazépités tudom

Porotherm 60/10 és 45/10 béléstestek

FOdém
{e] p
E MUSZAKI ADATOK
N
g Termék leirds égetett agyag béléstest A
g Rendeltetés védett szerkezetekben valé felhasznélasra
Szabvany MSZ EN 15037-3:2009+A1:2012
Nemzeti mUszaki értékelés -
BELESTEST JELLEMZOK 60/10 45/10
Szélesség (szabvany szerint) | 515 365 mm
g Szélesség (also latszo felllet) b 475 325 mm
& Magassag h 100 100 mm
-
'g HosszlUsag L 250 250 mm
= A vall magassaga h, 65 65 mm
\w
E A véll szélessége b, 20 20 mm
E A véll vastagsaga h, 35 35 mm
Bruttd szaraz testslr(iség érték, osztaly o, - 701-800, 0,8 701-800, 0,8 kg/ms, -
Szamitott elemtémeg m 9,6 7,3 kg
BEEPITESI JELLEMZOK -
4 o
2 Tengelytavolsag - 60 45 cm 2
.< -
o AnyagszUkséglet - igény szerint* igény szerint* db/m?
Yo)
d Rakatnorma ) 80 120 db/raklap \ 475 \
E TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK
N Poroth 60/10 béléstest
n Statikai m(kédés ] LNR LNR - orotherm clestes
E Mechnikai ellenalléképesség . R1 R1 -
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK
Hbévezetési tényezd | A | lasd Fodém tervezése fejezet | W/mK
TUZVEDELMI JELLEMZOK
4
8 Tizvédelmi osztaly | i | Al Al | osztaly
= EGYEB JELLEMZOK
:g Tartéssag fagyhatassal szemben . FO FO kategoria
E Veszélyes anyagok , NPD NPD -
E
o
‘w 365
IE'bl *merevit6 borda, légcsatorna helye stb.
w :
o
X 325
(]
N
é Porotherm 45/10 béléstest
'—
w
-
N
(7]
|
o
Alkalmazasi teriilet:
PTH fédémrendszer merevitd bordaihoz,
védett szerkezetben
y Tervezési elGirasok:
o Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
F3 akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
o . .
g eléirasok c. fejezetben.
(@]
7] L,
o Ervényes:

2021. szeptember 1.
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RESZLETRAJZOK BEEPITESI ELOIRASOK

CSOMOPONTOK

.||| Porotherm

A hazépités tudoma

Falazatok

tervezési elbirasai

Epitészeti tervezés

A Wienerberger zRt. altal forgalmazott (elsédlegesen:
Porotherm Rapid, Porotherm és Macuphon) falazéelemek
tipusuktol fiiggéen — minden olyan épllet falazott szerkeze-
teihez felhasznalhatoak, amelyek esetében a termékekre és a
beldluk késziilt szerkezetekre deklaralt miszaki paraméterek
ezt a szakma szabdlyai és a hatalyos jogszabalyok, szabva-
nyok alapjan lehetévé teszik.

A termékek kozti konnyebb tajékozddas érdekében az azo-
nos célra javasolt termékeket azonos clusterekbe soroltuk.
Az Energy+ csoportba sorolt Porotherm Thermo termék-
csalad tagjait els6dlegesen kivald hészigetelé képességd,
monolit kiilsé falak épitéséhez javasoljuk felhasznalni.

A Comfort csoportba tartozé Porotherm X-therm termék-
csalad tagjait kiemelked6 hészigeteld képességl monolit és
hészigetelt kulsé falak épitéséhez javasoljuk.

A Classic csoportba sorolt téglak kozil az N+F falazéelemek,
belsd falak és hdészigetelt kiilsé falak, mig a Pincetéglat pin-
cefalak épitéséhez ajanljuk.

A Bels6 csoport ala tartozé termékek egy 6nallé (pl. lako)
egységen bellili valaszfalak épitésére, mig a Hanggatlé cso-
portba tartozdkat olyan szerkezetben javasolt felhasznaini,
ahol kifejezetten magas akusztikai teljesitmény az elvaras,
legyen sz6 lakaselvalaszto falrdl, vagy irodai egységek kozott
elvalaszté falrdl. Ezen termékek nagy tomeguiknek kdszénhe-
téen az épuletek hétarold tomegének novelésére is kivaldan
alkalmasak.

A Kiegészité csoportba sorolt nagyszilardsagu tomor tégla
jellemzden kis keresztmetszet(i, nagy teherrel igénybe vett
pillérek épitésére javasolt, mig a kisméretli tomor tégla hasz-
nalata — idé és habarcsigényes kivitelezése okan — akkor ja-
vasolhatd, ha a Porotherm (Rapid) és Macuphon termékcsa-
lad falazbelemei nem nyujtanak megfelelé megoldast, illetve
az athidalok feletti nyomott 6v kialakitasara.

A Porotherm Rapid , Porotherm és a Macuphon termékcsaléad
elemei az EUROCODE-okban értelmezett kategériak szerint
csak védett falazatban alkalmazhatdk (Fagyastél, nedvesség
behatésatol a falazatot évni kell, altaldban vakolattal.)

Méretkoordinacio

A Porotherm és Macuphon rendszerekbdl késziilé éplletek
méretkoordinacidjanak tervezésekor az elemek egyszer( és
logikus 25x25 cm-es raszterébdl célszer( kiindulni.

A falazdblokkok falsikkal parhuzamos mérete 25 cm, illetve
1,5x25 =37,5 cm, a Bels6 termékcsoportba tartozo fa-
lazéblokkok falsikkal parhuzamos mérete 2x25 =50 cm.
A Porotherm Rapid Dryfix, Porotherm Rapid, Porotherm és
Macuphon rendszer jellegzetessége, hogy az elemsorok ma-
gassaga is 25 cm. 23,8 cm magas tégla/falazéelem (PTH,
Macuphon) + atlag 1,2 cm vastag vizszintes fuga (G, L habar-
csok), illetve csiszolt téglanal (PTH Rapid Dryfix, PTH Rapid)
24,9 cm magas tégla + 0,1 cm vizszintes hézag kétéanyag-
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nak (Dryfix extra ragasztd, PTH Rapid vékony réteg( falazo-
habarcs) = 25 cm.

A falazdéelemek az MSZ EN 1996-1-1 szabvany betartasa
mellett tetszélegesen darabolhatdak, igy a 25 cm-es modul
tobbszorosétdl eltéré méretl falazat is készitheté. Az MSZ
EN 1996-1-1 el6irasai alapjan minimalis atfedési hossz nem
csiszolt, 23,8 cm magas elemek esetében 9,5 cm, mig a
csiszolt, 24,9 cm magas elemek esetében 10 cm.

Vakolatok

A Porotherm Rapid Dryfix, Porotherm Rapid, Porotherm és
Macuphon termékcsalddba tartozé elemek, tartossag szem-
pontjabdl, FO osztalyd termékek. Ez alapjan kilon védelem
nélkdl - id6jarasnak, vagy egyéb mas kémiai igénybevételnek
kitett helyen - nem alkalmazhatoak.

Javasolt a védelmet igényl6 helyeken a falazatokat megfelel
vakolattal ellatni.

A vakolasnal tekintettel kell lenni a paravandorlas folyama-
tara, igy érdemes a belsé védett térbdl kifelé indulva, egyre
kisebb paradifflizios ellenallasu vakolatokat alkalmazni. A Po-
rotherm Thermo, X-therm termékcsalad elemei kimagasléan
j6 hdszigetel6 képességlik miatt mar kismértékd kivitelezé-
si pontatlansagra is érzékenyek tudnak lenni. Ezért javasolt
esetlikben a kilsé oldalon magas hészigetel6 képességi
vakolatrendszert alkalmazni. A vakolatrendszer alapvakola-
taként a vakolatgyartdk altal javasolt kénny( alapvakolatot
célszerl hasznalni.

A vakolatkészités elétt 3-5 nappal a falazaton 1évé 5 mm-
nél nagyobb lyukakat és hornyokat ki kell télteni habarccsal.
A vakolat készitésekor be kell tartani az MSZ EN 13914 A
kiilsé és belsd vakolas tervezése, elékészitése és kivitelezé-
se” szabvany eléirasait.

A vakolat tervezése soran a gyarté cég elGirasaira kell te-
kintettel lenni. A vakolat gyartmanyatél fuggetlentl javasolt,
hogy a vakolat aljzatanak valtasa esetén (pl. koszoru el6tti
hészigetelés) a vakolatba vakolaterésité hald kerdljon elhe-
lyezésre a késGbbi repedések elkerllése érdekében. Javasolt
tovabbd, hogy az idéjarasnak erésen kitett helyeken (pl. nem
napsut6tte, nedvességnek, csapdesdnek allanddan kitett fe-
lUlet), az eltérd igénybevétell fellletek talalkozasanal (északi
és nyugati homlokzat taldlkozasa), illetve ahol a kilonb6zé
anyagu szerkezetek eltér6 h6mozgasa miatt alakvaltozas/
elfordulds varhat6, a vakolatrendszerben halderdsités elhe-
lyezése.

Wienerberger



Falazatok
tervezési elbirasai

EpUletfizikai tervezés

BEVEZETO

A hatdlyos energetikai szabdlyozas a tébbszér mddositott 7/2006 (V.24.) TNM
rendelet alapjan az épliletek energetikai jellemzét harom szinten szabdlyozza:
a hataroldé szerkezetek, az épulet fajlagos héveszteségtényezéje, illetve az
Osszesitett energetikai jellemzdjének szintjén. A jogszabaly jovébeni alaku-
lasardl, tovabba az abban foglalt kovetelményeknek megfelelé szerkezetek,
épliletek tervezésérdl, illetve az ezt kielégité e4 koncepcidrol a kiadvany elsé
felében Iévé cikk ad atfogd képet.

Porotherm Rapid Dryfix, Porotherm Rapid, Porotherm és Macuphon épité-
si rendszerek elemeibdl épitett falazatok hé- és paratechnikai jellemzéit az
egyes termékek adatlapjainal megadott héatbocsatasi, hévezetési és para-
diffuzids értékekkel lehet figyelembe venni.

A nagyon jo hészigetel6 képességU, egy rétegben, kiegészité hészigetelés
nélkdl is kivald hétechnikai tulajdonsaggal rendelkezé falazéelemek esetében
javasolt a kortiltekintd, részletes épliletszerkezettani tervezés az éplilet rész-
lettervi szintjén is. Javasoljuk, hogy a geometriai héhidak elkerllése érdeké-
ben elsésorban a labazati, ablakbeépitési, illetve koszoru kialakitasi részletek
koriltekintéen legyenek megtervezve.

TERMEKADATLAPOK

Paratechnika

A Porotherm Rapid Dryfix, Porotherm Rapid és Porotherm épitési rendszerek
esetében, mind egy rétegben, mind kiegészité hészigetelé vakolatrendszer
alkalmazasa esetén a paratechnikai megfelelést ellenérizni kell.

A pératechnikai megfelelés tobb program esetében az Un. Glazer-modszerre
alapozva torténik. Ez szamos esetben a szerkezet nem megfelelését okozza.
Az egyes szerkezetek megfelelést a valésagot jobban lefedd, 6rabontasban
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készUld, valés klimaadatokkal dolgozé un. HAM szimulaciéval ellendrizve, a §

csapdesdnek legjobban kitett ENY-i homlokzaton megallapithatd, hogy sem =

a PTH Thermo termékcsalad termékeiben, sem a PTH X-therm termékcsalad 9

monolitikus, illetve kiegészité homlokzati rendszer hasznalata esetén sem ke- ;

letezik olyan parakicsapddas, feldusulas, amely nem szaradjon aki, és elérne E

egy olyan szintet, mely karositja a szerkezetet. g

A megfelelé paratechnikai miikodés alapfeltétele a szakszerten kivitelezett o

rétegrend, szerkezet.

Az egyes beépitési helyzetekhez, hétechnikailag helyes csomoépont-kialakita-

si javaslatokat a kiadvanyban a ,Részletrajzok és Csomdpontok” fejezetek-

ben rajzos formaban bocsatunk kozre. o
Q

A horony-eresztékes kapcsolatu falazdéelemekbdl készlld szerkezetek ese- g

tében a falazat légzéarasat, és védelmét a kétoldali vakolat biztositja. Az un. E

szaraz vakolat (gipszkarton lapokbdl, gipszpogéacsaval a falazat felszinére fel- N

ragasztott felliletképzés) nem tekinthet6 a vakolattal egyenértéki légzarasat -

biztosité megoldasnak. Teljes homlokzati hészigetelé rendszer alkalmazésa

esetén a horony-eresztékes téglafalazat és a hészigetel6 rendszer kozotti

vakolat helyettesitése a fliggéleges hornyok habarcskihlzasaval, egyedi mér-

legelés kérdése, tekintettel a szerkezet teljes védelmére, hangszigetelési ko-

vetelményekre, stb. y

Az egyes helyiségek klimatikus viszonyainak meghatarozésa, és ez alapjan o

a helyiséghatarold szerkezetek paratechnikai ellenérzése a tervezé feladata. 3
S
5
8
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Hangelnyelés Hangszigetelés

Wbe Wbe .

A1 Hangelnyelés, hangszigetelés

72

Akusztikai tervezés

Az éplletek rendeltetésszerl haszndlatdnak tovabbi eléfeltétele, hogy - az
alkalmazott épitéanyagok segitségével - annak egyes helyiségei megfelel
akusztikai minéségét tudjanak biztositani. Ez jelenti az épuleten kivilrdl illetve
azon bellilrél érkezé zajterhelések elleni megfelel védelmet. A szakszerd ter-
vezéshez ismerni kell a méretezés elméleti hatterét.

Léghang, hangszigetelés, hangelnyelés

A helyiségek rendeltetésszer(i haszndlata soran, (radié, TV hallgatas, tar-
salgas, haztartasi gépek miikodése, stb.), valamint a kozlekedés ,miikodé-
sekor” a rezgé mozgast végz4 hatarfellletek a levegdben a légnyomashoz
képest kismértékl nyomasingadozast hoznak létre. A nyomasingadozas a
leveg6ben tovaterjed. Ezt a jelenséget nevezzik Iéghangnak.

A léghang rezgésbe hozza a hatarold szerkezeteket. E rezgés a létrehozo
hatassal azonos frekvencidju, és a szerkezetekben tovaterjed. A helyiségek
rendeltetésszer( haszndlata soran keletkez6 léghang a hatarol6 szerkezetek
fellletére jut. A hanghullam altal szallitott akusztikai teljesitmény egy része
a hatarolé szerkezetrél visszaverddik, masik része behatol a szerkezetbe. A
hatarol6 szerkezetbe bejutott akusztikai teljesitmény rész egy része a szerke-
zetben elnyelédik, a masik része a szerkezet masik oldalan Iéghangként lesu-
garzodik. Hangelnyelésnek azt a jelenséget nevezzik, amikor a levegében
terjed6 hang a hatarolé szerkezetnek Utkozik, és az altala szallitott akusztikai
teljesitmény egy része behatol a szerkezetbe, tehat a tér felél nézve elnyel6-
dik, nem verédik vissza a szerkezetrdl. Minél kisebb a visszaverédés annal
nagyobb a szerkezet hangelnyelése. A szerkezetbe bejut6 léghang vagy lé-
péshang egy részét a szerkezet a szomszédos helyiségbe lesugarozza, tehat
atjut az épuletszerkezeten. Az épliletszerkezetek azon tulajdonsagat, hogy a
feltletlikre érkezd hangnak csak egy részét tovabbitjak a szomszédos helyi-
ségbe, hangszigetelésnek nevezzik. Minél kevesebb az atjutd, tovabbitott
hang a szerkezet fellletére bees6é hanghoz képest, annal nagyobb a hang-
szigetelés.

A hangelnyelést és a hangszigetelést az A1 &bra szemlélteti. W, _ jelenti a
hanghulldam altal szallitott és a hatarold szerkezet fellletére érkezd akuszti-
kai teljesitményt, W a visszavert hullam éltal szallitott hangteljesitmény, W_ a
szerkezetbe bejutd, tehat a helyiség feldl nézve elnyelt akusztikai teljesitmény,
Wat a szerkezet tuloldalara atjutd akusztikai teljesitmény, W, pedig a disz-
szipalddo, illetve a csatlakozd tovabbi éplletszerkezetekbe atjutd akusztikai
teljesitmény.

Az abra bal oldali része a hangelnyelést szemlélteti: egy hatarol6 szerkezet
fellletére bees6 akusztikai teljesitmény vagy visszaverédik, vagy a helyiség
fel6l nézve elnyelddik. A szerkezet akkor j6 hangelnyel, ha az elnyelt teljesit-
mény rész a lehet6 legnagyobb.

Az abra jobb oldali része a hangszigetelést szemlélteti: a hatarold szerkezetre
bees6 akusztikai teljesitmény egy része visszaverédik, masik része bejut a
hatarol6 szerkezetbe. Ott egy része disszipalddik, azaz hévé alakul. Ez a hé-
teljesitmény azonban emberi érzékszervekkel észrevehetetlen, mas célra nem
hasznosithatd. A szerkezetbe bejutott akusztikai teljesitmény masik része a
szerkezet tuloldalan lesugarzédik. Egy szerkezet akkor j6 hangszigeteld, ha a
lesugarzott teljesitmény rész a lehetd legkisebb.
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Frekvencia savok, a kérnyezeti zaj jellemzése

Az éplletszerkezetek hangszigetelési, hangelnyelési jellemzdit a frekvencia
flggvényében kell meghatarozni. A vizsgdlat, értékelés nem diszkrét frekven-
ciakon, hanem szomszédos frekvencia savokban torténik. A frekvencia sav-
okat savszélességlkkel és kozépfrekvencidjukkal azonositjuk, amint azt az
A2 abra mutatja. Az épuletakusztikdban leggyakrabban hasznalt frekvencia
savok a tercsav és az oktavsav.

Altalaban a hangjelenség nagysagat a hangnyomasbol szarmaztatott akuszti-
kai mennyiséggel jellemezziik. A hangnyomas a levegében, a légnyomas ko6-
rtl tapasztalhaté nyomasingadozas, tébb nagysagrenddel kisebb, mint maga
a légnyomas. Az épliletakusztika feladataiban, a kdrnyezeti zaj elleni véde-
lemben leggyakrabban a hangnyomas négyzetes kozépértékével, az effektiv
értékével dolgozunk. Ezt a tovabbiakban p-vel jeloljik, mértékegysége N/m?,
azaz Pascal, Pa. Gyakorlati okok miatt a hangjelenségek nagysagat a hang-
nyomasbol szarmaztatott hangnyomasszinttel jellemezzik, jele L, mérté-
kegysége decibel, dB. Definiciéjat az alabbi képlet fejezi ki a tomoér formaban:

p
L =20/
r g2-105

Az emberi hallas frekvenciafiiggd érzékenységének figyelembevételére vezet-
ték be az ugynevezett A-hangnyomasszintet, amelyet a sdvhangnyomassz-
intbdl frekvencia fliggé sulyozassal szarmaztatunk. Hallasunk érzékenysége
ugyanis az 1000-4000 Hz tartomanybeli érzékenységhez képest az alacso-
nyabb frekvencidk tartomanyban kisebb, amit Ugy vehetlink figyelembe,
hogy e tartomanyban a sav-hangnyomasszintet lecsokkentjik, sulyozzuk. Az
A-hangnyomasszint a frekvencia fliggvényében sulyozott sav-hangnyomas-
szintek ered6je. Az A-hangnyomasszint jele L,, mértékegysége szintén dB(A).
Az A3 dbran a frekvencia fliggé sulyozasra lathatunk példat.

Az I. jell gorbe jellegzetes kodrnyezeti zaj frekvencia fliggvényét mutatja (kdz-
uti kozlekedési zaja). A lll. gérbe az A-sulyozast dbrazolja a frekvencia fligg-
vényében, oktav savonként. Lathatd, hogy példaul 125 Hz frekvencian az
A-sulyozas értéke kerekitve 16 dB, tehat 125 Hz-n a kornyezeti zaj sav-hang-
nyomasszintjét (86 dB) 16 dB-lel cstkkenti le A-sulyozéas. A Il. gorbe a su-
lyozott hangnyomasszint értékeit adja meg. Az |. gorbétél a Il. felé mutatd
nyil az A-sulyozas iranyat mutatja a bejel6lt frekvenciakon. Az idében valtozé
hangjelenségek atlagos nagysagat az egyenértékl A-hangnyomasszinttel jel-
lemezziik, amely egy jelenség idé fliggvényében valtozé A-hangnyomasanak
négyzetes kozépertéke, szintben kifejezve. Jele L, , mértékegysége dB(A).
Az A4. dbran az idében valtozé hangjelenség A-hangnyomasszintjének idé
flggvénye lathato (1. jell gorbe) értéke 46 dB(A) és 56 dB(A) kdzott valtozik.
A grafikonon abrazolt idétartamra az egyenérték(i A-hangnyomasszint 52,4
dB(A).

Eptileten kiviil a kdzlekedési zaj megitélésének szabvanyos mértéke a kozle-
kedés egészétdl| szarmazo ered6 mértékado zajszint [15], L,,,, mértékegysége
dB(A). Eptileten beliil a zaj megitélésének szabvanyos mértéke a megitélési
szint, jele mértékegysége dB(A). A megitélési szintet a vizsgalt hangjelenség
egyenértékl A-hangnyomasszintjébdl szarmaztatjuk két korrekcios tényezd
segitségével. A korrekcids tényezdk a zaj specidlis jelegének szubjektiv ha-
tasat tukrozik.
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A5 Hangterjedés szomszédos helyiségek kozott,

hangszigetelés léghang igénybevétel esetén

|

— hangterjedés iranya
hangszord

B izsgalando szerkezet
I 1abor szerkezet

dilataciés hézag takarasa

A6 Laboratériumi léghanggatlasi szam értelmezése

Hangteljesitmény, hangteljesitmény szint

Hangforrasok, rezgé mozgast végzé fellletek, nyilasok, amelyekben a levegd
végez rezgé mozgast, a kdrnyezetiikben levé levegében nyomasingadozast
okoznak, tehat hangot keltenek. Ez azt jelenti, hogy teljesitményt adnak &t a
kornyez6 levegdnek. A kibocsatott teljesitményt, miutan hangot kelt, hangtel-
jesitménynek nevezziik. A hangteljesitmény jele, mértékegysége, mint minden
teljesitménynek, Watt. Gyakorlati okok miatt a hangforrasok hangteljesitmé-
nyét logaritmikus egységben, hangteljesitmény szintben adjuk meg az aldbbi
6sszefliggés alapjan. A hangteljesitményszint jele L, mértékegysége dB.

w
Ly =10-fg~

A hangszigetelés fogalmat egyszer( ,vizsgalati elrendezésben szemléltetjik.
Egymas mellett, vagy egymas felett levé két helyiség egyikében hangforras
mUkodik. A hangforrast tartalmazd helyiségbdl a szomszédos helyiségbe
részben a két helyiséget elvalaszto szerkezeten keresztil jut hangteljesitmény,
ezt kdzvetlen hangutnak, kozvetlen hangterjedésnek nevezziik. A hangtelje-
sitmény tovabbi része a csatlakozé, atmend szerkezeteken keresztiil terjedve
jut el abba a helyiségbe, ahol nincs hangforras. Tobb hangterjedési ut alakul-
hat ki, ezeket egylttesen keriiléutaknak nevezzik. Ezt szemlélteti az A5 abra.

A két helyiség kozotti hangszigetelés nagysaganak jellemzésére a helyszini
léghanggatlasi szamot hatarozzuk meg, amelyet az alabbi 6sszefliggés fejez
ki. A léghanggatlasi szam akusztikai teljesitmények hanyadosa, mértékegy-
sége dB.

Wee

R'=10"/¢
Wo + W, + Wes +...

Az Osszefliggésben a két helyiséget alvalasztéd szerkezet felliletére beesé
akusztikai teljesitmény, az egyes hatarol6 szerkezetek altal lesugarzott hang-
teljesitmény. Amint az abra is kifejezi, a két helyiség kozotti hangszigetelésre
jellemzé helyszini Iéghanggatlasi szam részben az elvalaszté szerkezet altal
lesugarzott teljesitménytdl, részben pedig a tobbi éplletszerkezet altal lesu-
garzott akusztikai teljesitménytdl fligg. Ezért szlikséges olyan hangszigetelési
jellemzé, amely csak az elvalasztd szerkezet sajatosséagait tikrozi, a csat-
lakozo, atmené szerkezetek hatasat nem. A gyakorlatban ebbél a célbdl a
laboratériumi, kertiléut nélkili 1éghanggatlasi szamot vezették be. Ertelme-
zését az A6 abra mutatja, a laboratériumi Iéghanggatlasi szamot az alabbi
Osszefliggés hatarozza meg.

Ro10-22 Ve

S1

A képletben a két helyiséget elvalasztd éplletszerkezet fellletére beesé, az
altala a masik oldalra lesugarzott akusztikai teljesitmény. Az abran a két helyi-
séget elvalaszté dilatacio arra utal, hogy nincs atmend szerkezet, ezért nincs
kertl6utas hangterjedés sem.

Wienerberger
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A laboratériumi és a helyszini léghanggatlasi szam legfontosabb tulajdonsa-
gai az aldbbiak:

m a jobb mindséget, tehat a nagyobb szigetelést a nagyobb szamérték fejezi
Ki;

B a léghanggatlasi szam elvi minimuma 0 dB;

m aléghanggatlasi szam a frekvencia flggvénye;

m atermékjellemzé hangszigetelési szempontbdl a laboratdriumi léghanggat-
lasi szam, a helyszini szituacid mindségét a helyszini léghanggatlasi szam
tikrozi;

W egy épulletszerkezet laboratériumi léghanggatlasi szama mindig nagyobb, AR e
mint ugyanannak a szerkezetnek a helyszini léghanggatlasi szama. dB

TERMEKADATLAPOK

Az Europaban elfogadott mérési szabvanyok szerint a léghanggatlasi sza- 60 7

mot legalabb a 100 Hz - 3150 Hz frekvencia tartomanyban, tercsavonként i

kell meghatarozni. Ez azonban legalabb 16 adatbdl all6 frekvencia fliggvényt

jelentene, ezért egy erre a tartomanyra vonatkoz6 egyadatos mennyiségre is 50 [
szlikség van, amelyet sulyozott Iéghanggatlasi szamnak neveziink. A sulyo- _a4dB / r.ﬂ/

zott Iéghanggatlasi szam nem szamtani atlag, hanem a vizsgalati eredmény / /r |

frekvencia figgé sulyozasabol szarmazik. Az eljaras grafikus jellegU, ezért ér- “ / / 'k

telmezését a A7. abran mutatjuk be.

Az abran a lll. goérbe egy szerkezet léghanggatlasi szamait mutatja a frekven- 20
cia fuggvényében. Az |. gbrbe vonatkoztatasi gérbe, melynek pontos értékét

a mérési és fogalmi szabvanyok adjak meg. A sulyozott Iéghanggatlasi szam
meghatarozasa s’orén a vonatkoztatasi gorbét 6nr’na?géval pér,huzamosan ad- O o a0 w00 10 3150
dig kell eltolni, mig legjobban nem illeszkedik a mérési eredmeényhez, e gbérbe 500 fHz
jele az abran Il.. A legjobban illeszkedd helyzetben az eltolt vonatkoztatasi

gorbe és a mérési eredmény egyes értékei k6zotti kedvezdtlen értelm( elté- A7 A slilyozott léghanggétlasi szam értelmezése
rések — az abran kiemelve k-val jeloltik — 6sszege 16 és 32 dB kozott van. A

sulyozott léghanggatlasi szam értéke az eltolt, legjobban illeszked helyzetti

vonatkoztatasi gorbe 500 Hz-es értéke. Jele laboratériumi eredmény eseté-

ben R,, helyszini vizsgélatok esetében pedig R, mértékegysége dB.
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A mai szabvanyos értékelési médok a Iéghanggatlasi szam és a kulénbo-
z6 tipusu kornyezeti zajok frekvencia jellegét kolcséndsen figyelembe vevé
szinképillesztési tényezét is bevezették az értékelésbe. A szerkezetet terhel
zaj jellegével 6sszhangban a C jelli szinképillesztési tényezé tobbek kozott
lakashaszndlat, vagy a kozepes és nagy sebességl vasuti kdzlekedés altal
keltett zajhoz, mig a C, jelli szinképillesztési tényez6 példaul a varosi kdz-
uti kozlekedés, vagy a diszké zene altal keltett zajhoz kapcsolddik. Mindkét
szinképillesztési tényezd mértékegysége dB. A hatarold szerkezetek zajcsok-
kent6, hangszigetel6 hatasat a sulyozott léghanggatlasi szam, R, és a zaj jel-
legének megfeleld szinképillesztési tényez6 dsszege, tehat R +C vagy R +C,
jobban kifejezi, mint R  énmagéaban.

RESZLETRAJZOK

Tovabbi részletes akusztikai hattér Az épuletakusztika alapjai, épUlletek akusz-
tikai tervezésének gyakorlata (TERC kiadé kft. 2003.) cimU kiadvanyban.

CSOMOPONTOK
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[l
N
w Koévetelmények
@
A Magyarorszag terliletén jelenleg az egyes épuletszerkezetekkel szembeni akusztikai kovetelményeket — azok beépités hely-
zetétdl, és az egyes helyiségkapcsolatoktdl, illetve az akusztikai mindség szintjétdl fliggéen - szabvanyok tartalmazzak.
Szabvany hivatkozasi szama Felhasznalasi teriilet
MSZ 15601-1:2007 Eptletakusztika. 1. rész: Eptileten belilli hangszigetelési kdvetelmények belsé térkapcsolatok
¥ .
o MSZ 15601-2:2007 Epuletakusztika. 2. rész: Homlokzati szerkezetek hangszigetelési kovetelményei homlokzatok
o
<
B
3
g Néhany jellemzé kévetelményérték:
‘w
Wi Epiilettipus Zajos helyiség Zaj ellen védend6 helyiség AR R aOXCZOROVET S ey
R’'w+C Rw+C R’'w+C Rw+C
sorhaz, barmely helyiség szomszédos egység barmely helyisége 56 - - -
ikerhaz
X
8 lakason bellli Iépcs6, kézlekedd, folyosd lakas lakdszobaja - 35 - -
E tébblakasos barmely helyiség szomszédos egység barmely helyisége 51 - 54 -
0 tarsashaz
o
= lépcsdhéaz, kozlekedd szomszédos egység barmely helyisége - 51 - 54
|
m lakéason belUli lakés lakészobaja - - 39 -
E barmely helyiség
E szallasépllet I.* | szallashelyiség szomszédos szallashelyiség 47 - 52 -
lépcséhaz, kozlekedd széllashelyiség - 47 - 52
szallasépulet II.* | szallashelyiség szomszédos szallashelyiség 43 - 48 -
é lépcséhéaz, kozlekedd szallashelyiség - 43 - 47
.2 oktatas, nevelés | tanterem, tanari szomszédos tanterem, tanari 45 - 48 -
o
=§ |épcsdhéaz, kozlekedd tanterem, tanari - 45 - 48
w
7 iroda irodahelyiség targyald 42 - 47 -
|u_J (egységen belil)
& irodahelyiség szomszédos irodahelyiség 37 - 42 -
w
@ lépcséhaz, kozlekedd irodahelyiség - 37 - 42
egészséglgyi kezel6helyiség szomszédos kezelbhelyiség 43 - 48 -
lépcséhaz, kozlekedd kezel6helyiség - 43 - 48
X
8, Megjegyzés
g Széllasépllet I. csoport:
E haromcsillagos vagy magasabb osztalyu szalloda (gyégyszalld, idulészalld), korhazi kortermek, szanatérium szallasrésze;
N Szallasépdiilet Il. csoport:
o kétcsillagos vagy alacsonyabb osztalyu szalloda (gydgyszallo, Gdilészall), szocialis otthon, munkasszallé, didkotthon, ne-
vel6otthon.
Amennyiben az épllet tébbfunkcioju, akkor a védett helyiség hatarold szerkezeteivel szembeni kovetelményértékeket a szom-
szédos helyiség rendeltetése alapjan az alabbi tényezdkkel ndvelni sziikséges.
X
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=
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=
o
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(o]
[
N
Néhany jellemzé estet tartalmaz a kdvetkez6 tablazat. w
w
o
Kovetelményt noveld tényezé AR, [dB] Felhasznalasi teriilet
0 iroda, 5 f6 alatt; orvosi rendel6; lakdszoba / tanterem
5 iroda, 5 f6 felett; Uzlethelyiség; gépkocsi-tarold (1-2 kocsi)
10 zenei eléadoterem / tanterem; tornaterem; intézményhez tartozé gépkocsi-tarold; étterem (zene hangositas nélkul)
15 étterem (zene hangositassal) v
> 20 élézenés vendeglatohely (C helyett G korrekcioval) 2
=
3
Az egyes termékek akusztikai jellemzéi a termék-adatlapokon talalhatéak meg. g
‘Wl
ye - . - - Ve E
Tervezési iranyelvek akusztikai szempontbol b
=

m Lakaselvélasztofalakbangépészetivezetékekelhelyezésenemmegengedett, elektromosvezetékekelhelyezésenemcélszerd.

B A lakaselvalaszté falakra megadott Iéghanggatiasi értékek kétoldali vakolattal értendéek. Az Un. szarazvakolatok (gipsz-
karton lap ragasztva) hasznalata vakolat helyett nem megengedett.

m Valamennyi horony-eresztékes falazdelem, illetve habarcstaskas falazéelem abban az esetben nyujtja a megadott akusztikai
teljesitményt, hogyha a falazéelemek el6irt modon kerlilnek egymas mellé beépitésre, az elemek kdzt nem marad hézag,
illetve a habarcstaskak teljes terjedelmikben habarccsal kitoltésre kerlinek.

m Belsé falakban a villamos konnektorokat egymastdl atlag két falazatvastagsagnyira elhlizva javasolt beépiteni.

m Lakaselvalasztd falak homlokzati falhoz valé kapcsolddasara a csoméponti példakban talalhatéd rajzos megoldas.

m Homlokzati falazatok esetében a kiegészité homlokzati hészigeteld rendszer, amennyiben az EPS hészigetelés magu, jelen-
tésen rontja a két oldalon vakolt falra megadott akusztikai teljesitményjellemzéket.

m Homlokzati falazatok esetében a kiegészité homlokzati hészigetel6 rendszer, amennyiben az teljes fellleten (vakolatra)
ragasztott k6zetgyapot hészigetelés magu, emeli afalazat léghanggatlasi képességét. PTH 30 X-therm falazat esetében 10cm
inhomogén kézetgyapot tabléaval ez érték AR =10 dB.
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TUzvédelmi tervezés

Tiizallésagi teljesitményjellemzék

A tégla — azaz falazéelem, — mint épitési termék csak tlizvédelmi osztaly teljesitménnyel jellemezhetd.

A tlizvédelmi osztaly kifejezi, hogy a tlizzel szemben hogyan viselkedik az épitési termék. Besorolasa az MSZ EN 13501-1
szerint elvégzett vizsgdlatok eredményei alapjan - torténik. Az A1 tlizvédelmi osztaly takarja a legkedvez6bb besorolast,
azaz a nem éghet6 osztalyu épitéanyagokat. A tégla (PTH), azaz az égetett agyag, és a beton (Macuphon) falazéelemek —
anyaguknal fogva, az Eurdpai bizottsag dontése alapjan - kilon vizsgalat nélkil A1 besorolasuak.

A téglabdl falazott szerkezetek tilizvédelmi osztallyal és tiizallosagi hatarértékkel is jellemezhetéek. (A homlokzati

esetében jellemzéen: a teherhordd képesség (R), az integritas (E), a hészigetel6 képesség (1) elvesztése, illetve oldaliranyu
Utéssel szembeni ellenallas megérzése (M). Jellemzd értékei lehetnek: REI / El / REI-M (EI-M) / R, illetve 15, 30, 45, 60, 90,
120, 180, 240.

A homlokzati tlizterjedési hatarérték: a nyilasos falakra vonatkozé mUszaki kovetelményeknek megfelelé vizsgalat
kezdetétdl szamitott, a tliznek a homlokzati épitményszerkezeteken torténé terjedésére jellemzd hatarallapot bekdvetkezéséig
eltelt id6. Ertéke lehet 15, 30 illetve 45 perc.

Jogszabaly szerinti kvetelmények

A hatélyos jogszabaly (Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzat, réviden OTSz, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) kdvetelményeket
fogalmaz meg a tlizvédelmi szempontbdl relevans szerkezetekre, azaz épitményszerkezetekre, azok beépitési helyzete,
tlizvédelmi funkcidja, és a szerint, hogy milyen kockazati osztalyu kockazati egységben kerll betervezésre. A tablazat
hasznalata soran gy6z6djon meg rdla, hogy nem jelent-e meg modositasa, vagy Ujabb kiadasa a jogszabalynak!

A tuloldali tablazat tartalmazza az OTSz, 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet szerinti kovetelményértékeket.
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Falazatok
tervezési elbirasai

Tiizvédelmi tervezési teljesitményértékek, elirasok

A Porotherm Rapid Dryfix, Porotherm Rapid, Porotherm és Macuphon falazéelemekbdl épitett szerkezetek tlizvédelmi
szempontbdl akkor alkalmazhatdéak, ha a hatdlyos tlizvédelmi szabdlyzat adta kovetelmények, elSirdsok ezt a
teljesitményjellemzék alapjan lehetévé teszik, vagy egyéb jogszabdly, eléiras masként nem rendelkezik.

A Porotherm Rapid, Porotherm és Macuphon falazéelemekbdl épitett falazatok tlizvédelmi osztalya - csak A1
tlizvédelmi osztalyl falazé és vakoldhabarcs alkalmazasa esetén, illetve Porotherm Rapid Dryfix falazatoknal
vakol6ohabarcs alkalmazasa esetén - A1.

A Porotherm Rapid Dryfix, Porotherm Rapid, Porotherm és Macuphon falazéelemekbdl épitett falazatok tlizallosagi
teljesitménye (hatarértékei) a kovetkezéek szerint vehetdk figyelembe.

Porotherm Rapid Dryfix, Porotherm Rapid és Porotherm termékekbdl épitett épitményszerkezetek tiizallosagi
hatarértéke (NME A-239/2015 és a jelenleg érvényes Tiizallésagi Megfelelségi Igazolasok alapjan)

Maximalis terhelés

Cluster Termék neve (kN/fm) Sziikséges vakolat

PTH 50 Thermo Rapid Dryfix REI 120 100 2*10 mm mészcement
PTH 50 Thermo Rapid (TMI) REI 120 195 2*10 mm mészcement
PTH 44 Thermo Rapid Dryfix REI 90 100 2*15 mm mészcement
PTH 44 Thermo Rapid (TMI) REI 90 100 215 mm mészcement

Energy+
PTH 38 Thermo Rapid Dryfix REI'90 100 2*15 mm mészcement
PTH 38 Thermo Rapid (TMI) REI'90 100 2*156 mm mészcement
PTH 32 Alfa Thermo Rapid Dryfix REI 90 100 215 mm mészcement
PTH 32 Alfa Thermo Rapid (TMI) REI 90 198 215 mm mészcement
PTH 50 X-therm Rapid Dryfix REI 180 100 2*15 mm mészcement
PTH 44 X-therm Rapid Dryfix REI 180 130 2*15 mm mészcement
PTH 38 X-therm Rapid Dryfix REI 180 180 2*15 mm mészcement

Comfort
PTH 30 X-therm Rapid Dryfix REI 180 100 2*15 mm mészcement
PTH 30 X-therm Rapid (TMI) REI 180 100 2*15 mm mészcement
PTH 30 X-therm (TMI) REI' 180 100 2*15 mm mészcement
PTH 30 N+F Rapid Dryfix REI' 180 110 2*15 mm mészcement
) PTH 25 N+F Rapid Dryfix REI' 180 110 2*15 mm mészcement
Classio PTH 25 N+F Rapid (TMI) REI' 180 102 2*15 mm mészcement
PTH 25 N+F (TMI) REI 180 102 2*15 mm mészcement
) PTH 12 N+F Rapid Dryfix El90 - 2*12 mm mészcement
Beiso PTH 10 N+F Rapid Dryfix El90 - 212 mm mészcement
PTH 30 Alfa Rapid Dryfix REI 60 100 212 mm mészcement

Kiegészité

PTH 30 Alfa Rapid REI 60 200 212 mm mészcement

A tovabbi Porotherm Rapid, Porotherm és Macuphon termékekbdl épitett szerkezetek tlizallosagi teljesitményét (hatarértékét)
az MSZ EN 1996-1-2:2013 szabvany alapjan lehet igazolni. Az igazolashoz szilkséges adatokat (falazéelemosztaly,
szabvanyos nyomoszilardsag, bruttd szaraz testslirliség, bordak és kéreg kombindlt vastagsaga) a termékek részletes
mUiszaki adatlapjai, illetve a kbvetkezd tablazat tartalmazzak. A megadott falazéelem teljesitmények alapjan a belélik épitett
falazatokra a kovetkezd tajékoztatd tablazatban foglalt tlizallosagi hatarértékek igazolhatdak, a felhasznélasi terilet és a
normal hémérsékletli tartoszerkezeti tervezés soran figyelembe vett kihasznaltsagi szint fliggvényében.

Az MSZ EN 1996-1-2:2013 alapjan torténé igazolas esetén a szabvanyban eldirt terhelési és falazatalakitasi (habarcsolas
madja, falhornyok, falbeugrasok mérete, szama, vakolat) szabalyokat be kell tartani. A tablazatban szerepld értékek a
szabvany alapjan figyelembe veheté legjellemzébb értékek, vakolt falra. Szabvany alapjan, eltéré kialakitas esetén a

tablazatban kozoltekto! eltérd értékek is figyelembe vehetbek (pl. oldaliranyu Gtéssel szembeni ellendllas igénye esetén).
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Falazatok

tervezési elbirasai

Porotherm Rapid, Porotherm és Macuphon termékekbdl épitett falazatok lehetséges tiizallosagi teljesitménye
(hatarértékei)
(MSZ EN 1996-1-2:2013 alapjan, a<0,6 kihasznaltsagi szint mellett, kétoldali legalabb 10 mm-es szabvany szerinti vakolattal)

Bordak és kérgek Tiizall6ségi hatarérték
Cluster Termek neve k°mbi';2';;'35tag' elvalaszto, teherhordd
c, (%) elvalaszto elvalaszto, teherhord6 tt’iz,gétlé ?
PTH 50 X-therm Rapid >12 El 240 REI 240 REI-M 90
PTH 44 X-therm Rapid >12 El 240 REI 240 REI-M 90
PTH 44 X-therm >12 El 240 REI 240 REI-M 90
Comfort PTH 38 X-therm Rapid >12 El 240 REI 240 REI-M 90
PTH 38 X-therm >12 El 240 REI 240 REI-M 90
PTH 30 X-therm Rapid >12 El 240 TMI alapjan, lasd eléz6 tablazat -
PTH 30 X-therm >12 El 240 TMI alapjan, lasd el6z6 tablazat -
PTH 38 N+F > 25 El 240 REI 240 REI-M 180
PTH 30 N+F Rapid > 25 El 240 REI 240 REI-M 90
PTH 30 N+F > 25 El 240 REI 240 REI-M 90
Classic
PTH 25 N+F Rapid - El 240 TMI alapjan, lasd el6zé tablazat REI-M 90
PTH 25 N+F - El 240 TMI alapjan, lasd el6zé tablazat REI-M 90
PTH 38 Pincetégla > 25 El 240 REI 240 REI-M 180
PTH 20 N+F - El 240 REI 120 -
PTH 12 N+F Rapid - El 120 - -
Bels6 PTH 12 N+F - El 120 - -
PTH 10 N+F Rapid - El 90 - -
PTH 10 N+F - El90 - .
PTH 30 AKU Z > 25 El 240 REI 240 REI-M 90
PTH 25 AKU Z > 25 El 240 REI 240 REI-M 90
Hanggatlo Macuphon 25 - El 240 REI 240 -
Macuphon 20 - El 240 REI 240 -
Macuphon 15 - EI 180 - -

A szerkezetek Eurocode szerinti tervezésekor kiilonés tekintettel kell lenni, hogy

m csak szabdlyos helyzet( falazéelem elhelyezéssel (fliggbleges Uregek) érhetd el a tervezett tlizallosagi hatarérték,

m a horony-eresztékes elemeket szorosan egymas mellé kell falazni, a habarcstaskas elemeket ki kell télteni habarccsal,

m egy fal minden teherhordd és merevité része legaldbb a merevitendd fallal azonos tlzallésagi hatarértékl (és tlizvédelmi
osztéalyu) legyen,

m a falakon bellli, falak kozo6tti vagy mas tlizgatlo elvalaszto elemek kdzotti hézagok — ideértve a mozgési hézagokat is — nem
okozhatjak a teljes szerkezet t(izallésagi teljesitményének romlasat,

m az MSZ EN 1996-1-1 altal engedélyezett falhornyok, és falbeugrasok (részletesen lasd Falazatok beépitése fejezetben) nem
csokkentik a tablazatokbol kiolvashato tlizallésagi hatarértékeket,

m nem teherhordé falakban kialakitott falhornyok és falbeugrasok esetén a falazat megmaradd vastagsaga — vakolatot is
beleértve — legalabb a szerkezet vastagsaganak 2/3 legyen, minimum 60 mm legyen,

m nem teherhordé falakban kialakitott vizszintes és ferde falhornyok, falbeugrasok esetén a falazat megmaradé vastagsaga —
vakolatot is beleértve — legalabb a szerkezet vastagsaganak 5/6-a, minimum 60 mm legyen, vizszintes és ferde falhornyokat,
valamint falbeugrasokat nem szabad a falmagassag k6zépsé harmadaban kialakitani,

m nem teherhord¢ falak egyes hornyainak és falbeugrasainak szélessége ne legyen nagyobb a falvastagsag kétszeresénél —
vakolatot is beleértve,

m El teljesitményjellemzé esetén a falazat szélesség / magassag hanyadosa maximum 40 lehet,

a horony-eresztékes falazéelemekbdl készlld szerkezeteknél minden esetben javasolt a kétoldali vakolat hasznalata,

B Kiegészité hdszigeteléssel ellatott egyrétegl falazatok t(izallosagi teljesitményét az égheté anyagl maggal rendelkezé
hészigetel6 rendszerek nem novelik, a nem égheté maguak (Ugyis mint kézetgyapot, vagy habtliveg) a vakolattal egyezé
maodon értékelhetdek.
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Falazatok
tervezési elbirasai

Tartdszerkezeti tervezés

A Wienerberger altal forgalmazott falazéelemekbdl készitett falazatokat az épiiletért felelés tartoszerkezeti tervezé-
nek minden esetben ellenériznie, méreteznie kell. A megadott értékek, javaslatok nem helyettesitik az egyes épiile-
tekre vonatkoz6 méretezést, nem tekintendéek felelésségatvallalasnak.

A Wienerberger altal forgalmazott falazéelemekbdl (Ugy is mint: Porotherm Rapid Dryfix, Porotherm Rapid, Porotherm,
Macuphon illetve egyéb termékek) tervezett falazott szerkezetek normal hémérséklet(i tartoszerkezeti tervezését, ellendr-
zését a hatalyos magyar tartoszerkezeti szabvanysorozat (EUROCODE) vonatkozo fiizetei alapjan kell elvégezni.

A falazott szerkezetekkel specifikusan az alabbi fiizetek foglalkoznak:

Szabvany jelzet Szabvany cime

MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013 | Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozé éltalanos szabalyok

MSZ EN 1996-1-2:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Altalanos szabalyok. Szerkezetek tervezése tlizhatasra
MSZ EN 1996-3:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3. rész: Vasalatlan falazott szerkezetek egyszer(isitett méretezési modszerei
Elemszint

Az MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013 (Eurocode 6) egy egységesen, minden falazdéelemre hasznalhat6é szabvanysorozat, de a
falazdelemeket geometriai kialakitasuk (bordak és kéreg vastagsaga, kombinalt vastagsaga, Uregelése iranya, Uregtérfogat,
egyes Uregek aranya) szerint csoportokba osztja. Az égetett agyag, azaz keramia, falazéelemek négyféle falazéelem cso-
portba soroltak: 1., 2., 3., illetve 4. Az 1., 2., 3. a fligg6leges Uregelés(, mig a 4. falazbelem-csoport a vizszintes tregelés(i
elemek csoportja, mely Magyarorszagon nem hasznalatos. Az eltéré formaju és méretli elemek 6sszehasonlithatdsaga végett
a falazéelemek nyomdszilardsaganal egy elméleti 10*10*10 cm-es kockanyi elemre atszamitott szilardsagi értéket kell hasz-
nalni, mely a deklaralt nyomoszilardsagbdl szarmaztathato, elnevezése szabvanyos nyomaoszilardsag.

Valamennyi falazdéelem falazéelem-csoportba sorolasa és szabvanyos nyomészilardsagi értéke megtalalhaté a termék adat-
lapjan, az alabbi 6sszefoglalé tablazatban, illetve a teljesitménynyilatkozatokban.

Az MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013 alapjan az égetett agyag falazéelemek nedvesség okozta tartés duzzadasa/zsu-
gorodasa 0 mm/m. Valamennyi Porotherm és Macuphon I. kategoriaju falazéelem, azaz legfeljebb 5% a valoszinlisége
annak, hogy nem érik el a kozolt nyomészilardsagot.

Falazatszint

A falazdelem és a kotbanyag szilardsagi értékét alapul véve alakulnak ki a falazat szinten hasznalatos szilardsagi értékek.
Ezek a falazoelem, illetve a habarcs szilardsagi jellemzéit figyelembe véve kiolvashatéak az MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013
szabvany vonatkozo pontjaibdl. Falazéelem-csoportba nem sorolhaté elemek (PTH 50, 44, 38 Thermo Rapid, illetve PTH
32 Alfa Thermo Rapid és PTH 30 Alfa Rapid téglak), illetve Dryfix két6anyag hasznalataval késziilé falazatoknal az
értékek méréssel keriiltek meghatarozasra.

Az egyes falazbelemek tobbféle kbtGanyaggal is 6sszeépithetdek. Ezek lehetnek: PTH Rapid Dryfix extra ragaszto, (PTH Rapid)
vékony rétegU falazéhabarcs, illetve altalanos rendeltetésti és konnyd falazéhabarcs. A PTH Rapid falazbéelemek (felfekvé fell-
letlink csiszolt elemek) csak PTH Drfyix extra ragasztdhabbal, vagy (PTH Rapid) vékonyréteg( falazéhabarccsal falazhatdak.
A kiilonb6z6 falazéelem és leggyakrabban hasznalt habarcs kombinaciok adta tartészerkezet-tervezési alapértéke-
ket a kévetkezd tablazat tartalmazza.

A Porotherm Rapid Dryfix rendszer esetében a karakterisztikus szilardsagi értékek és a rugalmassagi modulus nem olvashaté
ki az MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013-bdl, azonban a kdvetkezd tablazatban ko6zolt — szabvanyos méréssel kapott — értékek
felhasznalasaval a tervezés a megszokott médon végezhetd. A K_ = 600-ra (PTH 50, 44, 38 Thermo Rapid Dryfix, illetve 32 Alfa
Thermo és 30 Alfa Rapid Dryfix falazat esetében K. =500, TH 50, 44, 38 Thermo Rapid, PTH 32 Alfa Thermo Rapid, illetve PTH
30 Alfa Rapid esetében K_ = 800) veheté fel, az f , = 0,15 N/mm?, az f , = 0,11 N/mm?-rel szamithatd valamennyi falazéelem
fajta esetén. Tovabbi falazatok esetében a K_ = 1000-re vehet6 fel. Rugalmassagi modulus az E = K_ x f_képlettel vehet6 fel.
A PTH Thermo, X-therm, illetve Macuphon falazéelemekbdl — el6irds szerinti, azaz fliggdlegesen habarcs nélkili, szoro-
san Osszetolt horony-eresztékes elemkapcsolat esetén — kitdltetlen alléhézagu falazat épitheté. A PTH 38 Pince falazbe-
lembdl — eldiras szerinti, azaz teljesen kitdltott habarcstaskas megvaldsitas esetén — kitoltétt allohézagu falazat épithetd.
Az egyes falazéelembdl, adott kbtéanyag felhasznalasa esetén eldalld szerkezetek egységnyi felliletsulyat a termékek adat-
lapja tartalmazza. A megadott értékek névleges adatok, azoktdl a gyartastechnoldgia, és a kivitelezés jellegzetességébdl
kifolyolag — tliréshataron bellil - eltérések addédhatnak. PTH 30 Alfa Rapid falazéelem labazati téglaként torténd alkalmazasa
esetén a teljes falazat teherbirasat a két falazatszilardsagi érték kozili a kisebb 40 %-ra lehet felvenni.
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Falazatok
tervezési elbirasai

A tablazatban megadott tulajdonsaguaktdl eltéré kétéanyag alkalmazasa esetén, a falazat karakterisztikus nyomaoszilardsagi

értékeét (f,) - a falazéelem-csoport besorolassal rendelkezé falazéelemek esetén - a falazéelem szabvanyos nyomoszilardsagi

értéke, illetve a habarcs nyomészilardsagi értékének felhaszndlasaval, az aldbbi képletek alapjan lehet meghatarozni:

Vizszintesen, altaldnos rendeltetési (G) és konny( (L) habarccsal teljesen kitdltott vizszintes fugaju falazatok esetében:
szK*beJ * me,S

Vékony réteg( falazéhabarcs esetén:

f=K*F,07

ahol egyes jeldlések jelentése:

f, a falazat nyomdszildardsaganak karakterisztikus értéke N/mm?-ben,

K allando

f, a falazéelem szabvanyos nyomdszilardsdaga a miikddd terheld hatdsok iranyaban, N/mm?-ben,
f a habarcs nyomdszildardsaga N/mm?-ben (mindig < 20 N/mm?, illetve < 2f,)

A K értéke az MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013 alapjan a kovetkezd értékekkel vehetd fel:

Konnyi habarcs (L)
Altalanos rendeltetésii | Vékony rétegii habarcs

Falazéelem

habarcs (G) (T) 600 < p, 800 < p,
< 800 kg/m? <1 300 kg/m?®
1. csoport 0,55 - 0,3 0,4
égett agyag 2. csoport 0,45 0,7 0,25 0,3
3. csoport 0,35 0,5 0,2 0,25
adalékanyagos beton 1. csoport 0,55 - - -

A nyirészilardsag karakterisztikus értékének (f ) sziikséges f érték az alabbi tablazatbél olvashato ki.

f,o IN/mm?]

Kénnyii rétegii
falaz6habarcs

Falazéelem

Altalanos rendeltetésii habarcs

Vékony rétegii
falazéhabarcs

M10-M20 0,30

égett agyag M2,5-M9 0,20 0,30 0,15
M1-M2 0,10

adalékanyagos beton M10-M20 0,20 - 0,15
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Falazott szerkezetek

A Wienerberger altal forgalmazott falazdéelemekbdl készllé falazott szerkezeteket a méretezése toérténhet részletes, vagy
egyszerUsitett mddon.

A falazott szerkezet teherbirasi hatarallapotat befolyasolja az alkalmazott alapanyag és a kivitelezés milyensége, mindsége.
Ezt fejezi ki falazott szerkezet besorolési osztalya, és ezek tilkrében a y,, parcialis biztonsagi tényez6. A tényez6 értékét az
alabbi tablazatban foglalt jellemzdk fliggvényében lehet meghatérozni.

Kivitelezési szempont Besorolasi osztaly

A munka felligyeletét az épitési vallalkozo altal alkkalmazott, X X X X X
megfeleléen képzett és tapasztalt személy végzi.
A munka ellenérzését az épitési vallalkozé alkalmazottaitél X X X
flggetlen, megfeleléen képzett és tapasztalt személy végzi.
A habarcs és a kitdltébeton szilardsaganak, a helyszinen készitett probatesteken végzett, X X
laboratériumban térténé mérése, ellenérzése.
Tervezett Gsszetétell, gyari falazéhabarcsot kell a falazashoz hasznalni. X
Helyszinen is keverhetd receptbeton és recepthabarcs is hasznalhaté a falazashoz. X X X
A hézagok habarcstelitettsége legalabb 100% 100% 100% 90% 80%
legalabb feles, vagy nagyobb X X
hasznélandd elemméret
legaldbb negyed, vagy nagyobb X X X
gépi flrészelés X X
elemdarabolas maédja
kézi flrészelés X X
A késziil6 falazat anyaga y,, Parcialis biztonsagi tényez6
|. kategorigju falazdelem + tervezett 6sszetételli habarcs 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5
|. kategorigju falazdelem + recepthabarcs 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7

Egy épitményszinten bellili csak egyféle épitési rendszer tartdszerkezeti felhasznaldsa megengedett. Szintenkénti killénb6z6
rendszer alkalmazésa minden esetben tervezéi ellendrzés kérdése.

Pillér jellegli szerkezetek esetében az MSZ EN 1996-1-1 szerkesztési szabalyai alapjan megengedett legkisebb teherhordé
falazott szerkezeti keresztmetszet 0,04 m2. A kivitelezési biztonsag okan azonban javasolt legalabb két falazéelem
hosszusagu pillérméretet tervezni.

Vazkitolts, illetve fédémre liltetett falazatok esetében javasolt - a késébbi karosodas elkerlilése érdekében — a fodém-
lehajlas 1/250-es korlat hasznalatanak fellilvizsgalata. A MSZ EN 1992-1-1 (Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése 1-1.
rész: Altaldnos és az épliletekre vonatkozd szabalyok) alapjan korlatozni kell a vasbeton szerkezetek azon lehajlasait, melyek
a szerkezettel szomszédos szerkezeteket karosithatjak. A megvalositast kovetden a kvazi allando terhek hatasara kialakuld
lehajlasra vonatkozé, a tamaszk6z 500-ad részére felvett hatarérték szokasos esetekben megfelelé. A szomszédos
szerkezeti részek érzékenységétdl fliggéen egyéb hatarértékek is figyelembe veheték. A MSZ EN 1990:2011 (Eurocode: A
tartdszerkezetek tervezésének alapjai) szabvany szerint a hazai tapasztalatok alapjan az elemekbdl — tgyis mint tégla — épitett
emeletmagas valaszfalak (kit6lté falak) - a stabilitasukat biztositd felsd kiékelt hézagokkal egyiitt — mintegy 10-12 mm-t
képesek 6sszenyomodni térés nélkiil. A vizszintes tartoszerkezet teljes kor(i tervezése — igy annak megengedett alakval-
tozasanak megfeleld korlatozasa is — a tartészerkezeti tervezé feleléssége.

A szerkezetek tartéssagara tekintettel a PTH és Macuphon elemekbél készllt szerkezeteket minden esetben a kornyezeti
kitételnek megfelel6en védeni kell, jellemzéen vakolattal kell ellatni.

A tartészerkezeti tervezés soran tekintettel kell lenni az épulet egyes alkotoelemeinek, eltéré anyaguk miatti eltéré hétagulasi
egyltthatoira, illetve az 6ket éré kilonb6zé héterhelésekre. Az eltéré hétagulas és igénybevétel okan, tervezéskor figyelembe
kell venni az igy fellép6 plusz fesziiltségeket a kapcsolodo falazott szerkezetekben (pl. vasbeton fédém hétagulasa okozta
plusz nyiré-igénybevétel a falazaton).
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Falazatok
Tervezési eléirasai

‘0 Loz
i Szamitasi példa
i
o Az aldbbi mintapélda mutatja egy falazott szerkezet(, t6bbszintes éplilet emeleti és foldszinti falszerkezetének tartdészerkezeti

ellendrzését. Az épulet foldrengés szempontjabdl merevitett.
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y ]

L 11,55 L

7 7

|
X | 5
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5 L . 4{ 6,50/ 2 o 4V *
s i 36 ol
E L] ¥ L L |
= ‘ +5,96 »

g 128 152012 8 e o S
g I 15,20 /‘V
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*
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150 +2,98 +2,95
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3
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$ X
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2
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o
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<L
&= 3 o
Ye) 3 q
par]
E +0,00 -
~$ ‘ 0,93
N ale
g 27 pm=150 N |
& [ ] 4 \
= QA 88 N L
30* * 9,56 44* * 1
4V 6.40 * 3,90 4V
4
8 Sematikus alaprajz (féldszint + elemet) Sematikus metszet
<
s
‘O
i
5 Terhek
E Allandé terhek:
E Helyettesit6 valaszfalteher:
[ Rétegrend: altalanos padld, teherho Féldszint, emelet: 2,5 KN/m?
Réte Vastagsag | Siiriiség Sily Tet6tér: 0,5 kN/m?
9 [cm] [kN/m3] [kN/m2]
keramia burkolat 1,0 25,0 0,25 Rétegrend: tetGszerkezet (tetGhajlas 36°)
v ragasztd 0,5 25,0 0,13 Réte Vastagsag | Siiriiség Suly
o - 9 [cm] [kN/m?3] [kN/m2]
r;l, vasalt aljzat 55 25,0 1,4
E Usztato réteg 40 0.1 0,004 cserépfedes 10 25,0 03
i lések (foliak, hdszi 1€ 2 1
w Porotherm fédém 23,0 . 3,58 szigetelések (foliak, hészigetelés) 5,0 ,0 0,3
> faszerkezet - - 0,5
i vakolat 1,0 21,0 0,21 :
o Y .
Ssszesen: 35,0 _ 558 két réteg gipszkarton burkolat 2,4 11,0 0,3
Osszesen: - - 1,3
Rétegrend: tetGtér belsé fodém
Réte Vastagsag | Siiriiség Suly étegrend: 44 cm vastag POROTHERM falazat (PTH 44 X-therm Rapid)
9 [cm] [kN/m3] [kN/m2] . —
o Réte Vastagsag | Siirliség ly [kN/
o OSB lemez 1,0 8,0 0,1 9 [cm] [kN/m3] m?]
=
g szigetelések (foliak, hészigetelés) 25,0 1,0 0,3 hészigeteld vakolat 2,0 7,5 0,2
o
g faszerkezet - - 0,5 PTH 44 X-therm Rapid falazat 44,0 7,4 3,26
8 két réteg gipszkarton burkolat 2,4 11,0 0,3 mészvakolat 1,0 15,0 0,2
o N A
Osszesen: 11 Osszesen: - - 3,66
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o)
Esetleges terhek: Terhek a vizsgalt falon E
Hasznos teher (lakoéplilet): 2,0 kN/m? Tet6szerkezetrdl atadodo terhek: w
Hoteher: 0,66 kN/m? F.,=(1,49 x6,50/2 + 3,40 x 15,20/2) x 4,25 =130,40 kN @
L . A fodémekrdél atadodo terhek:
A terhek tervezési értéke
F . =11,78 x 6,30/2 x 4,25 = 157,70 kN
~ . —_ o__ 2 Id ’ ’ ’ ’
Tetészerkezet: q,=(1,35x 1,3+ 1,5x0,66)/cos36°=3,4 KN/m F. = 14,28 x 6,30/2 x 4,25 = 191,20 kN
oy Koeman _ )
TetGter belsé fodem: g, = 1,3 x 1,1 = 1,49 kN/m A fal siilya szintenként: G, = 4,94 x 2,75 x 4,25 = 57,8 kN
. f6dém: q,=1,35x 5,58 + 1,5 x2,5 + 1,5 x 2 = 14,28 kN/m? 5
o
Il. f6dém: q,=1,35x 5,58 + 1,56 x0,5 + 1,6 x 2 = 11,78 kN/m? E
<
PTH 44 X-therm Rapid falazat: g, = 1,35 x 3,66 = 4,94 kN/m? 2
o
w
=

Emeleti fal ellenérzése:

Igénybevételek:

R, = 130,4 + 157,7 = 288,1 kN

X, =(130,4 x 225 + 157,7 x 100) / 288,1 = 157 mm

| Rug Rig

R 63
*Fw: 130.4 kN @ 288,1 18,2

x
o
(7]
<
x
0
225 - ‘ w
= |
\ :V S
| +157 =
‘ § 63‘ XR7 mm E
|
@ 317 21,2
I Gy Gy
|| YRz 1577 kN <
1V 100 ‘ 2
IR =
\ ‘ S
63 X==157/mm 150,11 150 i
I o
| ‘ (2) E
140 L 300 v
4 | 3459 24,2 i
440 70 0L gova,
Rig + Gg
A fal ellenérzése: o
o
N
PTH 44 X-therm Rapid falazat <
f =2,76 N/mm? m
K. = 1000 N
Y, = 2,0 1 63 7 70 - - 11385 | >288,1 -
f,=2,76/2 = 1,38 N/mm? m 67 7 74 0,17 | 0,633 1057,0 | >317,0
2 70 7 77 - - 10854 | > 3459
A minimalis kilpontosséag:
0,05t =0,05x440 =22 mm
h.; = 3 000 mm
€ X
Karcsusag: =
h /1o 390'00 /440 =68 A kuszas okozta kilpontossag-névekményt elhanyagoljuk. 3
o’ -7 m N, = 0,633 x 2 750 x 440 x 1,38 = 1057,0 kN S
Kezdeti kiilpontossag: Ng,; =2 750 x 300 x 1,38 = 1138,5 kN §
e =h,/450=3000/450 =7 mm N, =2 750 x 286 x 1,38 = 1085,4 kN o

MEGFELEL!
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LU Gul A hazépités tudomanya

Falazatok

Tervezési elbirasai

A féldszinti fal ellendrzése
Igénybevételek:

R, + G, = 345,9 kN
R, = 3459 + 191,2 = 537,1 kN
X, = (345,9 x 150 + 191,2 x 100) / 537,1 = 132 mm

|
\ |
| =) 'y
! N 88‘ XgF132 mm
| LT
|
|
|V Fet191,2kN Gy
I Vo100,
IRq
! 88, Xr=/132mm :
| 150, 1 150
140 |, 300 !
il |
440 [
70
Rig+ Gg

A fal ellenérzése:

M,m /

1 88 7 95 948,8 | >537,1

m 79 7 86 0,2 0,572 955,1 | >566,0

2 70 7 77 10854 | >594,9
MEGFELEL!

A kuszés okozta kilpontossag-ndvekményt elhanyagoljuk.

Nggn = 0,572 x 2 750 x 440 x 1,38 = 955,1 kN
1. ‘
|
|
! N; = Rig= 537,1 kN
|
|
|
|
95 1,125 |,
(T
, 250
N,, =250x2 750 x 1,38 = 948,8 kN

Rdl
2. lasd az emeleti szamitasban, mivel azonos a killpontossag

88

Gy

88
‘ @ 537,1 47,3
566 44,5
594,9 41,6
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Falazatok
Tervezési eléirasai

0

PTH 44 X-therm Rapid Dryfix falazat &
i

f = 1,9 N/mm? @

K. = 600

Yy =20

f,=1,9/2 = 0,95N/mm?

Az igénybevételek valtozatlanok, csak az ellenallas modosul fo és K, valto-

zasa miatt.
X
2

Emeleti fal ellenérzése <
b
[a)
<
X
‘W
s
o
w

1 63 7 70 - - 7838 | >288,1 =
m 67 7 74 0,17 | 0,608 6989 |>317,0
70 7 77 - - 7472 | >3459
MEGFELEL!

N, = 2 750 x 300 x 0,95 = 783,8 kN
Np, = 2 750 x 286 x 0,95 = 747,2 kN
N, = 0,608 x 2 750 x 440 x 0,95 = 698,9 kN

Rd

X
o
0
<
=
‘0
par}
w
0
‘ul
N
W
>
o
[}
(=

Foldszinti fal ellenérzése

X
o
(7]
1 88 7 95 - - 653,1 | >537,1 g
m 79 7 86 0,2 0,546 627,6 | >566,0 Q
w
70 7 77 - - 7472 | >594,9 a
=
MEGFELEL! g
m
N, = 0,546 x 2 750 x 440 x 0,95 = 627,6 kN
N.,, =2 750 x 250 x 0,95 = 653,1 kN
N., =747,2 kN
4
o
N
=
Mérnbktémogatés o P|1:|rlt|r|t|hle]'im Megoldas falazatra E
Az EUROCODE alapu, normal hémérsékletl tervezéshez nyujt segitséget a T
~Falazott tartdszerkezetek, Tervezés az Eurocode alapjan” c. kiadvany.
X
o
[
4
o
o
Falazott tatészerkezetek o)
Tervezés az Eurocode alapjan s
o
»n
erme Wiendborger o
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,||| Porotherm

Falazatok

A hazépités tudoma

tervezési elbirasai

PELDATAR

EC6 - EC8

Teherhordo és
merevitendd fal

Merevité
$ keresztfal

Tompaillesztés
bekétészalaggal
és habarccsal

% Merevité
keresztfal

-

Terhelés
N

257H4

257H4

2

90

Méretezés foldrengés hatasaira

Falazott szerkezet( éplletek folrengés hatésa elleni tervezését az MSZ EN
1998-1:2004/A1:2013 Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése féldrengésre.
1. rész: Altaldnos szabélyok, szeizmikus hatdsok és az épliletekre vonatkozd
szabaélyok szerint kell elvégezni.

A tervezés / ellenérzés szakszer( elvégzéséhez nylijt segitséget a , PELDA-
TAR Falazott szerkezetek méretése, Falazott szerkezetli épliletek méretezése
féldrengésre” cimi kiadvanyunk.

Bekot6szalagos falazatcsatlakozas méretezése

Rapid technoldgianal

A bekotSszalagra hato terhelések

Az acél bekotészalagokra vonatkozé, a kihlzasi kisérletek alapjan engedé-
lyezett terhelések:

Engedélyezett acél bekotészalag terhelés (kN)

SauacSjialtala beko6tési hosszusag legalabb 15 cm

Porotherm Rapid vékony falazéhabarcs 1,7

Az acél bekotGszalag elhelyezése

Rapid technolégianal

Az acél bekotSszalagokat elsésorban a harmad pontokban kell elhelyezni.
Annak érdekében, hogy ne tul sok bekotészalag kertiljon a harmad pontok-
ba (pl. nagy falterhelések esetén), az acél bekotészalagokat el lehet osztani
a szintmagassagban, pl. minden masodik, vagy minden fekvéhézagba lehet
helyezni.

Tompa illesztéssel csatlakoztatandé keresztfalak beépitési hosszisaga
- szamitas:

A szamitas alapjai
Az acél bekotbészalagokat ugy kell méretezni, hogy azok a tartéfal vertikalis
terhelésének legalabb 1/100-at a falmagassag harmad pontjaiba tovabbitsak.

Méretezési példa
Az alabbi adatok adottak:
Méretek: merevitendd fal d = 38 cm
merevit6 keresztfal d = 25 cm
a kimerevitendd falhoz tartozé betorkollas hosszusag
falhosszlisag | =6 m
acél bekotészalagok bekotési hossza = 15 cm

Epitanyagok: 11 N/mm?2 Porotherm Rapid falazéelem
Porotherm Rapid vékonyrétegl falazdhabarcs

Terhelés: tarto fal normal ereje = 140 kN/m
(normal er6 1/2 tet6-, 1/2 fodémfelliletbdl és falbdl adodik)

Wienerberger



Falazatok
tervezési elbirasai

Keressuk: hany darab acél bekotészalagra van szikség?

BEVEZETO

Szamitas:

Falterhelés: 6,0 m x 140 kN/m? = 840 kN

Az acél bekotészalagokat a becsatlakozasi terlilet tobbletterhelésének 1/100-at kitevé horizontélis terhelésre kell méretezni
harmadpontonként (h/3).

840 kN/100 = 8,4 kN x 2 = 16, 8 kN

A szlikséges acél bekotészalagok szama a 16,8 kN tébbletterhelés és az acél bekotészalag teherbirasanak hanyadosabdl
adddik:

16,8 /1,7 = 9,9 azaz 10 acél bekotbszalag

TERMEKADATLAPOK

Ez azt jelenti, hogy a fal magassdgéban 6sszesen 10 db acél bekotészalagot kell beépiteni.
(Osszehasonlitas a kévetkez6 tablazattal: Porotherm Rapid vékonyréteg(i falazohabarcs, becsatlakozasi hosszlsag: 6,00 m,

a tartoéfal normal ereje 140 kN/m, szlikséges acél bekdtészalagok szama: 10 darab.)

A sziikséges lapos acél bekotészalagok szama
Porotherm Rapid vékonyrétegi falazéhabarcs esetén

X
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<
=
0
par}
w
0
‘ul
N
w
=
o
[}
(=

Becsatlakozasi

hosszlsag A merevitendd fal atlagos falterhelése (kN/m)
L ill. I, (m)

1 2

X
o
(7]
<
=

3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9
w
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Athidalok
tervezési elbirasai

Epitészeti tervezés

A Porotherm athidalok keramia kéregelemes elGfeszitett vasbeton athidalok, azaz olyan athidalok, amelyeknek van egy
valyu alaku keramia kérge, és az kerll kitoltésre el6feszitett vasbetonnal. Az athidaldk alkalmazasaval egységes keramia fe-
lUlet alakithato ki a falazatban.

A kompozit athidal6 szerkezetek kialakitashoz alkalmas athidalok (PTH Thermo athidald, PTH A-12, PTH A-10 neo) csak
a helyszini nyomott 6v kialakitasaval nyerik el végleges teherbirasukat, igy épités kdzben sziikséges az alatamasztasuk,
mig a PTH M-25 athidalo teljes keresztmetszetében lizemben elSregyartott egyszerii athidald, igy - az eldélés, kiboru-
las elleni biztositasa esetén - beépités kdzben is terhelheté. A Porotherm M-25 athidalé esetében, amennyiben a teherbiras
szamitas soran a helyszinen az athidaléra kertilé vasbeton szerkezet is figyelembe van véve, mint a teherbirasban részt vevé
szerkezet, és az athidald a végleges terhelést (annak jelentés részét) megkapja, akkor az athidalot épités kdzben is ala kell
tdmasztani.

A kompozit athidalé szerkezet épitésére alkalmas athidalok esetében a nyomott 6v kialakitasa lehetséges helyszini beton,
tomor tégla rafalazas, vagy lreges tégla rafalazas hasznalataval is. A nagy Uregtérfogatu téglaknak az athidalok nyomott
oveként val6 alkalmazasa esetén a létrejové nyilaskivaltd szerkezet teherbirdsa szamottevéen kisebb, mint tdmor tégla, vagy
beton alkalmazasa esetén, ezért kialakitasa elsésorban nem teherhord6 falazatok esetén ajanlott. llyen jellegli nyomott 6v
kialakitas esetén feltétlendl javasoljuk, hogy az athidal6 teherbirdsat az épllet tartészerkezet-tervez6je a megadott teherbirasi
tablazatok alapjan szamitassal ellendrizze le.

L athidalé hossza %
1 @ 7 L athidalé hossza L
5 7 7
N
£
O )
S PTHA-12 £ 0
I8N PTH A-10 neo 0 N
PTH Thermo © M-25 athidalo
(PTH M-25)
. athidalo : N S
felfekvés min. 12 cm . felfekvés min. 12 cm felfekvés min. 12 cm . felfekvés min. 12 cm
L szabad nyilas Ll Ll szabad nyilas
1 1A T T
kompozit athidal6 szerkezet egyszer( athidalo szerkezet

Méretkoordinacio

Az athidalok hossziranyban 25 cm-es méretlépcsével késziilnek. Ezzel igazodnak a PTH falazati épitési rendszerhez 25 cm-es
moduljahoz.

A kompozit athidalok épitésére alkalmas athidalék (PTH Thermo athidald, PTH A-12, PTH A-10 neo) a helyszini nyomott 6v
kialakitasaval illeszkedik magassagi értelemben is a 25 cm-es modulhoz. A PTH M-25 egyszer( athidaloként alkalmazva kilon
tervezés nélkil is illeszkedik a 25 cm-es magassagi modulhoz. Kompozit szerkezetként vald alkalmazas esetén a nyomott
zbna magassagénak megvalasztasaval illeszthetd az éplilet magassagi rendjébe.

A-12 / Thermo + 2 sor kmt A-10 neo + valaszfallap M-25
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Athidalok
tervezési elbirasai

Vakolat E
=
Az athidalok teljes élettartalma idejére valé betontakaras biztositasa érdekében, illetve a megadott t(izallésagi hatarérték el- o
érése érdekében az athidalokat vakolattal kell védeni.
Epuletfizikai tervezés
A Porotherm athidalokbdl készitett nyilaskivaltasokat minden olyan beépitési helyzetben, ahol a fogadd falszerkezettel szem- 5
ben hétechnikai kbvetelmények vannak, hétechnikailag méretezni kell. A szerkezetek hétechnikai méretezése az egyes %
termékek adatlapjan megadott értékekkel végezhetd. pr
Kilsé falakban lévé nyilasok esetében az eléregyartott athidalokkal egyltt hészigetelés is elhelyezésre keril a nyilaskivaltd g
szerkezetbe. Az egyes falazéelemekhez javasolt, hészigeteléssel kombinalt athidald szerkezeteket kialakitasara a csoméponti -
példakban talalhatéak megoldasok. =
=

Akusztikai tervezés

Az athidaldkat is tartalmazo falazatok akusztikai teljesitményének szamitasahoz az athidalok fellletsulyat az alabbi értékekkel

lehet figyelembe venni. A megadott értékek egy darab athidalé egy négyzetméretnyi felliletére jutd sulyat jelentik. é
x
Termék Fi::‘;(;';sgly E
PTH M-25 athidalo 144 ﬁ
PTH Thermo athidald 215 E
PTH A-12 4thidal6 215 =
PTH A-10 neo athidalo 195,4

77 7 . Ve x
Tlzvédelmi tervezes S
<
&=
A Porotherm athidalok tlzallosagi hatarértéke és tlizvédelmi osztélya az egyes termékek adatait tartalmazé tabldzatokban ta- 9
lalhatdak. Az athidaldk tlizallosagi hatarértéke — kisérletekkel igazolt médon — a termék-adatlapokon megadott vakolatfajtaval, ;
és vastagsagban az ott szerepld értékig javithatd. Az egyes szerkezetek minden olyan esetben hasznalhatéak, ahol a hatalyos E
tlizvédelmi szabalyzat adta kovetelmények ezt lehetdvé teszik, vagy egyéb jogszabaly, eldiras masként nem rendelkezik. E
[+1]
Az athidalokra vonatkozo tiizallosagi teljesitmény kdvetelményeket a hatalyos OTSZ [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet] a
fogado falazat kovetelményeihez koti [16. § (2)]. Részletesen lasd az alabbi tablazatban:
g
N
y Rx* tlzfalban <
tlizgatlo falban E
tlizgatlo valaszfalban T
teherhordo pillér kévetelménye minden mas eset 5
* ahol y a vonatkozo tlizvédelmi osztaly kdvetelményt, mig Rx a tlzallésagi =
hatarérték kdvetelmeényt jelenti
A részletes kovetelményeket tartalmazé tablazatot lasd a Falazatok tervezése fejezet tlizvédelmi részénél (79. oldal). y
2
P4
o
o
‘0
s
o
(2]
(&)
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Athidalok
tervezési elbirasai

Tartdszerkezeti tervezés

A Porotherm athidalokkal tervezett nyilaskivaltasokat a hatalyos magyar tartdészerkezeti szabvanysorozat (EUROCODE) alapjan kell
méretezni. A méretezéshez szilkséges teherbirasi adatok - minden egyes termékhez kulon-kllon - a szamitas javasolt menetét
bemutaté mintapéldak utan talalhatok.

A kozolt teherbirasi adatokbdl a koztes értékek lineéris interpolaciéval meghatarozhatéak. Amennyiben a terhelés nem egyenlete-
sen megoszlo teher, akkor a szamitott M, és V,, értékek az M, és F_  értékekkel Osszehasonlitva elvégezhet a méretezés, de a
felfekvést mindig kuldn ellendrizni kell.

Mintapéldak

A szamitasi mintapéldakban a f6dém Porotherm gerendas eléregyartott szerkezet Usztatott padidval, kilénbdzé burkolatokkal. A
falazat Porotherm vazkeramiaval készUl. A hasznos terhelést lakas funkciéhoz hataroztuk meg. A vélaszfalak sulyat (ahol figyelembe
vettlk) 3,0 kN/m?, a fddémen egyenletesen megoszIé teherként kdzelitettlk (fodémek méretezéséhez javasoljuk a valaszfal konkrét
helyén erdsiteni a fédémet, de az athidalok vizsgalatanal jo kdzelitést ad az atlagérték alkalmazasa). Az athidalt fesztavok jaratos
meéretek.

A szamitasok soran a kdvetkezd kozelitésekkel éliink: ha van az athidalo felett felfalazas, akkor az a fal teljes vastagsagaban ké-
szll, azaz a hészigetelés sulycsdkkentését elhanyagoltuk; a vasbeton koszoru a fal telies vastagsagaban vasbeton szerkezet, a
h&szigetelés sulycsdkkentését szintén elhanyagoltuk; a falazat sulyanal elnanyagoltuk a habarcs téglatol kilonb6z6 testsirliségét.

Tomor fal esetén az EUROCODE megengedi, hogy figyelembe vegylk az athidalot terhel fal atboltozodasat. Egy 45°-os kup altal
kimetszet fellilet terhét kell csak figyelembe venni. Természetesen a fal vizsgalatanal a csatlakozo falszakaszok teljes terhelését
figyelembe kell venni, de a gerenda és a felfekvés vizsgalata is elvégezheté a cstkkentett terheléssel. Az elméleti fesztavot kell
hasznalni a haromszog felvételénél: | =1+ 2 x min {t/2; h/2}, ahol t a felfekvés és h a tartd magasséaga, |, a szabad nyilaskoz.

Az ellenérzést kétféleképpen végezhetjik:

a) Azathidaldra jutd teher és az athidald altal felvehetd egyenletesen megoszlo terhelés dsszehasonlitasaval. Ehhez szikséglnk
lehet a haromszog szerint (vagy masként) megoszlo teher atszamitasara megoszIé terheléssé. Haromszdg szerint megoszIié
teher esetén 2/3q _, értékkel adhatjuk hozza az egyenletesen megoszIo terhekhez a haromszdg szerint megoszlo terhelést.
Az a) pont szerint a nyomatéki teherbirast pontosan szamitjuk, mig a nyiréeré hatasat felllbecsuljik.

b) Kiszamitjuk a terhekbdl kialakuld igénybevételeket, és azokat hasonlitjuk 6ssze az athidald teherbirasaval (ellenallasaval). A
haromszog szerint megoszlé teherbdl keletkezd maximalis nyomaték g x 17/ 12, a maximalis nyiréeré q__ x 1/ 4.

Egyenletesen megoszl6 terhelés esetén elegendd az a) médszert alkalmazni. Ha a terhelés nem egyenletes megoszI6, akkor az a)
és a b) modszer is alkalmazhaté. Ha koncentralt teher is van, akkor a b) médszer alkalmazasa ad megbizhatd eredményt.
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Kompozit athidalé szerkezet méretezése, 1. példa

A fodém sulyelemzése:

vastagsag slirliség réteg sulya
(cm) (kN/m?3) (kN/m?)

kerdmia burkolat ragasztva 1,0 25,0 0,25
aljzatbeton 5,0 25,0 1,25
Usztato réteg 4,0 1,5 0,06
fédém (egyszeres
gerendapszta§, 60 cm-es 23.0 3.10
tengelytavolsaggal,
6 cm felbetonnal)
vakolat 1,0 18,0 0,18
Osszesen (kN) 4,84

Tervezési alapadatok:

Geometria:

Nyilaskoz: 1,20 m

Felfekvés: 15cm

Athidalo: 3 db PTH A-12, 150 cm-es

Nyomott zéna:

Koszord magassaga:

Falazat
tipusa:

Tégla
elemszilardsaga:

szabv. nyomoszilardsaga:

fajsulya:
Habarcs
tipusa:

szilardsaga:

Vakolat:

4 sor tomor km. tégla falazat
(~ 30 cm magas)

f, =20 N/mm?,f_=10 N/mm?,

p =16 kN/m?
23cm

PTH 38 X-therm

10,00 N/mm?
11,38 N/mm?
7,40 kN/m?

M10
10,00 N/mm?

2 x 1,5 cm (kétoldali)

A vizsgalt athidalo feletti szinten témor fal van.
A terhel6 fédém szabad nyilaskéze: 4,0 m

A falazat sulya:

9,=0,38x7,4+2x0,015 x 18 = 3,35 KN/m?

A koszoru sulya:

g koszor(

Az elméleti tamaszkoz:

I=1,20 + 2 x min{0,15 / 2; (0,065 + 0,30 + 0,23) / 2) = 1,35 m.

Wienerberger

.= 0,38 x 0,23 x 25,0 = 2,18 kKN/m

151 120 151 |
4 4
L 150 L
7 7

pd,fﬁdém = Yggk+ quk + Vggk,vélaszfal =
=1,35%x4,84+1,5x2,0+1,5x3,0=14,03 kN/m?

Py athidais,1 = Pasodem T Jakoszors T Jasar T Jaathicais™

=14,03x4,0/2+1,35x(2,18+0,30x 0,38 x 16 + 3 x 0,14)=
= 34,03 kN/m

=1,35x 3,35 x 1,35/2 = 3,05 kN/m

Py sthidais2 = Y emelet

a) modszer
+2/3XD, pigaeo=3%03+3,05x2/3=36,06kN/m

Py sthidais = Pa athicaie,1
Egy darab 1,50 m-es athidal6 teherbirasa C tipusu beépités
esetén (km. tégla rafalazas 30 cm) interpolalva 12,5 és 25 cm-
es felfekvés kozé:

0., = 12,22 + (15,88 - 12,22) / 12,5 x 2,5 = 12,95 kN/m.

36,06 /12,95 = 2,78,

azaz 3 db athidalé elegendé.

A felfekvés ellenérzése:

forgmin= 0,33 + (0,58 - 0,33) / 12,5 x 10 = 0,53 N/mm?

f oq=0,35x11,38°"x 10°¢/ 2,2 = 1,74 N/mm?

(yy=2.2)

1,74 N/mm? > 0,53 N/mm?

MEGFELEL.
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Athidalok

A hazépités tudomanya

tervezési elbirasai

Félig eléregyartott athidalé méretezése, 2. példa

A fodém sulyelemzése:

vastagsag siirliség réteg sulya
(cm) (kN/m?) (kN/m?)
parketta 2,5 6 0,2
aljzatbeton 5,0 25,0 1,25
Usztato réteg 4,0 1,5 0,06

fédém (egyszeres
gerendaosztas, 60 cm-es
tengelytavolsaggal,

6 cm felbetonnal)

23,0 3,80

vakolat 1,0 18,0 0,18

Osszesen (kN) 5,31

Tervezési alapadatok:

Geometria:
Nyilaskoz:
Felfekvés:
Athidalé:
Nyomott zona:

1,50 m

12,5¢cm

3 db PTH A-12, 175 cm-es
22 cm vasbeton

Koszorl magassaga: 23 cm
Falazat
tipusa: PTH 38K Rapid
Tégla
elemszilardsaga: 10,00 N/mm?
szabv. nyomoszilardsaga: 11,50 N/mm?
fajsulya: 7,40 kN/m?
Habarcs
tipusa: PTH Rapid vékonyréteg(
falazdhabarcs
Vakolat: 2 x 1,5 cm (kétoldali)

A vizsgalt athidal6 feletti emeleten egy pillér (Q, = 50 kN)
tdmaszkodik fel az athidald tengelyében.
A terhelé fodém szabad nyilaskdze: 6,0 m

A koszoru és rabetonozas sulya:
=0,38 x 0,45 x 25,0 = 4,27 kKN/m

g koszort

Az elméleti tamaszkoz:
I=1,5+2 x min{0,125 / 2; (0,065 + 0,45) / 2) = 1,62 m.

Passcem = VoTe+ Vol = 1,35 x 5,31 + 1,5 x 2,0 = 10,16 KN/m?

Py athicais = Passdem T Jakoszora T Jaathidais =

=6,0/2x 10,16 + 1,35 x(4,27 + 3 x 0,14) = 36,81 kN/m

96

125 150 125 |,
7 71
L 175 L
1 4

b) médszer
Mg, = pd,éthidaI6X|2/ 8+ Qd,emeletX| /4=
=36,81 x 1,622/8 + 50 x 1,62/ 4 = 32,32 kNm

Az EC szerint a nyiréeré-abra maximalis értékénél kisebb a
nyirderé tervezési értéke, melyet az ellenérzéskor figyelembe
kell venni. Azaz a nyirderé-abrat a feltamaszkodas szélétdl
d tavolsagra ,levaghatjuk”. d értékét most a betonozassal
egyutt szamithatjuk.

Ve = P stricais X (,-2xd)/2+Q,/2=
=36,81x(1,5-2x0,48)/2 +50/2=234,93 kN

Egy darab athidald teherbirasa A tipusu beépités esetén (ra-
betonozas 45 cm):

M, ,= 14,03 kNm

Fo,= 16,63 kN

(F., @ maximélis er6bevezetés értékét adja meg, ami a nyira-
si ellendllassal egyezik meg)

32,32 /14,03 = 2,30, azaz 3 db athidal6 sziikséges
34,93 /16,63 = 2,10, azaz 3 db athidal6 sziikséges

A felfekvés ellenérzése:

Fey aviams = Pasmaae! / 2+ Q,/2=36,81x1,62/2+50/2 =
54,81 kN

fomgmn = 54,81 x 1000/ (3 x 120 x 125) = 1,21 N/mm?

fong = 0,50 x 11,5985/ 2,2 = 1,81 N/mm?

bRd

(Vy=2.2)

1,81 N/mm?2> 1,21 N/mm?2 MEGFELEL.
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Athidalok
tervezési elbirasai

Kompozit athidalé szerkezet méretezése, 3. példa E
0 u
Tervezési alapadatok: WF @
Geometria: 125, 275 © 12° 1
Nyilaskoz: 2,75 m 1 |
Ifelfekvés: 12,5¢cm 4‘ 300 4V
Athidald: 1 db PTH A-12, 3,00 m-es
Nyomott zéna: 2 sor tomor km. tégla falazat 5
(~ 15 cm magas) %
f, =20 N/mm?,f_=10 N/mm?, b
p = 16 kN/m® 5
Prakolat = 18 KN/M? E
i
Koszord magassaga: 23 cm -
Falazat
tipusa: PTH 12 valaszfallap o
3
Tégla =
elemszilardsaga: 5,00 N/mm? ’E
szabv. nyomoszilardsaga: 5,69 N/mm? =
fajstlya: 8,00 kN/m? E
z
Habarcs =
tipusa: M10
szilardsaga: 10,00 N/mm?
A vizsgalt athidalo feletti szinten témor fal van. §
A terhel6 fédém szabad nyilaskéze: 4,0 m E
S
A falazat sulya: ;
9= Gatriame + Joag = 0,12 X 0,6 x 16 + 2 X 0,015 x 0,15 x 18= =
= 0,37 kN/m i
m
Py atnicais = Yata T a gtnicais = 1,35 x (0,37 + 0,14) = 0,69 kN/m
a) modszer
X
Egy darab 3,00 m-es athidald teherbirdsa B tipusu beépités: 2
q = 1,47 kN/m. <
0,69/1,47 = 0,47, azaz 1 db athidalé beépitése elegendd. E
o
A felfekvés ellenérzése: -
Feq atigas = Paanaas® |/ 2 = 0,69 x 2,875 /2 = 0,99 kN
fopa smgie = 0,99 x 1000/ (120 x 125) = 0,07 N/mm?
foramn= 0,15 N/mm? .
e
f . = 0,35 x 5,697 x 10°% 2,2 = 1,07 N/mm? g
(VM = 2!2) 8
(&)

1,07 N/mm? > 0,15 N/mm? MEGFELEL.
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Athidalok

A hazépités tudomanya

tervezési elbirasai

Egyszerii athidal6é (PTH M-25) méretezése, 1. példa - Ratamaszkodé falazat

A fédém sulyelemzése:

Az Ablak 1,50 m-es nyilaskozzel késziil, az athidalo felfekvése
12,5 cm. A 44 cm-es falban 4 db athidalo lesz elhelyezve.
Az athidalé felett nyilasok nélkdli vazkeramia falazat
talalhato. A falon kétoldali vakolat van 2x1,5 cm-es
vastagsaggal.

A falazat sulya (PTH 44K és kétoldali vakolat):
g, = 0,44x7,44 + 2x0,015x18 = 3,80 kN/m?

Az elméleti tdmaszkoz:
L = 1,50+2xmin{0,125/2; 0,238/2) = 1,625 m.

=1,35x3,80x1,625/2 = 4,17 KN/m

pd,éthidalé,1

a) modszer

megjegyzés: teher Gsszehasonlitasanal az athidald énsulyat
nem kell figyelembe venni!

az athidald ellendrzése:
=4,17x2/3 = 2,78 KN/m

pd,éthidalt’)

az athidalo teherbirasa a tablazat szerint nyomott év nélkdl:
Qny = 4x15,19 = 60,76 kN/m MEGFELEL!

a felfekvés ellendrzése vazkeramia falazatra tamasztva (10MPa
elemszilardsag, 3. falazéelem csoport, dltalanos rendeltetésdi

habarcs M10):
f =1,55 N/mm?

bRd,min

fon = 0,35x1097x100%/2,2 = 1,59 N/mm? (y, =2,2) MEGFELEL!
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b) moédszer

megjegyzés: igénybevétel Osszehasonlitasanal az athidald
onsulyat (0,35 kN/m) figyelembe kell venni!
=1,35%(4x0,35+2x0,02x16x0,238) = 2,10 KN/m

pEd,éthidaIé,S

a terhelé nyomaték:

Mg, = 4,17x1,625%/12+2,10x1,625%/8 = 1,61 kNm

az athidald nyomatéki teherbirdsa nyomott év nélkuil:

Mg, = 4x6,01 = 24,04 KNm MEGFELEL!

a terheld nyirdero:

Az EC szerint a nyiréeré-abra maximalis értékénél kisebb a
nyiréeré tervezési értéke, melyet az ellenérzéskor figyelembe
kell venni. Azaz a nyirberé-abrat a feltdmaszkodas szélétél d
tavolsagra ,levaghatjuk”; d értékét a redukciéhoz felfalazas
esetén az athidaldé magassagaban vesszik fel, mellyel a
biztonsag javara tévedink.

Vg, = 4,17x(1,625-2x0,238)/4+2,10x(1,625-2x0,238)/2 =
=2,41 kN

az athidalo nyirasi teherbirdsa nyomott év nélkdl:

Vg, = 4x12,63 = 50,52 kN MEGFELEL!

a felfekvés ellendrzése vazkeramia falazatra tamasztva (10MPa
elemszilardsag, 3. falazéelem csoport, dltalanos rendeltetésdi
habarcs M10):

f o, = (4,17x1,625/4+2,10x1,625/2)/(125x65x4) x 10° =

= 0,104 N/mm?

firg = 0,35x10%7x1003/2,2 = 1,59 N/mm? (y,,=2,2)
MEGFELEL!
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Athidalok

tervezési elbirasai

Egyszerii athidal6 (PTH M-25) méretezése, 2. példa - Utdlagos kivaltas, k6zbelsé fodém és tomor fel esetén

A fédém sulyelemzése:

vastagsag slirliség réteg sulya
(cm) (kN/m?3) (kN/m?)
parketta 2,0 0,7 0,01
vakpadlo 2,5 0,4 0,01
homokfeltoltés 10,0 16,5 1,65
tégla boltozat 14,0 16,0 2,24
acél gerendak 0,3 0,30
rabicz vakolat 2,0 12,0 0,24
Osszesen (kN) 4,45

I:IZI:E:[:]:]:I:EI:E:[:I]:I:EI:E
I_I_I_E:[_]::I_I_EI_E:[_]::LI_EI_E
] IO IO OO N [N DU M NS

I— -1 " J- """ ”_C-”-LC””TIC

Az ablak 2,40 m-es nyilaskdzzel készll, az athidalo felfekvése 30 cm. A 45 cm-es (t6mdr, nagyméret( tégla szerkezet) falban
6 db athidalo lesz elhelyezve. Az athidald és a fodém kozott 60 cm magas tomor tégla falazat talalhato, a fodém felett tomor
faltest talalhato. A falon kétoldali vakolat van 2x2,0 cm-es vastagsaggal. A terhel6 fédém szabad nyilaskéze 5,50 m.

A falazat sulya:
0 = 0,45x16,5 + 2x0,02x16 = 8,06 kN/m?

Az elméleti tdmaszkoz:
L = 2,40+2xmin{0,30/2; 0,238/2) = 2,64 m.

= (1,35x4,45 + 1,5x2,00) x3,00/2 = 13,51 kKN/m
=1,35%0,60x8,06 = 6,52 kN/m

pd,felfalazésafbdém felett — 1 ’35><2/3X2’4OXS’06 = 17’41 kN/m
(dtboltozodas miatt)

=13,51 +6,52 + 17,41 = 37,44 KN/m

pd,fbdém

pd,felfalazés a fédém alatt

pd,teljes

a) modszer

megjegyzés: teher dsszehasonlitasanal az athidalé dnsulyat
nem kell figyelembe venni!

az athidald ellendrzése:
= 37,44 KN/m

pd,éthidalé

az athidalo teherbirasa nyomott v nélkil:

Qqy = 67,20 = 42,12 KN/m MEGFELEL!

a felfekvés ellendrzése témdr tégla falazatra tamasztva:
(f, =12 N/mm?, bed,min =1 N/mm?, y,,=2,2)
bed,min,2,50 = 0,75 N/mm?

fing = 0,55x1207x103/2,2 = 1,43 N/mm? MEGFELEL!

Wienerberger

b) médszer

megjegyzés: igénybevétel Gsszehasonlitasanal az athidald
énsulyat (0,35 kN/m) figyelembe kell venni!

=1,35%(6x0,35 + 2x0,02x16x0,238) =

pd, athidalé énsuly vakolva

= 3,04 kN/m?
= 37,44+3,04=40,48 KN/m

pd,teljes,2

a terhelé nyomatéek:

M, = 40,48x2,64%/8 = 35,26 kNm

az athidalo nyomatéki teherbirasa nyomott év nélkiil:

Mg, = 6x6,91 = 41,46 KNm MEGFELEL!

a terheld nyiréerd:

Az EC szerint a nyirberé-abra maximdlis értékénél kisebb a
nyiréerd tervezési értéke, melyet az ellenérzéskor figyelembe
kell venni. Azaz a nyir6er6-abrat a feltdmaszkodas szélétél d
tévolségra ,levaghatjuk”. d értékét a redukcidhoz felfalazds
esetén az athidal6 magassagaban vesszik fel, mellyel a
biztonséag javéra téveduink.

V, = 40,48x(2,64-2x0,238)/2 = 43,80 kN
az athidald nyirasi teherbirdasa nyomott év nélkdil:

V., =6x10,21 = 61,26 kN MEGFELEL!

a felfekvés ellendrzése:
f ey = (40,48x2,64/2)/(65%x300x6) x 10° = 0,46 N/mm?
fopg = 0,55x1207%108/2,2 = 1,43 N/mm? MEGFELEL!
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L Lt A hazépités tudoman

Athidalok
tervezési elbirasai - (PTH M-25 athidalo, teherbiras)

E Egyszerii athidaloként (csak az athidalé Gnmagaban)
>
I B D TV T T
(kN/m) (N/mm?) [mm] (kNm) [kN] (kNm)
500 1000 250 42,96 1,13 0,03 2,71 13,76 0,76
750 1000 125 27,08 1,48 0,05 2,71 12,00 0,76
750 1250 250 33,74 1,21 0,08 3,91 14,85 1,12
4 1000 1250 125 20,95 1,47 0,11 3,91 11,97 1,12
g 1000 1500 250 26,30 1,19 0,17 5,08 15,83 1,46
I_—I 1250 1500 125 17,12 1,48 0,21 5,03 12,00 1,46
é 1250 1750 250 22,30 1,22 0,30 6,02 16,51 1,79
ﬁ 1500 1750 125 15,19 1,55 0,36 6,02 12,62 1,79
E 1500 2000 250 18,62 1,20 0,49 6,92 16,20 2,11
LII—J 1750 2000 125 13,75 1,63 0,58 6,92 13,21 2,11
1750 2250 250 14,09 1,05 0,64 6,92 14,13 2,11
2000 2250 125 11,81 1,59 0,76 6,92 12,92 2,11
2000 2500 250 11,01 0,93 0,82 6,92 12,53 2,11
g 2250 2500 125 9,47 1,43 0,95 6,92 11,65 2,11
g 2250 2750 250 8,81 0,83 1,01 6,92 11,26 2,11
;6 2500 2750 125 7,69 1,30 1,16 6,92 10,54 2,11
g 2500 3000 250 7,20 0,76 1,23 6,92 10,22 2,11
~§ 2750 3000 125 6,35 1,18 1,39 6,92 9,62 2,11
g 2750 3250 250 5,98 0,69 1,47 6,92 9,35 2,11
E 3000 3250 125 5,32 1,09 1,64 6,92 8,85 2,11
3000 3500 250 5,03 0,64 1,73 6,92 8,62 2,11
3250 3500 125 4,51 1,01 1,91 6,92 8,20 2,11
4 , -
2 Nyomott beton zéna magassaga: 15 cm
=
5 P
B Seabeemyife | Ame e I B D TV T T
- bRdmin
g (kN/m) (N/mm?) [mm] (kNm) [kN] (kNm)
& 500 1000 250 99,78 2,31 0,02 7,04 23,16 3,35
IE'-EI 750 1000 125 65,39 3,54 0,02 7,04 21,23 3,35
750 1250 250 76,67 2,37 0,05 10,17 24,87 4,97
1000 1250 125 49,17 3,43 0,05 10,17 22,18 4,97
1000 1500 250 58,70 2,27 0,08 13,03 26,45 6,56
1250 1500 125 39,93 3,41 0,08 13,03 23,08 6,56
é 1250 1750 250 48,37 2,25 0,14 15,64 27,91 8,12
5 1500 1750 125 33,93 3,43 0,14 15,64 23,92 8,12
ID—: 1500 2000 250 41,60 2,26 0,23 17,79 29,28 9,65
E 1750 2000 125 29,70 3,47 0,22 17,79 24,72 9,65
ﬁ 1750 2250 250 35,23 2,19 0,33 17,79 29,28 9,65
2000 2250 125 25,74 3,41 0,31 17,79 24,72 9,65
2000 2500 250 27,77 1,95 0,42 17,79 29,28 9,65
2250 2500 125 22,70 3,37 0,43 17,79 24,72 9,65
2250 2750 250 22,42 1,75 0,52 17,79 28,46 9,65
2500 2750 125 20,29 3,33 0,57 17,79 24,72 9,65
é 2500 3000 250 18,47 1,59 0,63 17,79 25,87 9,65
E 2750 3000 125 16,87 3,05 0,69 17,79 24,72 9,65
g 2750 3250 250 15,47 1,46 0,75 17,79 23,72 9,65
g 3000 3250 125 14,23 2,80 0,81 17,79 22,77 9,65
g 3000 3500 250 13,13 1,35 0,88 17,79 21,89 9,65
3250 3500 125 12,15 2,59 0,95 17,79 21,08 9,65
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Athidalok
tervezési elbirasai - (PTH M-25 athidalo, teherbiras)

Nyomott beton z6na magassaga: 25 cm (téglasor magassaga) E
w
, g
Srabed vl | P hoee® e [ e [ e [ w, T m [ w,
(kN/m) (N/mm?) [mm] (kNm) [kN] (kNm)
500 1000 250 99,69 2,31 0,01 10,05 19,81 5,03
750 1000 125 60,98 3,30 0,01 10,05 19,81 5,03
750 1250 250 60,98 1,89 0,02 14,69 19,81 7,51
1000 1250 125 43,87 3,06 0,02 14,69 19,81 7,51 X
1000 1500 250 43,87 1,70 0,03 19,06 19,81 9,96 g
1250 1500 125 34,22 2,92 0,03 19,06 19,81 9,96 }__l
1250 1750 250 34,22 1,60 0,05 23,17 19,81 12,37 é
1500 1750 125 28,03 2,84 0,06 23,17 19,81 12,37 E
1500 2000 250 28,03 1,53 0,07 27,02 19,81 14,76 E
1750 2000 125 23,72 2,78 0,08 27,02 19,81 14,76 E
1750 2250 250 23,72 1,48 0,11 27,02 19,81 14,76
2000 2250 125 20,55 2,73 0,12 27,02 19,81 14,76
2000 2500 250 20,55 1,45 0,15 27,02 19,81 14,76
2250 2500 125 18,12 2,70 0,16 27,02 19,81 14,76 g
2250 2750 250 18,12 1,42 0,20 27,02 19,81 14,76 2
2500 2750 125 16,19 2,67 0,22 27,02 19,81 14,76 ;%:
2500 3000 250 16,19 1,40 0,26 27,02 19,81 14,76 g
2750 3000 125 14,63 2,65 0,29 27,02 19,81 14,76 ~§
2750 3250 250 14,63 1,38 0,34 27,02 19,81 14,76 g
3000 3250 125 13,33 2,63 0,36 27,02 19,81 14,76 E
3000 3500 250 13,33 1,37 0,43 27,02 19,81 14,76
3250 3500 125 12,25 2,62 0,46 27,02 19,81 14,76

Nyomott beton z6na magassaga: 45 cm é
=
. s
Seabeimilfe | Fnme e [ w | e |9 [ w, T [ w,  EE
(kN/m) (N/mm?) [mm] (kNm) [kN] (kNm) g
500 1000 250 142,05 3,29 0,00 16,08 28,19 8,47 E
750 1000 125 86,94 4,70 0,00 16,08 28,19 8,47 g
750 1250 250 86,94 2,69 0,01 23,73 28,19 12,67
1000 1250 125 62,59 4,36 0,01 23,73 28,19 12,67
1000 1500 250 62,59 2,42 0,01 31,11 28,19 16,82
1250 1500 125 48,86 4,16 0,02 31,11 28,19 16,82
1250 1750 250 48,86 2,27 0,02 38,24 28,19 20,92 é
1500 1750 125 40,05 4,04 0,03 38,24 28,19 20,92 5
1500 2000 250 40,05 2,17 0,04 45,10 28,19 24,98 In—:
1750 2000 125 33,91 3,95 0,04 45,10 28,19 24,98 E
1750 2250 250 33,91 2,11 0,05 45,10 28,19 24,98 ﬁ
2000 2250 125 29,40 3,89 0,06 45,10 28,19 24,98
2000 2500 250 29,40 2,06 0,07 45,10 28,19 24,98
2250 2500 125 25,93 3,84 0,08 45,10 28,19 24,98
2250 2750 250 25,93 2,02 0,10 45,10 28,19 24,98
2500 2750 125 23,19 3,80 0,10 45,10 28,19 24,98
2500 3000 250 23,19 1,99 0,13 45,10 28,19 24,98 é
2750 3000 125 20,97 3,77 0,14 45,10 28,19 24,98 E
2750 3250 250 20,97 1,97 0,16 45,10 28,19 24,98 \8
3000 3250 125 19,13 3,74 0,17 45,10 28,19 24,98 g
3000 3500 250 19,13 1,95 0,20 45,10 28,19 24,98 %
3250 3500 125 17,58 3,72 0,22 45,10 28,19 24,98
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MyPorotherm [N iRl

Athidalok
tervezési elbirasai (PTH Thermo athidalo, teherbiras)

(o]
o Nyomott z6na magassaga: 15 cm
o
& A B c D
“ Szabad nyilas Athidalé hossz|  Felfekvés My oo My My Fay My My Fe My My oo My
(kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm)
4,99 5,91 5,13 3,05 2,00 4,08 11,77 5,95 15,21 11,77 2,19 13,62
p— p— p— Agy L d gy LA d gy L d gy L d
(kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm)
500 1000 250 31,74 0,45 0,18 9,29 0,13 0,29 25,16 0,32 0,07 9,16 0,12 0,09
750 1000 125 18,35 0,61 0,28 5,33 0,18 0,46 14,53 0,48 0,09 5,25 0,18 0,12
750 1250 250 20,67 0,40 0,32 6,01 0,12 0,52 16,37 0,28 0,12 5,93 0,10 0,15
é 1000 1250 125 14,52 0,58 0,46 4,19 0,17 0,76 11,49 0,46 0,15 4,14 0,17 0,19
o 1000 1500 250 15,31 0,37 0,51 4,43 0,11 0,83 12,12 0,26 0,19 4,37 0,09 0,24
< 1250 1500 125 11,78 0,56 0,69 3,38 0,17 1,12 9,32 0,45 0,23 3,34 0,16 0,29
b 1250 1750 250 12,14 0,36 074 3,49 0,11 1,21 9,61 0,24 0,27 3,44 0,09 0,34
2 1500 1750 125 9,86 0,55 0,96 2,82 0,16 1,56 7,79 0,44 0,32 2,78 0,16 0,40
5 1500 2000 250 10,05 0,35 1,02 2,87 0,10 1,66 7,95 0,24 0,37 2,83 0,09 0,47
s 1750 2000 125 8,46 0,54 1,27 2,40 0,16 2,07 6,68 0,43 0,43 2,37 0,16 0,54
© 1750 2250 250 8,57 0,34 1,33 2,44 0,10 2,18 6,77 0,23 0,49 2,40 0,08 0,61
= 2000 2250 125 7,39 0,54 1,62 2,09 0,16 2,64 5,84 0,43 0,55 2,06 0,16 0,69
2000 2500 250 747 0,33 1,70 2,11 0,10 2,77 5,89 0,23 0,62 2,08 0,08 0,77
2250 2500 125 6,56 0,53 2,02 1,84 0,16 3,29 517 042 0,69 1,81 0,16 0,86
2250 2750 250 6,46 0,32 2,10 1,85 0,10 3,43 5,21 0,22 0,76 1,83 0,08 0,95
2500 2750 125 5,42 0,51 2,46 1,64 0,16 4,01 4,64 042 0,84 1,62 0,15 1,06
v 2500 3000 250 5,29 0,29 2,55 1,65 0,10 4,16 4,67 0,22 0,92 1,63 0,08 1,15
8 2750 3000 125 4,52 0,46 2,94 1,48 0,16 4,80 4,21 0,42 1,01 1,46 0,15 1,26
>3 2750 3250 250 4,42 027 3,04 1,49 0,10 4,97 4,23 0,22 1,10 1,47 0,08 1,37
:E 3000 3250 125 3,82 0,43 347 1,34 0,16 5,66 3,85 0,42 1,19 1,33 0,15 1,49
S
w
0
w
o
>
[
(= Nyomott z6na magassaga: 30 cm
A B c D
Szabad nyilas |Athidalé hossz|  Felfekvés Mg, Py M, Mg, P M, My, Fas M, My, Fay M,
(kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm)
é 9,51 11,27 12,84 7,96 4,64 9,58 16,29 7,77 23,76 16,29 2,91 19,60
2 ] form] mrm] Gy frag d [ foag d [ foas d Ay fia d
o (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm)
5§ 500 1000 250 83,26 1,04 0,07 19,59 0,25 0,14 32,94 0,41 0,04 12,24 0,15 0,06
w 750 1000 125 48,22 1,59 0,10 11,30 0,38 0,19 19,04 0,63 0,06 7,04 0,24 0,09
7] 750 1250 250 54,30 0,91 0,13 12,74 0,21 0,25 21,45 0,36 0,08 7,94 0,13 0,11
= 1000 1250 125 38,19 1,52 0,17 8,93 0,36 0,31 15,06 0,60 0,10 5,55 0,23 0,14
a 1000 1500 250 40,27 0,84 0,20 9,42 0,20 0,39 15,89 0,33 0,12 5,86 0,13 0,18
i 1250 1500 125 31,04 1,47 0,25 7,24 0,35 047 12,23 0,58 0,15 4,49 0,22 0,21
@ 1250 1750 250 31,99 0,80 0,29 7,46 0,19 0,56 12,60 032 0,17 4,63 0,12 0,25
1500 1750 125 26,02 1,44 0,35 6,05 0,34 0,65 10,23 0,57 0,20 3,74 0,21 0,30
1500 2000 250 24,70 0,72 0,40 6,17 0,18 0,76 10,44 0,31 0,24 3,82 0,12 0,35
1750 2000 125 21,33 1,35 0,46 5,18 034 0,87 8,78 0,56 0,27 3,20 0,21 0,40
1750 2250 250 18,88 0,63 0,52 5,25 0,18 0,99 8,90 0,30 0,31 3,24 0,11 0,45
2000 2250 125 16,61 1,19 0,59 4,52 0,33 1,12 7,67 0,56 0,35 2,78 0,21 0,51
X 2000 2500 250 14,89 0,56 0,66 4,57 0,18 1,25 7,75 0,30 0,39 2,81 0,11 057
S 2250 2500 125 13,28 1,07 0,74 4,01 0,33 1,40 6,81 0,55 0,43 2,46 0,21 0,64
< 2250 2750 250 12,03 0,51 082 4,04 0,17 1,55 6,86 0,29 0,48 2,48 0,11 0,71
= 2500 2750 125 10,86 0,97 0,90 3,59 0,33 1,71 6,12 0,55 0,53 2,20 0,21 0,78
w 2500 3000 250 9,92 0,46 0,99 3,61 0,17 1,87 6,15 0,29 0,58 2,22 0,11 0,86
N 2750 3000 125 9,03 0,88 1,08 3,25 0,33 2,05 5,55 0,55 0,64 1,99 0,21 0,94
‘w 2750 3250 250 8,31 042 1,18 3,27 0,17 2,23 5,57 0,29 0,69 2,00 0,11 1,02
= 3000 3250 125 7,63 0,81 1,28 2,97 0,33 2,42 5,07 0,55 0,75 1,81 0,20 1,11
“B” modszer értékei
o g
2 ©
3 :
8 M., = nyomateéki teherbirasi érték )
‘0 F..= a keresztmetszetre haritott maximalis koncentralt er6, a nyirasi teherbiras alapjan szamitva 5
g M, = dekompressziés nyomaték végallapotban ﬁ
8 g, = @ beépitési mddhoz és adott gerendahosszhoz és szabad nyilaskozhéz tartozé teherbiras
fopamn = a2 adott teherbiras biztositasahoz sziikséges minimalis falazatszilardsag a felfekvésnél “A” médszer értékei

d = a dekompresszidés nyomatékhoz tartozé lehajlas értéke
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Athidalok

tervezési elbirasai (PTH Thermo athidalo, teherbiras)

Nyomott z6na magassaga: 45 cm

A B c D
Szabad nyilas| Athidals | ; M, Fo M, My, Fou M, My, o M, My, Fas M,
hossz (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm)
14,03 16,63 23,57 12,48 6,66 16,11 20,81 9,83 33,70 20,81 3,71 25,86
] i i % o d e foom d %, foum d % [ d
(kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm)
500 1000 250 161,13 2,02 0,04 28,22 0,35 0,08 41,70 0,52 0,03 15,66 0,20 0,05
750 1000 125 93,37 3,07 0,05 16,30 0,54 0,11 24,12 0,80 0,04 9,02 0,30 0,07
750 1250 250 105,13 1,75 0,07 18,37 0,31 0,14 27,17 0,46 0,05 10,18 0,17 0,09
1000 1250 125 73,99 2,93 0,09 12,89 0,52 0,18 19,09 0,76 0,07 7,12 0,29 0,11
1000 1500 250 71,70 1,50 0,11 13,60 0,29 0,22 20,13 0,42 0,08 7,52 0,16 0,14
1250 1500 125 58,34 2,72 0,13 10,46 0,50 0,26 15,51 0,74 0,10 5,77 0,28 0,17
1250 1750 250 49,75 1,25 0,15 10,78 027 0,31 15,98 0,40 0,12 5,95 0,15 0,20
1500 1750 125 41,92 2,30 0,18 8,75 0,49 0,37 12,98 0,72 0,14 4,82 0,27 0,23
1500 2000 250 36,51 1,07 0,21 8,93 0,26 0,43 13,24 0,39 0,16 4,91 0,15 0,27
1750 2000 125 31,54 2,00 0,24 7,50 0,48 0,49 11,14 0,71 0,19 4,12 0,27 0,31
1750 2250 250 27,92 0,94 0,27 7,61 0,26 0,56 11,29 0,38 0,21 4,18 0,14 0,35
2000 2250 125 24,57 1,76 0,31 6,56 0,48 0,63 9,74 0,71 0,24 3,59 027 0,40
2000 2500 250 22,08 0,83 0,34 6,62 0,25 0,71 9,84 0,37 0,27 3,63 0,14 0,45
2250 2500 125 19,67 1,58 0,38 5,82 0,48 0,79 8,65 0,70 0,30 3,18 0,26 0,50
2250 2750 250 17,82 0,75 0,42 5,86 0,25 0,87 8,72 0,37 0,33 3,20 0,14 0,55
2500 2750 125 16,09 1,43 0,47 5,22 0,47 0,96 7,77 0,70 0,36 2,85 0,26 0,61
2500 3000 250 14,70 0,68 0,51 5,26 0,25 1,06 7,82 0,36 0,40 2,87 0,14 0,67
2750 3000 125 13,40 1,30 0,56 474 0,47 1,15 7,06 0,69 0,44 2,58 0,26 0,73
2750 3250 250 12,33 0,62 0,61 4,76 025 1,25 7,09 0,36 0,48 2,59 0,14 0,80
3000 3250 125 11,32 1,20 0,66 4,33 0,47 1,36 6,45 0,69 0,52 2,35 0,26 0,86
Vazkeramia ,nyomott 6v”, Nyomott zéna kialakitasi lehet6ségek:
magassagtol fliggetleniil egységesen
E A PTH Thermo athidaldt, a A10 neo és A12 athidalokat 6tfélekép-
Szabad nyilés A:.hidald ; | M, F, M, pen lehet beépiteni:
0ssz (kNm) (kN) (kNm)
0,43 0,52 0,12 A. monolit beton (koszordval is egyesithetd);
o T a B. t0mdr kisméret( téglaval; )
[mm] [mm] [mm] ) (N/mm?) () C. tt'),mi:')r Ifisrneretgi teglavall és monolit koszor,uval;
500 7000 750 10,80 043 0.24 D. vgzkersi\m!;i\val és monolit vasbeton koszoruval;
750 1000 125 3,54 0,29 0,50 E. vazkeramiaval.
750 1250 250 5,09 0,29 0,50
1000 1250 125 2,48 0,22 0,86 5 !
1000 1500 250 2,91 0,22 0,86
1250 1500 125 1,69 0,18 1,31
1250 1750 250 1,86 0,18 1,31 >205
1500 1750 125 1,19 0,15 1,86 A

r %
1500 2000 250 1,07 0,15 1,86 %

1750 2000 125 0,87 0,13 2,51
1750 2250 250 091 0,13 251

2000 2250 125 0,64 0,12 3,25 h

2000 2500 250 0,67 0,12 3,25

2250 2500 125 0,49 0,10 4,08 /
2250 2750 250 0,50 0,10 4,08 - 2,
2500 2750 125 037 0,09 5,01 8

2500 3000 250 038 0,09 5,01 \
2750 3000 125 029 0,08 6,04 ";‘;‘gn“
2750 3250 250 0,29 0,08 6,04

3000 3250 125 022 0,08 7,16

M., = nyomateéki teherbirasi érték

F.,= a keresztmetszetre haritott maximalis koncentralt er6, a nyirési teherbiras alapjan szamitva
M, = dekompressziés nyomaték végallapotban

g, = @ beépitési mddhoz és adott gerendahosszhoz és szabad nyilaskozhéz tartozo teherbiras
foramn = @2 adott teherbiras biztositasahoz sziikséges minimalis falazatszilardsag a felfekvésnél
d = a dekompresszids nyomatékhoz tartozé lehajlas értéke
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SyPorotherm NP ROl

Athidalok
tervezési elbirasai (PTH A-12, teherbiras)

‘0
[l z r .
w Nyomott z6na magassaga: 15 cm
N
w
o A B c D
o . i
Szabad nyilas| Athidalé F é M, Fos M, L L M, M., Fou M, M, Foo M,
hossz (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm)
4,99 5,91 2,46 3,25 2,20 2,17 11,77 5,95 6,46 11,77 2,17 6,80
gy L. d < L. d ey L. d gy LA d
[mm] [mm] [mm]
(kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm)
500 1000 250 31,52 0,45 0,18 9,20 0,13 0,29 25,16 0,32 0,07 9,09 0,12 0,09
750 1000 125 18,22 0,60 0,28 5,28 0,18 0,47 14,53 0,48 0,09 5,21 0,18 0,12
750 1250 250 20,53 0,39 0,32 5,96 0,12 0,53 16,38 0,28 0,12 5,88 0,10 0,15
é 1000 1250 125 14,41 0,58 0,47 4,15 0,17 0,76 11,49 0,46 0,15 4,10 0,17 0,19
% 1000 1500 250 15,20 0,37 0,51 4,39 0,11 0,83 12,12 0,26 0,19 4,33 0,09 0,24
] 1250 1500 125 11,70 0,56 0,69 3,35 0,16 1,13 9,32 0,45 0,23 3,31 0,16 0,29
b 1250 1750 250 12,06 035 0,74 3,46 0,10 1,21 9,61 0,24 0,28 3,41 0,09 0,35
2 1500 1750 125 9,79 0,55 0,96 2,79 0,16 1,57 7,80 0,44 0,32 2,75 0,16 0,41
ﬁ 1500 2000 250 9,98 0,34 1,02 2,85 0,10 1,67 7,95 0,24 0,37 2,81 0,09 0,47
s 1750 2000 125 8,40 0,54 1,27 2,38 0,16 2,08 6,68 0,43 0,43 2,35 0,16 0,54
E 1750 2250 250 8,51 0,34 1,34 2,41 0,10 2,19 6,77 0,23 0,49 2,38 0,08 0,61
= 2000 2250 125 7,34 0,54 1,63 2,07 0,16 2,66 5,84 0,43 0,55 2,04 0,16 0,69
2000 2500 250 741 0,33 1,70 2,09 0,10 2,78 5,90 0,23 0,62 2,06 0,08 0,78
2250 2500 125 6,51 0,53 2,03 1,82 0,16 3,31 518 0,42 0,69 1,80 0,15 0,87
2250 2750 250 6,46 0,32 2,11 1,84 0,10 3,45 5,22 0,22 0,76 1,81 0,08 0,96
2500 2750 125 5,42 0,51 2,47 1,63 0,16 4,03 4,65 0,42 0,84 1,61 0,15 1,06
v 2500 3000 250 5,30 0,29 2,56 1,64 0,10 4,18 4,67 0,22 0,93 1,62 0,08 1,16
8 2750 3000 125 4,52 0,46 2,96 1,47 0,15 4,83 4,21 0,42 1,01 1,45 0,15 1,27
<
x
(e
]
w
7
\wl
N
w
>
&
. .
= Nyomott zona magassaga: 30 cm
A B c D
Szabad nyilas| Athidalo é My, L M, Mg, Foa M, M, Fo M, M, F M,
hossz (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm)
é 9,51 11,27 4,76 7,96 4,60 4,55 16,29 7,77 9,30 16,29 2,88 10,17
@ [ fotm d W fom d W foam d A fom d
< [mm] [mm] [mm]
o (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm)
=3 500 1000 250 82,87 1,04 0,07 19,45 0,24 0,14 32,91 0,41 0,04 12,13 0,15 0,06
w 750 1000 125 47,99 1,58 0,10 11,22 0,37 0,19 19,03 0,63 0,06 6,97 0,23 0,09
»n 750 1250 250 54,05 0,90 0,13 12,65 0,21 0,25 21,44 0,36 0,08 7,87 0,13 0,11
= 1000 1250 125 38,02 1,51 0,17 8,86 0,36 0,31 15,05 0,60 0,10 5,50 0,22 0,14
E 1000 1500 250 40,08 0,84 0,21 9,35 0,20 0,39 15,88 0,33 0,12 5,80 0,12 0,18
w 1250 1500 125 30,90 1,47 0,25 7,18 0,35 0,47 12,22 0,58 0,15 4,45 0,22 0,22
@ 1250 1750 250 31,84 0,80 0,30 741 0,19 0,56 12,59 0,32 0,17 4,59 0,12 0,26
1500 1750 125 25,90 1,44 0,35 6,00 0,34 0,66 10,23 0,57 0,20 3,71 0,21 0,30
1500 2000 250 24,70 072 0,40 6,12 0,18 0,76 10,43 0,31 0,24 3,78 0,11 0,35
1750 2000 125 21,34 1,35 0,46 5,14 0,33 0,87 8,77 0,56 0,27 3,17 0,21 0,40
1750 2250 250 18,88 0,63 0,53 5,21 0,18 1,00 8,89 0,30 0,31 3,21 0,11 0,46
2000 2250 125 16,61 1,19 0,59 4,49 0,33 1,12 7,67 0,56 0,35 2,76 0,21 0,51
é 2000 2500 250 14,89 0,56 0,67 4,53 0,18 1,26 7,75 0,30 0,39 2,79 0,11 0,58
N 2250 2500 125 13,29 1,07 0,74 3,98 0,33 1,40 6,80 0,55 0,44 2,44 0,21 0,64
< 2250 2750 250 12,03 0,51 0,82 4,01 0,17 1,55 6,86 0,29 0,48 2,46 0,11 0,71
E 2500 2750 125 10,86 0,97 0,91 3,57 0,33 1,71 6,11 0,55 0,53 2,18 0,20 0,79
w 2500 3000 250 9,92 0,46 0,99 3,59 0,17 1,88 6,15 0,29 0,58 2,19 0,11 0,86
D‘) 2750 3000 125 9,04 0,88 1,09 3,23 0,32 2,06 5,54 0,55 0,64 1,97 0,20 0,94
]
o
“B” modszer értékei
! —
o S
- ©
©
z ©
8 M_,= nyomateki teherbirasi érték kel
e . spe . o s . s o ©
o) Frq = @ keresztmetszetre haritott maximalis koncentralt erd, a nyirasi teherbiras alapjan szamitva o
s 7 s s <z
g M, = dekompresszios nyomatek végallapotban =
8 g, = @ beépitési mddhoz és adott gerendahosszhoz és szabad nyilaskozhéz tartozé teherbiras
fomamn = 8Z adott teherbiras biztositasahoz sziikséges minimalis falazatszilardsag a felfekvésnél “A” médszer értékei

d = a dekompresszidés nyomatékhoz tartozé lehajlas értéke
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Athidalok

tervezeési eldirasai (PTH A-12, teherbiras)

Nyomott z6na magassaga: 45 cm

A B c D
Szabad nyiigs  Athidalo My, Fau M, My, Foy M, Mg, Fo M, My, Foy M,
hossz (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm)
14,03 16,63 7,06 12,48 6,66 6,90 20,81 9,82 12,09 20,81 3,68 13,58
] i i 9y [ d 9 [ d 9 [ d % [ d
(kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm)
500 1000 250 160,60 2,01 0,04 28,21 0,35 0,08 41,67 0,52 0,03 15,51 0,20 0,05
750 1000 125 93,06 3,06 0,05 16,30 0,54 0,11 24,10 0,80 0,04 8,94 0,30 0,07
750 1250 250 104,79 1,75 0,07 18,37 0,31 0,14 27,15 0,45 0,05 10,08 0,17 0,09
1000 1250 125 73,74 2,92 0,09 12,89 0,52 0,18 19,08 0,76 0,07 7,05 0,28 0,11
1000 1500 250 71,70 1,50 0,11 13,60 0,29 0,22 20,12 0,42 0,08 7,44 0,16 0,14
1250 1500 125 58,34 2,72 0,13 10,46 0,50 0,26 15,49 0,74 0,10 5,71 0,28 0,17
1250 1750 250 49,75 1,25 0,15 10,78 027 0,31 15,97 0,40 0,12 5,89 0,15 0,20
1500 1750 125 41,92 2,30 0,18 8,75 0,49 0,37 12,97 0,72 0,14 4,77 0,27 0,24
1500 2000 250 36,51 1,07 0,21 8,92 0,26 0,43 13,23 0,39 0,16 4,86 0,15 0,27
1750 2000 125 31,54 2,00 0,24 7,50 0,48 0,49 11,13 0,71 0,19 4,08 0,27 0,31
1750 2250 250 27,92 0,94 027 7,61 0,26 0,56 11,28 0,38 0,21 4,14 0,14 0,36
2000 2250 125 24,57 1,76 0,31 6,56 0,48 0,63 9,74 0,71 0,24 3,56 0,26 0,40
2000 2500 250 22,08 0,83 0,34 6,62 0,25 0,71 9,83 0,37 0,27 3,59 0,14 0,45
2250 2500 125 19,67 1,58 0,38 5,82 0,48 0,79 8,64 0,70 0,30 3,15 0,26 0,50
2250 2750 250 17,82 0,75 0,42 5,86 0,25 0,87 8,71 0,37 0,33 3,17 0,14 0,56
2500 2750 125 16,09 1,43 047 5,22 047 0,96 7,77 0,70 0,37 2,82 0,26 0,61
2500 3000 250 14,70 0,68 0,51 5,25 0,25 1,06 7,82 0,36 0,40 2,84 0,14 0,67
2750 3000 125 13,40 1,30 0,56 4,73 047 1,16 7,06 0,69 044 2,55 0,26 0,74
Vazkeramia ,,nyomott 6v”, Nyomott zéna kialakitasi lehetGségek:
magassagtol fiiggetleniil egységesen
E A PTH Thermo athidaldt, a A10 neo és A12 athidalokat 6tfélekép-
Seabad nyilée| Athidals M, F, M, pen lehet beépiteni:
(kNm) (kN) (kNm)
0,43 0,52 0,12 A monolit beton (koszoruval is egyesithetd);
B. tomor kisméret( téglaval;
[mm] [mm] [mm] e — d C tdmor kisméret( téglaval és monolit koszordval;
(kN/m) (N/mm?) (mm) " A S, , N L ’
500 7000 750 1076 042 0.24 D. vgzkersi\m!;i\val és monolit vasbeton koszoruval;
750 1000 125 3,53 0,29 0,51 E. vazkeramiaval.
750 1250 250 5,07 0,29 0,51
1000 1250 125 2,47 0,22 0,87 !
L
1000 1500 250 2,90 0,22 0,87
1250 1500 125 1,69 0,18 1,33
1250 1750 250 1,85 0,18 1,33 >205
1500 1750 125 1,19 0,15 1,88 i
1500 2000 250 1,26 0,15 1,88 I W i
1750 2000 125 0,86 0,13 2,53
1750 2250 250 0,90 0,13 2,53 //
2000 2250 125 0,64 0,12 3,28 h : 1
2000 2500 250 0,67 0,12 3,28
2250 2500 125 0,49 0,10 4,12 %
2250 2750 250 0,50 0,10 412 - 2,
2500 2750 125 0,37 0,09 5,07 8 ‘ ‘
2500 3000 250 0,38 0,09 5,07 ) ) ) i i
+ koszora
A B c D E

M., = nyomateéki teherbirasi érték

Fo= a keresztmetszetre haritott maximalis koncentralt er6, a nyirési teherbiras alapjan szamitva
M, = dekompressziés nyomaték végallapotban
Qg = @ beépitési médhoz és adott gerendahosszhoz és szabad nyilask6zhoz tartozé teherbiras
f = az adott teherbiras biztositdsahoz sziikséges minimalis falazatszilardsag a felfekvésnél

bRd,min

d = a dekompressziés nyomatékhoz tartozé lehajlas értéke

Wienerberger
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LI LU A hazépités tudomany

Athidalok
tervezeési eldirasai (PTH A-10 neo, teherbiras)

(o]
o Nyomott z6na magassaga: 15 cm
o
& A B c D
@ seabadnyiaq Athidals | o M, Foo ™, My, Fao ™, My, Fas M, My, Foo M,
hossz (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm)
5,20 5,07 2,58 3,07 1,32 2,42 11,98 4,94 6,31 11,98 1,43 6,64
i i i 9y [ d g, [ d G [ d % [ d
(kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm)
500 1000 250 21,36 0,37 0,28 5,51 0,10 0,49 20,81 0,31 0,10 5,72 0,09 0,14
750 1000 125 13,95 0,49 0,44 3,58 0,13 0,76 13,59 0,48 0,14 3,72 0,13 0,20
750 1250 250 13,95 0,33 0,52 3,58 0,09 0,91 13,59 0,27 0,18 3,72 0,08 0,26
é 1000 1250 125 10,35 0,47 0,73 2,64 0,12 1,26 10,08 0,46 0,23 2,75 0,13 0,32
o 1000 1500 250 10,35 0,31 0,83 2,64 0,08 1,44 10,08 0,25 0,28 2,75 0,07 0,40
< 1250 1500 125 8,22 0,46 1,09 2,09 0,12 1,88 8,01 0,44 0,34 2,17 0,12 0,48
b 1250 1750 250 8,22 0,30 1,21 2,09 0,08 2,11 8,01 0,24 0,41 2,17 0,07 0,57
9,: 1500 1750 125 6,81 0,45 1,52 1,72 0,12 2,63 6,63 0,44 0,48 1,79 0,12 0,67
5 1500 2000 250 6,81 0,29 1,67 1,72 0,07 2,89 6,63 0,23 0,55 1,79 0,07 0,78
s 1750 2000 125 5,81 0,44 2,02 1,46 0,11 3,50 5,66 0,43 0,64 1,52 0,12 0,90
= 1750 2250 250 5,81 0,28 2,19 1,46 0,07 3,81 5,66 023 0,72 1,52 0,06 1,02
= 2000 2250 125 5,07 0,44 2,59 1,27 0,11 4,50 4,94 0,43 0,82 1,32 0,12 1,15
2000 2500 250 5,07 0,28 2,79 1,27 0,07 4,84 4,94 0,23 0,92 1,32 0,06 1,29
2250 2500 125 4,49 0,43 3,24 1,12 0,11 5,62 4,37 0,42 1,02 1,16 0,12 1,44
2250 2750 250 4,49 0,27 3,46 1,12 0,07 6,00 4,37 0,22 1,13 1,16 0,06 1,60
2500 2750 125 4,03 0,43 3,96 1,00 0,11 6,87 3,92 0,42 1,25 1,04 0,12 1,76
v 2500 3000 250 4,03 0,27 4,20 1,00 0,07 7,29 3,92 022 1,37 1,04 0,06 1,93
8 2750 3000 125 3,65 0,43 4,75 0,90 0,11 8,24 3,56 0,42 1,50 0,94 0,12 2,11
< 2750 3250 250 3,65 0,27 5,01 0,90 0,07 8,70 3,56 022 1,63 0,94 0,06 2,30
:E 3000 3250 125 3,34 0,43 5,61 0,82 0,11 9,73 3,25 042 1,77 0,85 0,12 2,50
S
w
0
w
o
>
c
(= Nyomott z6na magassaga: 30 cm
A B c D
Szabad nyilas| Athidald F é My, L M, Mg, L% M, Mg, Fou M, M, Fro M,
hossz (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm)
é 9,72 11,53 4,72 7,86 3,09 4,61 16,51 6,19 8,98 16,51 1,72 9,79
2 fmm] ] ] [ fotm d W fom d W fopm d [ fopm d
o (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm)
5§ 500 1000 250 64,29 0,97 0,10 13,02 0,20 0,21 26,11 0,39 0,06 7,22 0,11 0,11
w 750 1000 125 42,03 1,47 0,14 8,49 0,30 0,29 17,06 0,60 0,08 4,70 0,17 0,15
7] 750 1250 250 42,03 0,84 0,18 8,49 0,17 0,38 17,06 0,34 0,11 4,70 0,10 0,20
= 1000 1250 125 31,22 1,41 0,23 6,29 0,29 0,48 12,66 0,57 0,14 3,47 0,16 0,25
a 1000 1500 250 31,22 0,78 0,29 6,29 0,16 0,59 12,66 0,32 0,17 3,47 0,09 0,31
i 1250 1500 125 24,82 1,37 0,35 4,99 0,28 0,72 10,06 0,56 0,21 2,75 0,16 0,37
@ 1250 1750 250 24,82 0,75 0,42 4,99 0,15 0,86 10,06 0,30 0,25 2,75 0,08 0,44
1500 1750 125 20,60 1,34 0,49 413 0,27 1,00 8,34 0,55 0,29 2,27 0,15 0,52
1500 2000 250 20,60 0,72 0,57 4,13 0,15 1,16 8,34 0,29 0,33 2,07 0,08 0,60
1750 2000 125 17,60 1,33 0,65 3,52 0,27 1,34 7,12 0,54 0,38 1,93 0,15 0,69
1750 2250 250 17,60 0,71 074 3,52 0,14 1,52 7,12 0,29 0,44 1,93 0,08 0,79
2000 2250 125 15,36 1,31 0,83 3,07 0,27 1,72 6,21 0,53 0,49 1,68 0,15 0,89
X 2000 2500 250 15,30 0,69 0,94 3,07 0,14 1,92 6,21 0,28 0,55 1,68 0,08 1,00
8 2250 2500 125 13,62 1,30 1,04 2,71 0,26 2,14 5,50 0,53 0,62 1,48 0,15 1,11
< 2250 2750 250 12,38 0,62 1,16 2,71 0,14 2,38 5,50 0,28 0,68 1,48 0,08 1,23
E 2500 2750 125 11,22 1,19 1,27 2,43 0,26 2,62 4,94 0,53 0,75 1,32 0,15 1,36
w 2500 3000 250 10,22 0,57 1,40 2,43 0,14 2,87 4,94 0,28 0,83 1,32 0,08 1,49
N 2750 3000 125 9,34 1,08 1,53 2,20 0,26 3,14 4,48 0,52 0,90 1,19 0,15 1,63
‘w 2750 3250 250 8,57 0,52 1,66 2,20 0,14 3,42 4,48 027 0,98 1,19 0,08 1,78
« 3000 3250 125 7,90 1,00 1,81 2,01 0,26 3,71 4,09 052 1,07 1,09 0,14 1,93
“B” modszer értékei
o g
2 ©
3 :
8 M., = nyomateéki teherbirasi érték )
‘0 F..= a keresztmetszetre haritott maximalis koncentralt er6, a nyirasi teherbiras alapjan szamitva 5
g M, = dekompressziés nyomaték végallapotban ﬁ
8 g, = @ beépitési mddhoz és adott gerendahosszhoz és szabad nyilaskozhéz tartozé teherbiras
foramn = @2 adott teherbiras biztositasahoz szikséges minimalis falazatszilardsag a felfekvésnél “A” modszer értékei

d = a dekompresszidés nyomatékhoz tartozé lehajlas értéke
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Athidalok

tervezeési eldirasai (PTH A-10 neo, teherbiras)

Nyomott z6na magassaga: 45 cm

A B c D
Szabad nyiae| Athidals | ) Mg, Foo ™, My, Fo M, My, o M, My, Fa M,
hossz (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kNm) (kN) (kNm)
14,24 16,88 6,87 12,38 5,37 6,79 21,03 7,83 11,59 21,03 2,15 12,99
] i i % [ d % fon d %, foum d % [ d
(kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm) (kN/m) (N/mm?) (mm)
500 1000 250 132,29 1,99 0,05 22,63 0,34 0,11 33,02 0,50 0,04 9,02 0,14 0,09
750 1000 125 86,52 3,03 0,07 14,78 0,52 0,15 21,58 0,76 0,06 5,87 0,21 0,12
750 1250 250 86,52 1,73 0,09 14,78 0,30 0,20 21,58 0,43 0,07 5,87 0,12 0,16
1000 1250 125 64,27 2,90 0,11 10,97 0,50 0,25 16,02 072 0,09 4,35 0,20 0,20
1000 1500 250 64,27 1,61 0,14 10,97 0,28 0,31 16,02 0,40 0,11 4,35 0,11 0,24
1250 1500 125 51,12 2,82 0,17 8,71 0,48 0,38 12,73 0,70 0,14 3,44 0,19 0,30
1250 1750 250 50,58 1,52 0,20 8,71 0,26 0,45 12,73 0,38 0,16 3,44 0,11 035
1500 1750 125 42,43 2,76 0,24 7,22 0,47 0,53 10,55 0,69 0,19 2,85 0,19 0,41
1500 2000 250 37,14 1,30 0,27 7,22 0,26 0,61 10,55 0,37 0,22 2,85 0,10 0,48
1750 2000 125 32,34 2,43 0,31 6,16 0,47 0,71 9,01 0,68 0,25 2,42 0,19 0,55
1750 2250 250 28,42 1,14 0,36 6,16 0,25 0,80 9,01 0,36 0,29 2,42 0,10 0,63
2000 2250 125 25,17 2,15 0,40 5,37 0,46 0,91 7,86 0,67 0,33 2,11 0,19 0,71
2000 2500 250 22,44 1,01 0,45 5,37 0,24 1,02 7,86 0,36 0,37 2,11 0,10 0,79
2250 2500 125 20,13 1,92 0,50 4,76 0,46 1,13 6,97 0,67 0,41 1,86 0,18 0,88
2250 2750 250 18,16 0,91 0,56 4,76 0,24 1,25 6,97 0,35 0,45 1,86 0,10 0,98
2500 2750 125 16,47 1,74 0,61 4,27 0,46 1,38 6,26 0,66 0,50 1,67 0,18 1,08
2500 3000 250 15,00 0,83 0,67 4,27 0,24 1,52 6,26 0,35 0,55 1,67 0,10 1,18
2750 3000 125 13,72 1,59 0,74 3,87 0,45 1,66 5,68 0,66 0,60 1,51 0,18 1,29
2750 3250 250 12,59 0,76 0,80 3,87 0,24 1,81 5,68 0,34 0,65 1,51 0,09 1,41
3000 3250 125 11,60 1,46 0,87 3,54 0,45 1,96 5,19 0,66 0,71 1,37 0,18 1,53
Vazkeramia ,nyomott 6v”, Nyomott zéna kialakitasi lehet6ségek:
magassagtol fliggetleniil egységesen
E A PTH Thermo athidaldt, a A10 neo és A12 athidalokat 6tfélekép-
Szabad nyilés A:.hidald ; | M, F, M, pen lehet beépiteni:
0ssz (kNm) (kN) (kNm)
0,43 0,52 0,12 A. monolit beton (koszordval is egyesithetd);
o T a B. t0mdr kisméret( téglaval; )
[mm] [mm] [mm] ) (N/mm?) () C. tt'),mi:')r Ifisrneretgi teglavall és monolit koszor,uval;
500 7000 750 1354 0,70 179 D. vgzkersi\m!;i\val és monolit vasbeton koszoruval;
750 1000 125 6,16 0,46 3,77 E. vazkeramiaval.
750 1250 250 6,39 0,48 3,77
1000 1250 125 3,69 0,37 6,48 5 !
1000 1500 250 3,69 0,37 -6,48
1250 1500 125 2,38 0,30 -9,91
1250 1750 250 2,38 0,30 -9,91 >205
1500 1750 125 1,66 0,25 -14,08 4 !
1500 2000 250 1,66 0,25 -14,08 W
1750 2000 125 1,21 0,21 -18,98
1750 2250 250 1,21 021 -18,98 //
2000 2250 125 0,92 0,19 24,60 h z d
2000 2500 250 0,92 0,19 24,60
2250 2500 125 072 0,17 -30,95 %
2250 2750 250 0,72 0,17 -30,95 e 2,
2500 2750 125 0,57 0,15 -38,03 8 ‘ ‘
2500 3000 250 0,57 0,15 -38,03 ) ) ) i i
2750 3250 250 0,46 014 -45,84 + koszoru
3000 3250 125 0,38 0,13 -54,38
A B c D E

M., = nyomatéki teherbirasi érték

F., = a keresztmetszetre héritott maximalis koncentralt er6, a nyirasi teherbiras alapjan szamitva
M, = dekompressziés nyomaték végallapotban

Jq, = a beépitési modhoz és adott gerendahosszhoz és szabad nyilask6zhoz tartozo teherbiras
foramn = 82 adott teherbiras biztositasahoz szukséges minimalis falazatszilardsag a felfekvésnél

d = a dekompressziés nyomatékhoz tartozo lehajlas értéke

Megjegyzés: amennyiben d értéke negativ, akkor a repeszté nyomatékhoz tartozé lehajlas megha-
ladja az 1/200-as értéket. Tervezoi dontés az adott teljesitmény elfogadéasa.
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.||| Porotherm

A hazépités tudoma

FOodémek

tervezési elbirasai

Epitészeti tervezés

A Porotherm fodém el6éregyartott része az elbfeszitett ke-
ramia kopenyes vasbeton fodémgerendakbol és a kdzéjik
elhelyezett keramia béléstestekbdl all. A gerendak feletti
rész kibetonozasaval, ill. a 17 cm magas béléstestek feletti
helyszinen 6ntott 4-7 cm vastagsagu felbeton (illetve kereszt-
borda), valamint a statikailag méretezett acélbetétek (halos
vasalas a felbetonban, gerendanként koszoruba kotott alséd
és fels bekotbvas) elhelyezésével épithetd teherbird fodém-
szerkezet.

Az elemekbdl épitett fodémben teherhordasra a fodémge-
rendak dolgoznak, melyek a hajlitott betonszerkezet als6 hu-
zott 6vét adjak. (A fodémgerendakat épités kézben ala kell
tamasztani, azok a felbeton megszilardulasaig nem teher-
birdak.) A fels6 nyomott dvet a kétiranyu vasalattal ellatott
felbeton adja. A fodémbéléstestek bentmarado zsaluelemek.
A fédémgerendakat egymastol kotott tavolsagra kell elhe-
lyezni Ugy, hogy a koztik kialakuld térbe a fédémbéléstestek
elférienek, és vallaikon keresztll a gerendakra felfekiidjenek.
A fodémbéléstesteknek mindig gerendara kell tamaszkodni-
uk. A fodémgerendak csak végeiknél feklidhetnek fel a fale-
gyenre, hossztengelylkkel parhuzamosan nem. A lehetséges
gerenda tengelytavolsagok — a két féle méret(i béléstestnek
készbnhetSen — 45 és 60 cm. Amennyiben ettdl eltéré kiosz-
tas szikséges, akkor a gerendak kettézve (t0bbszorozve) is
elhelyezhetéek, igy egyben nagyobb teherbirasu fodém is ké-
szithetd. Egy fodémmezdn bellil a foédémgerendak tobbféle
tengelytavval is elhelyezhetdk.

A PTH fodémben - szabad falkéztavolsagtél figgé mennyi-
ségben — merevitd keresztbordat kell kialakitani, ugy, hogy

a felbeton vastagsagat egy béléstest hosszlsagi méret szé-
lességben meg kell vastagitani. Az alacsony béléstestek al-
kalmazésaval az Un. keresztbordak gy alakithatéak ki, hogy
kézben megmarad az egységes keramia mennyezeti felllet.
A keresztbordak hatésara javul a fédém teherbirasa, és csok-
ken a lehajlasa is. A keresztbordakat vasalni kell. A kereszt-
bordakat 10 cm magas fodémbéléstestek (PTH 60/10 és PTH
45/10) segitségével lehet kialakitani. A bordak tengelytavol-
saga max. 2,00 m lehet.

A keresztbordakat a kdvetkezd tdblazatban foglalt méretkor-
latok szerint kell kiosztani.

Szabad falkoz Keresztborda mennyisége a fédémben

[m] (db)
2,00-3,74 1
3,75-5,74 2
5,75 -7,00 3

A koltségvetés készitéshez sziikséges anyagmennyiség a
megadott tablazatos értékek segitségével konnyen szamit-
hatéak. A béléstest szlikséglet a keresztbordak kialakita-
sahoz felhaszndlt alacsony béléstesteket nem tartalmazza.
Keresztbordak beépitése esetén a lenti tablazatban szerepld,
17 cm-es béléstestre vonatkozd elemmennyiség az alacsony
béléstestek szamaval csokkentendé. A megadott értékek
szamitéssal keriltek megéllapitasra, tajékoztatd jellegliek,
és nem veszik figyelembe a gyartas-/kivitelezéstechnolégia
miatti esetleges eltéréseket, illetve a keresztbordak plusz ma-
gassagabdl (7 cm) szarmazo témeget.

A POROTHERM FODEM ALTALANOS SZAKASZANAK GEOMETRIAI ES MENNYISEGI ADATAI

60/17 4517
FELBETON |ty | SSEE | DMt | Do | cosmou | teeyer | S | DR | beton | s e
[em] [em] (fm/m?) (db/m?) (liter/m?) (kg/m?) [em] (fm/m?) (db/m2) (liter/m?) (kg/m?)
4 57 273 63 296
5) 67 297 73 320
60 1,67 6,67 45 2,22 8,89
6 7 321 83 344
7 87 345 93 368
60/17 45/17
FELBETON |t | SSC | e | Do | e | e | S | DMt | Do | oo e
[em] [em] (fm/m2) (db/m?) (liter/m2) (kg/m?) [cm] (fm/m2) (db/m?) (liter/m2) (kg/m?)
4 73 310 81 338
5] 83 334 91 362
72 2,78 5,56 57 3,51 7,02
6 93 358 101 386
7 103 382 111 410
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A Porotherm fédémgerenda és béléstestek kerdmia anyagukon tul, 25 cm-es méretrendijiikkel is igazodnak a Porotherm
falazati épitési rendszerekhez és azok 25 cm-es moduljahoz. Szikség esetén ettél a méretrendtél eltéré hosszméret is le-
hetséges, a 2,25 és 7,00 m-es szabad falkdztavolsag kozott. A fddémrendszer elemei, és a valtoztathatd felbeton-vastagsag
alapjan 21-22-23-24 cm magas fédémszerkezet is készithetd.
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A fédém teherhordési iranyara merdleges méretezéséhez a gerendak tengelyének tavolsagat kell figyelembe venni, mely lehet
egyszeres gerenda kiosztas esetén 45 és 60 cm. Gerendakett6zés esetén, a kett6z6tt gerendak kozoés tengelytavolsaga
57, illetve 72 cm.
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Vakolat

A PTH fodémet az also felliletén — annak elékészitése utan — vakolni kell.

X
3
Lo e . Z
Epdletfizikai tervezés Q
w
7
A fddémet minden olyan esetben, ahol arra kdvetelmény van, hé és paratechnikailag méretezni sziikséges. E
Az egyes beépitési szituaciokra figyelembe veheté hétechnikai jellemzéket a kovetkezd tablazat tartalmazza. E
A megadott értékek nyers szerkezetre vonatkoznak (vakolatlan, mindenféle padldszerkezet nélkili szerkezetkész fodémre). A o
paratechnikai értékek a keramia és beton aranyanak fliggvényében az MSZ EN 1745 alapjan egyedileg szamitandok.
1 x gerenda o
60/17 45/17 9o
FELBETON SsESEEES hévezeté;i tényez6 h6vezetésFi{ ellenallas AR hc’ivezeté;i tényez6 h6vezetésg ellenallas é’
[em] [em] (W/mK) (m*K/W) [em] (W/mK) (m?K/W) E
4 21 0,458 0,459 21 0,515 0,408 u
5 22 0,475 0,463 22 0,534 0,412 E
6 23 0,493 0,467 23 0,553 0,416
7 24 0,510 0,471 24 0,572 0,420
60/17 45/17
FELBETON esiastantag h6vezeté:i tényez6 hc'ivezetésFi{ ellenallas esvastansag hévezeté:i tényez6 hévezetésFi{ ellenallas é
[em) [em) (W/mK) (mPKAW) fem] (W/mK) (MPK/W) g
4 21 0,599 0,350 21 0,701 0,300 g
5 22 0,621 0,354 22 0,724 0,304 g
6 23 0,642 0,358 23 0,747 0,308 8
7 24 0,662 0,362 24 0,770 0,312 ©
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Akusztikai tervezés

BEVEZETO

A fodémek, 1épcsSk rendeltetésszerli haszndlata soran, ugyis mint jarkalas,
- butorok tologatasa, eréiitéseket okoz azok fellletén. Az titések a szerkezete-
kopogbgép ket rezgésbe hozzak, a szerkezeti rezgés lesugarzodik és zajterhelést ered-
kalapacsok ményez az alsé helyiségben. A jarkalast, bltortologatast, mint igénybevételt,
Iépéshangnak hivjuk.

Eptiletszerkezetek hangszigetelési jellemzdje Iépéshang igénybevétel esetén
A fodémszerkezetek Iépéshang elleni szigetelését szintén a vizsgélati elren-
A1 Kopogdgép oldalnézete dezés segitségével értelmezhetjik. Egymas feletti két helyiség kozll a felsé
padldjan valamilyen Iépéshang hangforras mikodik. A haszndlat soran a lé-
péshang forras a jarkalas, ugralas, butor tologatas, stb. A vizsgalatok soran
alkalmazott hangforrast szabvanyos kopogdgépnek (Iépéshang generator-
nak) nevezzik. A kopogdgép 6t kalapacsfejet tartalmazé szerkezet, amelye-
ket egy mechanizmus egyenletes gyakorisaggal, 4 cm magasrol a padléra ejt,
majd onnan felemel. Oldalnézetét a A1 dbra mutatja.

TERMEKADATLAPOK

A kopogdgép mikodése kozben, tehat mikdzben a padlot a kalapacsok
Utogetik, az alsd helyiségben keletkezé hangnyomasszintet lépéshangny-
omésszintnek nevezzik. Ertéke részben a vizsgalt fodémszerkezet Iépéshang
elleni szigetelésétdl, részben a csatlakozd, atmend szerkezeteken keresztuli
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L, hangterjedéstdl, részben az alsé helyiség visszhangossagatol figg. Ez utdbbi
K tényezd kikliszobolésére vezették be a szabvanyos Iépéshangnyomasszintet,
- jele helyszini kdriilmények kozétt L, mértékegysége dB — amelyet az alabbi
=) hangsugarzas hatarol6 Osszefliggés hataroz meg. Az dsszefliggésben L a Iépéshangnyomasszint, K’
szerkezetrdl a korrekciods tényez8, amely az als6 helyiség akusztikai hatasat normalizalja.
kopogogép A helyszini szabvanyos lépéshangnyomasszint értelmezését a A2 abra mu-
. tatja be.
8 A2 A helyszini szabvanyos lépéshangnyomasszint Lr,: =L'+K'
= értelmezése
‘0
d
- A nyilak jelzik, hogy helyszini beépitésben a kopogogép miikddése kévetkez-
E tében az alsé helyiségbe nemcsak a fédém, hanem a tébbi hatarold szerkezet
E is hangot sugaroz. Ezért sziikséges olyan hangszigetelési jellemzd, amely
o csak az elvalasztd szerkezet sajatossagait tlkrozi, a csatlakozo, atmend
szerkezetek hatasat nem. A gyakorlatban ebbél a célbdl vezették be a labo-
ratériumi, kertildut nélkiili szabvanyos lépéshangnyomasszintet. Ertelmezését
a A3 abra mutatja, a laboratériumi szabvanyos lépéshangnyomasszintet az
o alabbi 6sszefliggés hatarozza meg.
Q I
2
o L =L'+K
o L
ﬂ ’
D‘) K
o Az dbran a nyil azt jelzi, hogy csak a fédém sugaroz hangot az alsé helyiségbe.
=P hangterjedés iranya Ennek mUlszaki megvaldsitasa dilatacidéval csak elvben lehetséges, a
kopogdgép gyakorlatban igényes rezgésszigetelési megoldasokat és falburkolatokat
B \izsgalando szerkezet kell alkalmazni. A K korrekcidés tényezé az alsd laboratériumi helyiség
B obor szerkezet visszhangossaganak hatasat normalizalja.
é dilatacios hézag takarasa
=
% A3 A kerul6ut nélkali, laboratériumi szabvanyos lépés-
é hangnyomasszint értelmezése
o
(%]
(&]
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A laboratériumi és a helyszini szabvanyos l|épéshangnyomasszint
legfontosabb tulajdonsagai az alabbiak: LnLngo
m ajobb mindséget, tehat a nagyobb szigetelést a kisebb szamérték fejezi ki; @B

W a szabvanyos |épéshangnyomasszintnek nincs elvi minimuma, vagy

maximuma; 1 ﬂj \\L
B a szabvanyos lépéshangnyomasszint a frekvencia fliggvénye; k
B a termékjellemzé hangszigetelési szempontbdl a laboratériumi, kertléut  L..=60dB <o RENRE
nélkili szabvanyos lépéshangnyomasszint, a helyszini szituaciéo minéségét \
a helyszini szabvanyos Iépéshangnyomasszint tlikrozi; © \ \\

m egy éplletszerkezet laboratériumi szabvanyos |épéshangnyomasszintje N
mindig kisebb, mint ugyanannak a szerkezetnek a helyszini szabvanyos N\

|épéshangnyomasszintje. Y \

Az Eurdpaban elfogadott mérési szabvanyok szerint a szabvanyos %
|épéshangnyomasszintet legaldbb a 100 Hz-3150 Hz frekvencia e N -
tartomanyban, tercsavonként kell meghatarozni. Ez azonban legaldbb 16

adatbdl allo frekvencia fliggvényt jelentene, ezért egy erre a tartomanyra A4 A stilyozott szabvanyos
vonatkoz6 egyadatos mennyiségre is szilkség van, melyet sulyozott |épéshangnyomasszint értelmezése
szabvanyos |épéshangnyomasszintnek nevezzik. A sulyozott szabvanyos

Iépéshangnyomasszint nem szamtani atlag, hanem a vizsgalati eredmény

frekvencia fliggé sulyozasabdl szarmazik. Az eljaras grafikus jellegl, ezért

értelmezését a A4. abran mutatjuk be.

Az dbran a lll. gérbe egy szerkezet szabvanyos lépéshangnyomasszintje a

frekvencia flggvényében. Az |. gérbe a vonatkoztatasi gorbe, melynek pontos

értékét a mérési és fogalmi szabvanyok adjak meg. A sulyozott szabvanyos

Iépéshangnyomasszint meghatarozasa sordn a vonatkoztatasi gorbét

6nmagaval parhuzamosan addig kell eltolni, mig legjobban nem illeszkedik

a mérési eredményhez, jele az dbran Il.. A legjobban illesz- kedé helyzetben I
L, L,
K K

BEVEZETO
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az eltolt vonatkoztatasi gorbe és a mérési eredmény egyes értékei kozotti
kedvezétlen értelmU eltérések — az abran kiemelve k-val jeldltik — 6sszege
16 és 32 dB kozo6tt van. A sulyozott szabvanyos lépéshangnyomaésszint
értéke az eltolt, legjobban illeszkedd helyzetl vonatkoztatési gérbe 500 Hz-
es értéke. Jele laboratériumi eredmény esetében L ., helyszini vizsgalatok
esetében pedig L’ ,, mértékegysége dB.

Az Ujabb értékelési mddok egyes jellegzetes Iépéshangkeltési mechanizmusok
hatasat jobban figyelembe vevd szinképillesztési tényezét is bevezették az
értékelésbe, jele C, mértékegyseége dB. Ez azonban a hazai szabalyozasban
nem jelenik meg.

nW? hangterjedés iranya

BEEPITESI ELOIRASOK

kopogdgép
vizsgalando szerkezet
labor szerkezet

dilatacios hézag takarasa
vizsgalando szerkezet padliéburkolat

N ] AR

Padléburkolatok szabvanyos Iépéshangnyomasszint csokkentd hatasa

A padldburkolatok a teljes fodémszerkezet szabvanyos Iépéshangnyomas- A5 A szabvanyos lépéshangnyomasszint
szintjét lecsokkenthetik, azaz javithatjdk annak lépéshang-szigetelését. A cs6kkenés szemléltetése
szigetelést javitd hatast szamszerlien a szabvanyos |épéshangnyomasszint

csokkenéssel jellemezziik, jele AL, mértékegysége dB. Ertelmezését a A5.

abran szemléltetjuk.

A bal oldali dbra a burkolatlan fodém - etalon fédém, jellemzéen 14 -15

cm monolit vasbeton lemez - szabvanyos Iépéshangnyomasszintjének

vizsgalatat szemlélteti, melynek eredményét L -gyel jelSltik. A jobb oldali

abra szerint az etalon fédémen elkészll a vizsgdlandd padldburkolat. A

burkolattal ellatott szerkezet szabvanyos lépéshangnyomaésszintie L ,. A

két eredmény kozotti kulonbség a padidburkolat hatdsara jon létre, tehat

a padléburkolat lépéshangszigetelést javité hatasa, azaz a szabvanyos

Iépéshangnyomasszint csdkkenés az alabbi képlet szerinti lesz:

ALn = Lnl - Ln2

RESZLETRAJZOK
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Amennyiben egyadatos mennyiség meghatarozdsa szllkséges, az a sUlyozott szabvanyos lépéshangnyomasszintek
klldnbsége, jele AL, neve sulyozott szabvanyos Iépéshangnyomasszint csdkkenés. Meghatdrozasat az alabbi képlet mutatja:

ALy = Ly, — L,y

A szabvanyos lépéshangnyomasszint csdkkenés mennyiség tulajdonsagai a kdvetkezék:
W a jobb mindséget, azaz a Iépéshangnyomasszint nagyobb cstkkentését a nagyobb szamérték fejezi ki;
B a lépéshangnyomasszint csokkenés a frekvencia fuiggvénye.

Kovetelmények

A fodémek esetében a kovetelményértékek a Falazatok tervezése fejezet akusztikai pontjaban ismertetett szabvanyok
tartalmazzak.

Néhany jellemzé kévetelményérték egymas feletti helyiségek esetén:
Lépéshangszigetelési kdvetelmények

alapkévetemény [dB] fokozott kdvetelmény [dB]

épiilettipus zajos helyiség zaj ellen védendé helyiség

ttl‘)bblake,’asos barmely helyiség szoms;édos egység barmely 55 50
tarsashaz helyisége

somaz @Kason Dol lakoszoba lakas lak6szobéja 55 -
széllasépllet 1.* szallashelyiség szomszédos széllashelyiség 56 53
szallasépulet I1.** szallashelyiség szomszédos szallashelyiség 56 53
oktatas, nevelés tanterem, tanari szomszéedos tanterem, tanari 55 52
i(g’gdyzégen beld) irodahelyiség targyalé, irodahelyiség 55 52
egészséglgyi kezel6helyiség szomszéedos kezelbhelyiség 56 53

Léghangszigetelési kovetelmények

alapkévetemény [dB] fokozott kdvetelmény [dB]

épiilettipus zajos helyiség zaj ellen védendé helyiség

t@bblak?sos barmely helyiség szoms;édos egység barmely 51 . 54 R
térsashaz helyisége

széllasépllet 1.* szallashelyiség szomszédos széllashelyiség 50 - 53 -
szallasépulet I1.** szallashelyiség szomszédos szallashelyiség 50 - 53 -
oktatés, nevelés tanterem, tanari szomszédos tanterem, tanari 51 - 54 -
i(ﬁﬁgnbézé egysé) irodahelyiség targyald 51 - 54 -
egészségugyi kezel6helyiség szomszédos kezel6helyiség 50 - 53 -

*kérhazi korterem, = 3*-os szalloda, szanatérium
** diakszalld, munkasszallo, < 2*-os szalloda
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Tervezési iranyelvek és teljesitmények

A Porotherm fodém akusztikai teljesitményei a szerkezet kialakitasatol fliggéen az alabbi tablazatokban foglalt értékekkel

vehetd figyelembe.

A tablazat hasznalatanal a kévetkezékre kell tekintettel lenni:

m A tabldzatok valamennyi lehetséges beépitési szituacidra tartalmaznak akusztikai tervezési értéket, mind Iépés- (L_ ),

mind léghangszigetelésre (R, ).
m A tdblazatban megadott értékek laboratériumi hangszigetelési értékek.

m A fodém akusztikai tervezésekor tekintettel kell lenni a beépitési helyzetre, a kerilé hanghidakra is. Ezek hatassal vannak a

helyszini léghanggatlasi értékekre, melyek igy eltérnek a laboratériumban mért értékektdl.

m A padloszerkezet felépitése: 2*2,5 cm |épéshangszigeteld gyapot Usztatd réteg, technoldgiai PE fdlia szigetelés, 6 cm
Usztatott beton, illetve 1 cm hideg/meleg burkolat.

m A vakolt értékek 1,5 cm mész-cement vakolattal értendéek.

B A teljesen nyers, csak gerendakbdl, béléstestekbdl, és felbetonbdl allé konstrukciok teljesitményjellemzéi délt betdivel

kiemelve talalhatoak.

B A tobblakasos lakdéplletekben - akusztikai szempontbdl - mar javasolhatd konstrukcidk, félkovér betlikiemeléssel vannak

megkulonboztetve. (Ez nem helyettesiti az akusztikai tervezést!)
m Valemennyi konstrukci6 esetében a kdvetkezé szinképillesztési tényezék vehetdk figyelembe: C=-1, C _=-5.

LEPESHANGSZIGETELESI ERTEK

n,w

1 x gerenda 2 x gerenda
60/17 45/17 60/17 45/17
L nw Usztatds | Usztatott | Usztatott | Usztatds | Usztatott | Usztatott | Usztaté: Usztatott | Usztatott | Usztatds | Usztatott | Usztatott
és burko- hideg meleg és burko- hideg meleg és burko- hideg meleg és burko- hideg meleg
lat nélkil | padiéval | padléval | lat nélkll | padléval | padiéval | lat nélkil | padiéval | padléval | lat nélkil | padléval | padldval
Mennye- Fel-
zet beton

4 89 57 45 88 56 45 88 56 45 87 55 44
vakolat 5 87 55 42 86 54 42 86 54 42 85 53 42
nélkil 6 85 53 40 84 52 40 84 52 40 83 51 40
7 84 52 40 84 52 40 84 52 40 83 51 40
4 87 55 44 86 54 44 86 54 44 85 53 43
1 ’asls(::’)m 5 85 53 42 84 52 42 84 52 42 83 51 4
vakolat 6 83 51 40 82 50 40 82 50 40 81 49 39
7 82 50 40 82 50 40 82 50 40 81 49 39

LEGHANGSZIGETELESI ERTEK

1 x gerenda 2 x gerenda
60/17 45/17 60/17 45/17
Rw Usztatds | Usztatott | Usztatott | Usztatds | Usztatott | Usztatott | Usztatds | Usztatott | Usztatott | Usztatds | Usztatott | Usztatott
és burko- hideg meleg és burko- hideg meleg és burko- hideg meleg és burko- hideg meleg
lat nélkll | padiéval | padléval | lat nélkil | padléval | padiéval | latnélkil | padiéval | padléval | lat nélkil | padléval | padiéval
Mennye- Fel-
zet beton
4 47 53 53 48 54 54 48 54 54 49 55 55
vakolat 5 48 54 54 49 55 55 49 55 55 50 56 56
nélkal 6 50 55 55 51 56 56 51 56 56 52 57 57
7 50 55 55 51 56 56 51 56 56 52 57 57
4 49 55 55 50 56 56 50 56 56 51 57 57
L j;',m 5 50 56 56 51 57 57 51 57 57 52 58 58
o 6 52 57 57 53 58 58 53 58 58 54 59 59
7 52 57 57 53 58 58 53 58 58 54 59 59
Wienerberger 113

BEVEZETO

TERMEKADATLAPOK

X
o
0
<
=
(o}
par}
w
0
L
N
w
=
o
[}
(=

RESZLETRAJZOK BEEPITESI ELOIRASOK

CSOMOPONTOK



BEVEZETO

TERMEKADATLAPOK

X
o
7]
<
=
o
=
w
(2]
L
N
w
=>
o
W
[=

RESZLETRAJZOK BEEPITESI ELOIRASOK

CSOMOPONTOK

T il A hazépités tudoma

FOdémek
tervezési elbirasai

TUzvédelmi tervezés

A PTH fddémrendszer elemeinek és a kész szerkezetnek is A1 a tlizvédelmi osztaly besorolasa.

A PTH fodémrendszer tiizallosagi hatarértéke vakolt szerkezet esetén REI 120. A megadott t(izallésagi hatarérték csak a
PTH fodémrendszer kételezd elemeinek felhasznalasaval tervezett, méretezett, és az eldirt kivitelezési szabalyokat betartva
megépitett szerkezet esetén érvényes.

Hatosagi kévetelmények

A hatalyos jogszabaly (Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat, réviden OTSz, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) a t(izvédelmi szem-
pontbdl relevans szerkezetekre, azaz épitményszerkezetekre, azok beépitési helyzete, tlizvédelmi funkcidja, és a szerint,
hogy milyen kockazati osztalyl kockazati egységben kerll betervezésre, fogalmaz meg kdvetelményeket. A tablazat

hasznalata soran gy6z6djén meg rola, hogy nem jelent-e meg maddositasa, vagy Ujabb kiadasa a jogszabalynak!
Az alabbi tablazat tartalmazza az OTSz, 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet szerinti kbvetelményértékeket:

NAK
Mértékad6 kockazati osztaly (nagyon alacsony
kockazati)

AK KK MK
(alacsony kockazati) | (k6zepes kockazati) (magas kockazati)

1-2 3
(ipari- (ipari-
mezG6g.- mezG6g.-
tarolasi tarolasi alap-
alaprend) rend)
1-3 1-3
(lakd) (kdz6sségi)

Pinceszint feletti, emeletkozi, tetStér
alatti és padlasfodémek

- a tlzterjedésgatiasban szerepet jatszéd

fédémekre El kritérium is vonatkozik R15 R30 R60 R30 R30 R60 R30 R60 R90 R60 R90 R90
- a pinceszint feletti szerkezetek tlizvédelmi D D D D C A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

osztalykdvetelménye legalabb A2,

legalabb R30

Tet6fodémek és a legfelsé szint
lefedését biztositd teherhordé
szerkezetek

- a szerkezetre vonatkozo El kritériumtdl el
lehet tekinteni, ha a szerkezet megnyilasa,
atmelegedése a szerkezet kdrnyezetét nem
veszélyezteti és a szerkezet vagy valamelyik
részének meggyulladasa nem jar a t(iz

jelentds tetéfellletre valo kiterjedésének R15 R15 R30 R15 R15 | R30 R30 | R30 | R60 R30 R60 | R60
veszélyével D D D D D A2 D A2 A2 A2 A2 A2
- a szerkezetre csak a tablazat szerinti D, de

legfeljebb

C tlzvédelmi osztaly kbvetelmény
vonatkozik, ha be nem épitett tet&teret,
padlasteret, emberi tartozkodasra nem
alkalmas teret hatéarol el a klsé légtértd|

- a felllvilagité tartdszerkezetére csak
tlizvédelmi osztaly kdvetelmény vonatkozik

EI30 EI6O0 | EI30 | EIB0 | EIGO | EIB0 | EIGO | EI90 | EIGO | EI90 | EI120

Tiizgatlo fal és fodém A2 A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2
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Tartdszerkezeti tervezés

F-250

L Il 1 1 1 1 L 1 7

S0, B, b W, A Wienerberger altal forgalmazott elemekbdl (PTH geren-
F-275 da és PTH béléstestek), az elbirt vasalatok, felbeton és
T T kialakitds mellett tervezett fodémszerkezetet az épiilet
o T tartoszerkezetiért felel6s tervezének, minden esetben -
F-300 , . . .

i L a hatalyos tartészerkezeti szabvanyok (Eurocode szab-
NN T NN vanysorozat) elGirasai szerint - ellenériznie, méreteznie
F-325 kell. A megadott értékek nem helyettesitik az egyes épii-
' 24‘ wl 19‘ o o ' wl 19' = letekre vonatkoz6 méretezést, nem tekintendéek felelGs-
E * H ségatvallalasnak.

F-350

Il 1 Il 1 1 1
L 75 6,0 7% A fédém teherbirasa a megadott tablazatokban foglalt teher-
F-375 birasi adatok figyelembe vételével hatarozhaté meg. A mega-
T L L dott értékek C20/25 betonminbség és szerelt kétiranyu, vagy
L4000, 00, W00 L2, hegesztett halds o6 15/15 vasalas esetén értendéek. A mére-
F-400 tezéshez nyuijtanak segitséget a méretezési példak.

11 1 1 1 1 1 1 1 ’ i n ’ )
N T R N AT A keresztbordakat a keresztmetszet szerint sziikseges mini-
Fo405 malis vassalassal kell ellatni, de legalabb 4 db @8 betonacél
L . L hosszvassal, illetve o6/ kengyelezéssel. A hosszvasakat a le-
#1005, 150 00 B, horgonyzas szabalyai szerint a koszoruba le kell horgonyozni.
F-450 A fddémgerenda konzolos beépitése, pontszerd, vagy geren-

11 1 1 1 1 1 11 7 7 I 7 7’ e e
s on i 0 % B da tengelly?v’ell pel'thfz:':llmos f(,)demt?h"er, vagy ggyeb kdlon-
F47 leges beépitési szituacio esetében kulén egyedi gerendaelle-
i . L nérzés (esetleges megerdsités) szilkséges. A gerenda dara-
BB BB, W 150 ARV N NES bolasa, és egyedi teherbiras szamitasakor tekintettel kell lenni
F-500 a gerenda kengyelkiosztasara. A gerendak hosszonkénti ken-

Il 1 Il 1 Il 1 1 1 Il 1 Il 1 H 4 4 2 4 H
R B0D D T — % B BAAL gyelkiosztasat a mellékelt abra mutatja be.

F-525

L Il 1 1 1 Il 1 1 Il 1 Il 1 Il )

2 191925, 25, 15 150 75 25 25 1919 24,

F-550

L 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L1 1 1

OB T T [ T W AT

F-575

L 11 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1

76 9197525 75, 75 150 75 75.75,75,19,19 74,

F-60

L Il 1 Il Il Il 1 Il 1 ]

26191975, 35, 15 . 125 . 125 75 25 1919, 24,

F-G62

L Il 1 1 1 Il 1 Il 1 Il 1 1 ]

BB 75 75 T8 5 150 ] 150 15 15 05 75 5 I,

F-650

L Il 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 ]

2 191975 75, 75, 125 . 125 ) 125 257575 19,19 26,
F-675

L L1 1 1 1 1 1 1 7

26 19,1925, 25 05, 125 . 150 . 15 1924,
F-700

L 1 L1 L 1 L 1 1 1 11 1
2% 191975 25 25 75, 125 . 125 . 125 2525 25 25 1919 24,
F-72

L Il 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 7
B0 75 75 %5 75 wo 150 ] W75 75 25 75 BN,

Wienerberger
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A hazépités tudomanya

FOodémek
tervezési elbirasai
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E 2,5 m hosszu, szimpla kiosztasu
gerendak,
60 cm tengelytav, 5 cm felbeton,

‘O
5 Méretezési példak
D
>
w
[11]
Al 8 g
o N AN 1 o
X ™,
&S &S
B S T T ¥ ¥ T ¥ NN
e e L N S
¥ glwl gl L1 L o
§ D N N B e e e T L S L Ny
< [ S S I 1 e T T [ T TR TR T
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P 3.12 bl 5.94 e
LK LK L
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7 7 L4
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E’ 4.5 m hosszU, dupla kiosztasu gerendak,

57 cm tengelytav, 5 cm felbeton,
PTH 45/17-es béléstestek

116

S 1.Falkéz:225m
=
;§ Alk. gerenda hossz: 2,25+2x0,125=2,50m
; Fodém kialakitas: 17 cm + 5 cm felbeton, 60 cm tengelytav
= Meértékado terhelés: burkolatok sulya: 2,03x 1,35 = 2,74 KN/m?
E vélaszfal sulya: 1,00 x 1,35 = 1,35 kN/m?
@ hasznos teher (lakas): 2,00x 1,50 = 3,00 kN/m?
ey = 7,09 KN/m?
Ellenérzés a tablazatban megadott g, maximalis teherbiras érték segitségével:
o d., = 7,09 kN/m? < g, = 15 kN/m? tehat megfelel!
R
<
2o
& 2. Falkdz: 4,25 m
y
& Alk. gerenda hossz: 425+2x0,125=4,50m
Fodém kialakitas: dupla gerenda kiosztas, 17 cm + 5 cm felbeton, 57 cm tengelytav
Meértékado terhelés: burkolatok sulya: 2,03x 1,35 = 2,74 KN/m?
vélaszfal sulya: 1,00 x 1,35 = 1,35 kN/m?
hasznos teher (lakas): 2,00x 1,50 = 3,00 kN/m?
. ey = 7,09 KN/m?
o Ellenérzés a tablazatban megadott g, maximalis teherbiras érték segitségével:
4
o
~§ d., = 7,09 kN/m? < g, = 15 kN/m? tehat megfelel!
o
(7]
(8]



FOdémek
tervezési elbirasai

0
3. Falk6z: 4,25 m, koncentralt erével is terhelt gerenda E
w
>
Alkalmazott gerenda hossz: 4,25 +2x0,125=4,50 m @
Gerenda fesztavolsag: 45-0,125=4,375m
Fodém kialakitas: dupla gerenda kiosztas, 17 cm + 5 cm felbeton, 57 cm tengelytav
Hasznos magasség (d_,): 0,19 m
X
o
Mértékadd megoszI6 teher: %
burkolatok sulya: 2,03 x 1,35 = 2,74 KN/m? b
vélaszfal sulya: 1,00 x 1,35 = 1,35 kN/m? g
fédém onsuly (tablazatbol): 3,62 x 1,35 = 4,89 kN/m? -
hasznos teher (lakas): 2,00 x 1,50 = 3,00 kN/m? o
ey = 11,98 kN/m? .
A koncentralt er6: P, =4,00 kN (az elhelyezést lasd az abran)

Mértékadd koncentralt eré: P.,=6xF/100 = 30 x 4,00/100 = 1,20 kN
Megjegyzés: A gerendak kozotti tehereloszlas mértékét leird 6 tényez6t a vonatkozd tablazat alapjan hataroztuk meg, dupla
gerenda kiosztas, 57 cm tengelytav és 4,25 - 5,75 m kozétti fesztav figyelembevételével. A megadott P, = 4,00 kN er6

kisebb mint a tablazatban kézolt P, . = 4,2 kN hatarerd, tehat alkalmazhat6 a megadott 6 teherelosztasi tényez6.

Mértékadd nyomaték ellenbrzése a tablazatban megadott M, nyomatéki teherbiras segitségével:

X
o
0
<
=
0
par}
w
0
‘ul
N
w
=
o
[}
(=

Mértékadd nyomaték a g., megoszIlé teherbdl:

M, =0,57 x 11,98 x 4,375?/8 =16,34 kNm

4
o
2]
Mértékadd nyomaték a P, koncentrélt teherbdl: =
0
-
M. =1,4375 x 1,2 x 2,9375/4,375 = 1,16 kNm =
wl
=
M, + M. = 16,34 + 1,16 = 17,5 kNm < M, = 30,7 kNm tehat megfelel! E
om
Mértékadd nyirderd ellenérzése a tablazatban megadott V_, nyirasi teherbiras segitségével:
Mértékadd nyiréeré a q., megoszlé teherbdl:
X
V,=0,57 x 11,98 x (4,375/2-0,19) = 13,64 kN g
N
<
2
Mértékadd nyiréeré a P, koncentrélt teherbdl: E
N
(]
V. =1,2x2,9375/4,375 = 0,81 kN =
V,+V.=13,64 + 0,81 = 14,45 kN <V, = 23,7 kN tehat megfelel!
X
o
-
P
o
o
)
s
0
0
o
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